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| ANFORDERUNGEN

PAVATEX-Systeme im Uberblick

Ob Dach, AuBenwand, Innenwand, Fassade oder Boden:
PAVATEX bietet Ihnen integrale Systemldsungen aus einer Hand.
Mit unseren anwendungsfreundlichen DAmm- und Dichtsystemen
haben Sie die gesamte Gebaudehille im Griff. Die bauphysika-
lisch abgestimmten Systemaufbauten bieten dauerhaft funktions-

fahige und sichere Konstruktionen. 0 ° e

Systemgarantie bietet Sicherheit

Unsere branchenweit einzigartige Systemgarantie gibt Ihnen zu-
sétzliche Sicherheit durch vielféltige Gewahrleistungen.

Mehr dazu auf Seite 77.

Vorgehéngte hinterliiftete Fassaden

Démmstoff flexibel: PAVAFLEX
D&mmung: ISOLAIR/PAVAWALL-GF

WDV-System - Holzbau

Dammstoff flexibel: PAVAFLEX
Putztrégerplatte: ISOLAIR/PAVAWALL-GF /PAVAWALL-BLOC

WDV-System - Massivbau
Putztrégerplatte: PAVAWALL-BLOC

u ]
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1 SOPREMA

Leistungsverzeichnis, ohne Registrierung.
Bequeme Ubernahme per Drag&Drop
aus vielen Softwareanwendungen (AVA,

LU AAUSSCHREIBEN.DE /\/
Kostenfreie Ausschreibungstexte fur Ihr {3 _
: i :

Dachsanierung von auBBen

Unterdeckung: ISOLAIR
Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02
Dammstoff flexibel: PAVAFLEX

CAD, Handwerkerprogramme). Mit nur 5 Klicks zum
kompletten Ausschreibungstext!

Unterdeckung im Neubau
Unterdeckung: ISOLAIR
Démmestoff flexibel: PAVAFLEX
Dampfbremse: PAVATEX DB 3.5

Unterdeckung: ISOLAIR
Dammung: PAVATHERM
Dachschalungsbahn: PAVATEX DSB 2

Aufsparrendammsystem alternativ

Unterdeckbahn: PAVATEX ADB
Ddmmung: PAVATHERM
Dachschalungsbahn: PAVATEX DSB 2

Flachdachdammsystem*

Oberlage: SOPREMA Vapro nature
Unterlage: SOPREMA Vapro stixx
Bitumenvoranstrich: AQUADERE Stick
Dammung: ISOLAIR

Dampfsperre: SOPREMA Vapro vap

* Beispiel: Flachdach ohne Gefélledé mit Bekiesung oder Pl oder Begriinung (notwendig fiir die
Klassifizierung als ,Harte Bedachung”).

o
o
e Aufsparrenddmmsystem
o
©

Raumseitige Dammung der AuBenwand
Innenddmmung: PAVADENTRO-LIGHT

FuBbodendammsystem
fliir massive Holzdielen
Dammung: PAVATHERM-PROFIL & System-Fugenlatte

Trittschalldammung
fiir NaB- und Trockenestrichaufbauten
Dammung: PAVATHERM-PROFIL

FuBbodensysteme
hoch druckbelastbar
Dé&mmung: PAVABOARD

Innenwandsysteme

Dédmmestoff flexibel: PAVAFLEX
Dammung: PAVATHERM-PROFIL
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Leistungsspektrum von PAVATEX Produkten

Unterdédcher haben die Aufgabe, bis zur Erstellung der Dach-
deckung die Regendichtigkeit zu gewéhrleisten, temporér
anfallendes Niederschlagswasser abzuleiten und gegen
Flugschnee zu schiitzen. In héher gelegenen, schneereichen
Regionen haben sie zudem eine Schutzfunktion gegeniiber
Riickstauwasser. Beim Unterdach wird unterschieden zwi-
schen geschuppter, fugengedichteter und fugenloser Art.
Alle drei Arten vermégen Niederschlagswasser abzuleiten,
sowie vor Umwelteinfliissen zu schiitzen. Ein Schutz gegen
Riickstauwasser kann nur durch ,fugengedichtete und fu-
genlose Unterdeckungen* erreicht werden.

Dem Warmeschutz von Dachern kommt aufgrund ihres grof3en
Anteils an der Geb&udehllle, sowie der starken Nachtabstrahlung
besondere Bedeutung zu. Zwar ddmmen andere Dammstoffe,
bei vergleichbarer Warmeleitfahigkeit, nominell ebenso gut gegen
Heizenergieverluste wie die PAVATEX-Holzfaserddmmstoffe, tat-
séchlich ergeben sich jedoch einige Vorteile zugunsten der Holz-
faser, die sich allein Uber den U-Wert nicht ausdricken lassen.

Holzfaserdammplatten sind porés und schlieBen groBe Luft-
mengen ein. Sie bieten somit die beste natiirliche War-
meddmmung. Damit werden Warmeverluste stark reduziert.
Holzfasergeddmmte Bauteile weisen, durch die hohe Warme-
speicherfahigkeit, im Vergleich mit anderen Dammstoffen die
langsten Auskiihlzeiten auf. So bleibt gerade in den Ubergangs-
zeiten der Heizperiode und in den Absenkphasen, die Warme be-
sonders lange im Gebaude. GewissermalBen die Wintervariante
des unubertroffen hohen sommerlichen Hitzeschutzes.

Da Holzfaserdammstoffe bis zu 20 Gew.-% Feuchtigkeit in der Fa-
ser speichern kbnnen, ohne dass der Dammstoff ,nass” wird, tritt
im Vergleich zu einigen synthetischen Dammestoffen keine merk-
liche Verschlechterung der Warmeleitfahigkeit auf. Mit PAVATEX
gedammte Dachkonstruktionen zeichnen sich durch hervorra-
gende Warmeddmmwerte und unschlagbare Allround-Eigen-
schaften aus:

e Unterdeckung mit ISOLAIR

e Zwischensparrenddmmung mit PAVAFLEX

e Untersparrenddmmung mit PAVATHERM-PROFIL

e Aufsparrenddmmung mit PAVATHERM und ISOLAIR

Wenn die Sommermonate warmer und trockener werden, ge-
winnt der wirkungsvolle Schutz vor sommerlicher Hitze noch mehr
an Bedeutung. Wichtig flr ein thermisch wohnliches und ange-

Mehr erfahren Sie unter
www.pavatex.de

nehmes Raumklima, auch bei hohen AuBentemperaturen, sind
Dammstoffe, die ein hohes spezifisches Gewicht besitzen und
in der Lage sind, Warme moglichst lange zu speichern. Diese
Eigenschaften bewirken, dass die Hitze nicht direkt in den Innen-
raum gelangt, sondern im Dach und in den Wanden wéhrend des
Tages gespeichert und erst in der Nacht zeitverzdgert wieder
nach auBen abgegeben wird.

Phasenverschiebung (0

Die Phasenverschiebung ist die Zeitspanne in Stunden,

die eine Temperaturwelle bendtigt, um von der AuBenseite
eines Bauteils auf dessen Innenseite zu gelangen.

Je groBer die Phasenverschiebung, um so ldnger wird
die Aufheizung des Gebdudeinneren verzégert.

Spez.

Produkte TAv Hondichte  Warme- Z::?:;:: o
[kg/m?] kapazitat c Il 9
[J/(kgK]

PAVATEX: 9% 140 2100 11,7
Dammplatten
Zellulose o
(+HFD 20mm) 16% 45 1940 8,7
Flachs 20% 30 1550 7,4
Baumwolle 21% 20 1900 7,1
Schafwolle o
(+HFD 20mm) 22% 25 1300 7,0
Steinwolle 21% 40 1000 6,7
Polystyrol 22% 20 1500 6,3
Glaswolle 23% 20 1000 5,9

Den Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft fiir Ddmmstoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen e.V. (ADNR) liegt eine identische Dachkonstruktion
(Holzanteil 13 %, U-Wert 0,25 W/m?K) mit gleicher Ddmmdlicke (180mm oder
160+20mm) und derselben Warmeleitféhigkeitsgruppe (040) zugrunde.

Das bedeutet: PAVATEX-Dammplatten kénnen die anfal-
lende Warme in sich speichern und geben sie nur langsam
und zeitversetzt ab. Holzfaserdammstoffe von PAVATEX haben
gegenliber anderen Warmedammestoffen groBBe Vorteile, denn sie
weisen eine vergleichsweise hohe Rohdichte und ein hohes War-
mespeichervermdgen (spezifische Warmekapazitat) bei gleichzei-
tig niedriger Warmeleitzahl auf.

Sommerlicher Hitzeschutz - einfach besser

Die von der Arbeitsgemeinschaft flr Dammstoffe aus nach-
wachsenden Rohstoffen (ADNR) ermittelten Ergebnisse
belegen klar: Wenn es um wirksamen sommerlichen War-
me- bzw. Hitzeschutz geht, schneiden Holzfaserprodukte
wie die PAVATEX-Dammplatten deutlich besser ab als etwa
Produkte aus Mineralwolle oder Hartschaum.
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Erwarmt sich z. B. ein Wohnraum mit konventioneller Warmedam-
mung an einem heiBen Sommertag auf ungemutliche 27 °C, so
weist der gleiche Raum, gedammt mit Holzfaserddmmstoffen, an-
genehme 23°C auf. Die PAVATEX-Warmedédmmung erweist sich
hier in zweifacher Hinsicht als 6kologisch. Sie wird nicht nur aus
einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt, sondern kann auch
den Einbau von Klimaanlagen Uberflissig machen oder deren Be-
triebszeiten reduzieren.

Temperaturamplitudenverhéltnis TAV

Unter dem Temperaturamplitudenverhaltnis versteht man
das Verhéltnis der maximalen Temperaturschwankung an
der inneren Bauteiloberflache zur maximalen Temperatur-
schwankung an der duBeren Bauteiloberflache.

Je kleiner das TAV, um so besser ist die Dampfung
von Temperaturschwankungen durch ein Bauteil.

Die multifunktional einsetzbare ISOLAIR Holzfaserdammung er-
reicht die hdchste Hagelwiderstandsklasse und schitzt somit
Déacher bei starkem Hagel sicher und verlasslich. Auf Prifungs-
einrichtungen der Schweizer EMPA, einer Forschungsinstitution
im Bereich der Eidgendssischen Technischen Hochschule ETH,
wurden Hagelprtfungen an den Holzfaserddmmplatte erfolgreich
durchgefuhrt. ISOLAIR ab Dicke 35mm wurde mit der entspre-
chenden kinetischen Energie fur Hagelwiderstands-Klasse 4
(HW4) gemanR der Untersuchung zur Hagelgefahr geprift, was der
zweithdchsten Hagelwiderstandsklasse entspricht.

Zusatzlich wurde 2014 eine weitere Prifung erfolgreich bestan-
den, bei der neben der Bewertung der Hagelwiderstandsklasse
(visuelle Kontrolle) direkt im Anschluss die Regendichtigkeit ge-
pruft wurde. PAVATEX-Unterdeckplatten leiten auch nach
dem Hagelschlag extreme Niederschlagsmengen zuver-
lassig ab. Sie bieten somit mehr Sicherheit bei einer Naturka-
tastrophe und vereinfachen gegebenenfalls nétige Reparaturen.
ISOLAIR ab Dicke 60 mm hat sogar den Test zur héchsten Ha-
gelwiderstandsklasse 5 (HW5) bestanden.

Obwohl Holzfaserdammstoffe als normal entflammbare Bau-
stoffe eingestuft sind (B2/E), haben die von PAVATEX veran-
lassten, wegweisenden Brandschutzprifungen an Déchern
und Wanden in Holzbauweise gezeigt, dass sie sehr wohl ei-
nen deutlichen Anteil zur Feuerwiderstandsklasse der Bauteile
beitragen.

Belastung 90kg/m?

INAAAANAAANS

Belastung 90kg/m?

—
[ “y

B SOOI | NN

v“ ‘lv "‘ (YY)

9909 19999999990999999999999908

Bauaufsichtliche

Feuerwiderstands-

Feuerwiderstands-

Kurzbezeichnung

Feuerwiderstands-

Anforderungen dauer klassen fiir Bauteile klassen
DIN 4102-2 DIN 4102-2 Aligemein DIN 4102-2 DIN EN 13501-2
fth = feuerhemmend > 30 Minuten F30 F30-B* REI 30
hf = hochfeuerhemmend > 60 Minuten F60 F60-B* REI 60
fbo = feuerbesténdig > 90 Minuten F90 F90-B* REI 90

*Bauteile aus brennbaren Baustoffen.
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ANFORDERUNGEN

Einerseits wird der Abbrand, wie bei massiven Vollholzquerschnit-
ten, durch eine schitzende Verkohlung verzégert. Andererseits
sorgt die hohe Wéarmespeicherfahigkeit flr einen sehr langsamen
Temperaturdurchgang durch das Bauteil. Die feuerabgekehrte
Seite bleibt lange Zeit praktisch ,kalt”.

Bereits 1998 wurde ein PAVATEX-Aufsparrenddmmsystem mit
dem dargestellten Aufbau geprift und gemaB der Klassifizie-
rungsnorm DIN EN 13501-2 in die Feuerwiderstandsklasse REI45
eingestuft. Somit konnte hier das erste geprifte System mit PAVA-
TEX Holzbaustoffen angeboten werden.

Diffusionsoffen

Die Holzfaserddmmsysteme von PAVATEX sind von Natur aus
diffusionsoffen und kdnnen damit Feuchtigkeit nach auBen trans-
portieren. Moglich machen das die einzelnen Holzfasern und
der Holzfaserverbund, die durch ihre porése und offene Struk-
tur Wasserdampfmolekile passieren lassen. Die natlrliche Dif-
fusionsoffenheit der PAVATEX-Ddmmsysteme lasst sich mit der
Wirkungsweise von atmungsaktiver Sportbekleidung vergleichen
und bietet dieselben Vorteile auch in der Bau- und Wohnpraxis:
Aufgrund des Feuchtetransports durch den Dammstoff kdnnen
Feuchtespitzen im Innenraum ausgeglichen werden. Zuséatzlich
verhindern die PAVATEX-Dammstoffe, im Gegensatz etwa
zu geschlossenporigen Materialien, groBere Tauwasser-
ansammlungen sowie in der Folge Schimmelbildungen.
Durch ihre regulierende Funktion Ubernehmen PAVATEX-Damm-
stoffe zudem auch eine sehr wichtige Pufferfunktion, die selbst
bei bauphysikalisch kritischen Situationen Toleranzen ermdglicht.

Diffusionsoffen, aber trotzdem luftdicht:

Die diffusionsoffenen, auf ihre unterschiedlichen Komponenten
abgestimmten bzw. bauphysikalisch gepriften PAVATEX-Damm-
systeme stehen dabei nicht im Gegensatz zu einer luftdichten Ge-
b&audehulle, sondern ergénzen diese. Denn die Liftung (egal ob
Uber Fenster oder LUftungsanlage) dient vor allem der Erneuerung
der Raumluft und ersetzt alte, mit CO, und Feuchte angereicherte
Luft durch Frischluft. Die Dampfdiffusion dagegen erfolgt langsam
im AuBenbauteil, wo sie Feuchtigkeit Uber die einzelnen Bauteil-
schichten hinweg von innen nach aussen abtransportiert.

Die Natur als Vorbild: PAVATEX Ddmmstoffe sind von Natur aus diffusionsoffen
und kénnen Wasserdampfmolekdle transportieren.

Sicherer Feuchtetransport nach auBBen:

Der Feuchtetransport ist wichtig, da es in jedem Bauteil zu unzu-
lassig hoher Feuchte kommen kann, sei es durch WarmebrUcken,
Anfangsbaufeuchte, mangelnde Verarbeitung oder nutzungsbe-

dingte, starke Feuchtebelastung. Die diffusionsoffenen Damm-
systeme von PAVATEX bieten hier das erforderliche Austrocknungs-
potenzial und schitzen damit die Bauteile eines Gebéudes. Die
einzelnen Konstruktionen und Systeme sind dabei so aufeinander
abgestimmt, dass die Schichten nach auBen immer diffusions-
offener werden und so keine Feuchte im Bauteil verbleiben kann.
Die PAVATEX-Systemprodukte wie Dampfbremsen und Abdeck-
bahnen sind dabei ebenfalls ausreichend diffusionsoffen. Damit
bietet PAVATEX die besten Voraussetzungen fir eine insgesamt
diffusionsoffene, aber dennoch luftdichte Gebaudehille.

Km: Nachhaltig und umweltfreundlich
Weiterdenken: Vom Rohstoff Uber die Produktion bis zum ferti-
gen Produkt stehen Nachhaltigkeit und praktischer Umwelt-
schutz bei PAVATEX an erster Stelle. Das beginnt bereits beim
Rohstoff. Denn das Holz fur die Holzfaserddmmstoffe von
PAVATEX liefert die Natur selbst.

Wer mit den natureplus®-gepriiften PAVATEX Holzfaser-
Produkten ddmmt, leistet auch einen vielfaltigen Beitrag
zum Klimaschutz.

Denn einerseits senken die PAVATEX-Dammstoffe den priméaren
Heizenergiebedarf eines Gebaudes betréchtlich. Das spart Heiz-
kosten und schont die Vorréte an fossilen Brennstoffen wie Ol, Gas
oder Kohle. Andererseits verbessern die Holzfaserddmmsysteme
die CO,-Bilanz. Dennin den Holzfasern ist jede Menge Kohlenstoff
gespeichert, der beim Wachstum aus der Atmosphére aufgenom-
men und im Holz gespeichert wird. Jedes PAVATEX-gedammte
Haus leistet somit Stlick fur Stick praktischen Klimaschutz.

[ﬂ)))) Schallschutz

PAVATEX Holzfaserddmmplatten sind die Larmschlucker unter
den Dammstoffen. Mit ihrem hohen Flachengewicht und ihrer
pordsen Struktur sind sie im Bereich Dach, Wand und im Boden
der ideale Dammstoff fir Ruhe und Entspannung. Sie sorgen
dauerhaft und zuverldssig fiir eine erhebliche Minderung der
wahrnehmbaren Geréduschkulisse, insbesondere im Bereich
hoher Frequenzen. Geprifte Schallddmmwerte belegen diese
hervorragenden Schallschutzwerte.

Optimales Preis-Leistungs-Verhéltnis: Neben den hervorra-
genden Bauteil-Einzelergebnissen, die durch Prifzeugnisse be-
legt sind, wurde das optimale Preis-Leistungs-Verhéltnis bei der
Schallddmmung von Dachern mit PAVATEX-Holzfaserddmmplat-
ten durch unabhangige Forschungsvorhaben* bestétigt. *[siehe:
DGfH-Forschungsvorhaben ,Schall-Langsleitung von Steilda-
chern”].
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Geprifte Schallschutzkonstruktionen

Holzfaserddmmstoffe, die LArmschlucker unter den Dammstoffen:  Beide Schutzziele werden mit PAVATEX-geddmmten Dachern
Auch an Dacher werden in zunehmendem Maf3e Schallschutzan-  in héchstem MaBe erreicht. Dabei wirken sich die pordse Faser-
forderungen gestellt. Zum einen gegen Larmbeldstigungen durch  struktur und die hohe Dammstoffrohdichte ebenso positiv auf die
StraBen-, Bahn- und Flugverkehr, sowie durch Industrieemissi-  schallddmmende Wirkung aus, wie z.B. die intelligente Befesti-
onen (Schall-Durchgang durch das Dach). Zum anderen aber gungstechnik bei der Aufsparrenddmmung.

auch gegen Schalllbertragungen aus fremden Wohn- und Ar-

beitsbereichen (Schall-Langsleitung im Dach).

Konstruktionsaufbau Bewertetes SchalldimmmaB**
123 4 56 7 8 Zwischensparren- 1. Dacheindeckung
= % dammung 2. Lattung/Konterlattung Rwp in dB |
*‘:¥’ = 3. ISOLAIR Unterdeckplatte 22 mm jo 1—
=== 4. Sparren 80 x 160 mm
PAVATEX DB 3,5 Dampfbremsbahn il
S 5. PAVATHERM Holzfaserddmmung 160 mm f
6. PAVATHERM-PROFIL 40 mm
U-Wert 7. Holzlattung 30mm
> 0,190 W/(m2K) 8. Fermacell 10mm
—g Zwischensparren- 1. Dacheindeckung e
o dammung 2. Lattung/Konterlattung Ru» in dB o
€ g 3. ISOLAIR Unterdeckplatte 35 mm " -
ff 4. Sparren 80 x 200 mm
g 5. Mineralfaser-Dammplatten 200 mm /
o 6. PAVATEX DB 3,5 Dampfbremsbahn . /
= 7. Holzlattung 24mm :
(1) ] Fal
o U-Wert 8. Fermacell 12,5mm | W
0 1
7 0,180 W/(m?2K)
c .
g 123 4 567 8 Zwischensparren- 1. Dacheindeckung .
© = ﬂ dammung 2. Lattung/Konterlattung Ry in dB 77
'QE, : = st 3. ISOLAIR Unterdeckplatte 22 mm * F
c ISSSEmmE| 4. Sparren80 x 200 mm
o AR 5. Mineralfaser-Dammplatten 200 mm /
.:_,_3 {\e 6. PAVATEX DB 3,5 Dampfbremsbahn .
éé ) 7. Holzlattung 24 mm .f'/
ﬁ U-Wert 8. Fermacell 10mm | W
= o 0,190 W/(m2K) )
X .
8 12 3 4567 Aufsparrendimmung 1. Dacheindeckung e
2. Lattung/Konterlattung : N Bl
=] Ruwp in dB
s !\/,\"5 3. Sichtsparren80 x 220 mm - !
o i 4. ISOLAIR Unterdeckplatte 22 mm - g
o 5. PAVATHERM Holzfaserddmmung 160 mm | g
8 6. PAVATEX DSB 2 Dachschalungsbahn LRI 4
g 7. Nut und Feder Sichtschalung 19 mm LK
U-Wert o =l
0,212 W/(m?K) S =
123456789 Zwischensparren- 1. Dacheindeckung .
dammung - 2. Lattung/Konterlattung R,pin dB /,E_/
s,’ =" Sanierung 3. ISOLAIR Unterdeckplatte 80 mm " ’ s
S e e 4. PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn _,a’
il 5. Vollholzsparren 80 x 140 mm
6. Mineralfaser-Dammplatten 140mm |
X 7. Holzlattung 30 mm P
AL U-Wert 8. Holzwolleleichtbauplatte 25 mm v
EE 0,160 W/(m?2K) 9. Gipsputz 18 mm !

“*Hinweis: Beim Vergleich dieser Priifwerte R,r mit den Anforderungen aus der Schallschutznorm bzw. der Schallschutzverordnung ist zu beachten, dass es sich
bei den dort angegebenen Werten um das resultierende, bewertete Schallddmmmal mit Schalltibertragung Uber flankierende Bauteile R'w,res handelt. Der Einfluss
flankierender Bauteile wird durch entsprechende Korrekturbeiwerte beriicksichtigt. Das resultierende SchallddmmmalB muss ermittelt werden, wenn ein Bauteil aus
mindestens 2 Elementen verschiedener Schallddmmung besteht (z.B. Wand mit Ttr und Fenster,).

* Die geprtiften Werte in der Tabelle dienen als Orientierungswerte:

Tatséchlich geprdft wurde mit Nassfaserplatten bei ISOLAIR 22 mit ISOROOF 20, ISOLAIR 35 mit ISOROOF 35 und ISOLAIR 80 mit PAVATHERM-PLUS 80.
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Warmeschutz und Energieeinsparung in Gebauden

Luftdichtheit Gebaudehiille

Seit der Wirmeschutzverordnung 1995 ist gesetzlich ver-
ankert, dass Neubauten luftdicht gebaut werden miissen.
Grund hierfiir ist, dass der Warmeverlust durch Konvektion
bei modernen Gebéuden oft groBer ist, als der Warmeverlust
durch Transmission (iber die AuBenhdille.

In der seit Februar 2002 giltigen Energieeinsparverordnung EnEV
wird als zusétzlicher Anreiz ein Bonus fUr die durch eine Messung
nachgewiesene Luftdichtheit gewéhrt. Geb&ude mit IUftungstech-
nischen Anlagen mussen grundsatzlich geprift werden, wenn
der energetische Vorteil der Liftungsanlage im Nachweis ange-
rechnet werden soll. AuBerdem fuhrt eine gute Luftdichtheit der
Gebéaudehulle zu htherem Komfort, da keine Zugerscheinungen
auftreten, die Effektiviat einer LUftungsanlage wird erhéht, und
Schaden an AuBenbauteilen und Warmedammung durch aus-
strémende, feuchte Luft werden vermieden. Durch eine Messung
kann wahrend der Bauphase die Qualitatssicherung verbessert
werden, indem Mangel, die zu bauphysikalischen Problemen und
Bauschaden fuhren kdnnen, erkannt und beseitigt werden.

Blower-Door-Verfahren: Genormtes Verfahren, mit dem die Luft-
dichtheit gepruft und Méangel gefunden werden.

Quelle: www lutidicht.de

v

= TR

£

... oder mit Uberdruck und Nebel
zur Lecksuche

Abb.1 Blower-Door-Prifverfahren mit
Unterdruck...

Griinde fir eine luftdichte Gebaudehiille

Eine ausreichende Luftdichtheit der Gebdudehdille ist eine grund-
legende Qualitatsanforderung, die bei der Planung, Ausschrei-
bung und Ausfiihrung berticksichtigt werden muss. Eine luftdichte
Ausflhrung der Konstruktion wird vorausgesetzt, denn dies ent-
spricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

¢ Rechtlich vorgeschrieben (DIN 4108-7, § 6 EnEV 2014).

e Erhaltung des Dammwertes der Warmedammung (eine Fuge
mit 1 mm Breite und 1 m Lange verringert den Ddmmuwert der
betroffenen Bauteilflache, bei Windstérke 3 bis 5, um 35 bis
65%).

® \ermeiden unangenehmer Zugluft ganzjéahrig.

Diffusionsoffenheit & kontrollierte Liiftung -
wie passt das zusammen?

Hierbei muss folgendes beachtet werden:

Liiftung: Dient der Erneuerung der Raumluft.

Diffusion: Bauphysikalischer Vorgang in Bauteilen durch
Druckunterschiede, dabei kommt es zum gasférmigen
Transport von Feuchtigkeit (Molekiile).

Liiftung schiitzt den Bewohner,
Diffusionsoffenheit schiitzt das Bauteil.

¢ Erhdhte Behaglichkeit ohne Kaltluftseen im Erdgeschoss

e Vermeidung des Feuchteeintrags in die Konstruktion und
somit Vorbeugung von Faulnis und Schimmelbildung.

e Sicherstellung schadstoffarmer Raumiuft.

e \lerbesserung des Schallschutzes.

* Erhdhung der Effektivitat von Abluftanlagen; ob mit oder ohne
Warmerlckgewinnung ausgestattet.

e \Verringerung der Gefahr der Brandibertragung, sowie die
Verhinderung von Rauchgaseintrag.

Bessere Innenluft bei luftdichten Gebaudehiillen
Bauprodukte kénnen eine bedeutsame Quelle fir die Belastung
der Innenraumluft darstellen. Durch ausgiebiges Liften kann man
vorUbergehend Abhilfe schaffen. Viele Emissionen bleiben aber
fur unsere Nase unbemerkt und kénnen mittel- und langfristig
zu gesundheitlichen Problemen der Bewohner fuhren. Durch die
Energieeinsparverordnung verschérft sich dieses Problem zuneh-
mend, da die geforderten Warmedamm- und Abdichtungsmai-
nahmen zu einem geringeren naturlichen Luftwechsel fuhren und
damit zu einer Anreicherung von Schadstoffen in der Raumluft.

Mit PAVATEX
Holzfaser-Ddmmung

Friher Heute

L~

Abb.2 Schadstoffbelastung im Innenraum

Nur durch den gezielten Einsatz von emissionsgeprifen Bau-
stoffen 1&sst sich ein gesundes Wohnklima schaffen.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik



Wahrend die Luftdichtheit und die Diffusionsoffenheit das Bauteil
vor Feuchteschaden schitzen, betrifft die Winddichtheit direkt
die Funktionalitat der Warmedammung.

Luftdichtheit

schiitzt das Bauteil vor Feuchteschdden

Die Luftdichtheitsschicht der Geb&udehlle soll die Durchstré-
mung von Bauteilen mit warmer und feuchter Luft verhindern und
so Feuchteschaden durch Konvektion und Tauwasserproblemen
in der Konstruktion vorbeugen.

Eine speziell festzulegende oder einzubauende Schicht in den
Bauteilen der Gebaudehulle (z.B. AuBenwand, Dach) muss die
Durchstrémung verhindern. Die Luftdichtheitsschicht wird haufig
als Dampfbremse bezeichnet.

Winddichtheit

schiitzt die Funktionalitiat der Warmedammung

Auf das beheizte Gebaudevolumen bezogen muss keine beson-
dere Winddichtheit beachtet werden, denn luftdichte Gebaude
sind auch gegen bewegte Luft (= Wind) dicht. Trotzdem bedarf es
eines Schutzes der auBen liegenden Warmeddmmung gegen eine

Hinter- bzw. Durchstrémung der Warmedédmmung mit AuBenluft,
z.B. durch Fugen bei PlattenstéBen und Durchdringungen von
Dammstoffplatten oder bei zu geringem Strémungswiderstand
des Dammstoffes. Da Warmedammestoffe nach dem Prinzip der
ruhenden Luft ddmmen, kann Wind innerhalb der Dammschich-
ten deren Dammwirkung abmindern. Die Winddichtheit wird z.B.
mit einer Holzfaser-Unterdeckplatte oder einer Unterdeck- bzw.
Fassadenbahn auf der AuBenseite hergestellt.

Diffusionsoffenheit

schitzt das Bauteil vor Feuchteschéaden

Eine luftdichte Konstruktion kann gleichzeitig diffusionsoffen sein
und damit den Durchgang von Wasserdampf durch die Eigenbe-
wegung der Molekulle erméglichen. Die Diffusion tritt stets groB-
flachig auf, sie ist aber nur von sehr geringer GréBenordnung. Eine
diffusionsoffene Bauweise verhindert héhere Wasserdampfkon-
zentrationen innerhalb der Baukonstruktion bzw. erméglicht der
eventuell doch auftretenden Feuchtigkeit das rasche Entweichen.

Sanwieren & yporer

ceit 2020 b"’i # E
. 2 Féraerimv

EnEV und KfW: Anforderungen U-Wert 40% fW Altbausanierung (Rhfefee:exrggzg)
In der Tabelle finden Sie die Anforderungen an die -
U-Werte dfr I:an V bzw: der Forderbeflmgungen. Bauteile EnEV KW Effizienz- EnEV
der KfW fiir die verschiedenen Bauteile im Bereich 2014  EelmaB-  poucs5c  2014/2016
Sanierung. Hieraus lassen sich erforderliche (Anl.3,Tab. 1)~ nahmen) (Referenz-  (Anl. 1,Tab. 1)
Déammstérken errechnen, mit denen diese el
Anforderungen erfiillt werden kdnnen. Es wird U-Wert W/(meK)]
ers:chtll.ch, dass d_le Anforden_l_ngen der KW in AuBenwand 0.24 0.20 0.20 0,21
den meisten Bereichen noch liber den strengen Oberste
Anforderungen der neuen EnEV 2014/2016 liegen. Geschossdecke 0.24 0.14 0.14 0,15

, . , , Steildachflach 0.24** 0.14 0.14 0,15
Anfang 2020 wurde die KfW-Férderung im Bereich efdac ac“ ©
“Energieeffizient Bauen und Sanieren” massiv Gaubendachfldche L — O e
aufgestockt. Die Zuschussraten bei der Sanierung Ke”erdeCkEe é& E_‘Oﬁe” 0.30 0.25 0.25 0.26
betragen aktuell: KW (EinzelmaBnahmen) max. -
20%; KIW Effizienzhaus 55 max. 40% (Zuschuss bis ~ "nendammung” - 0.6 - -
48.000 € méglich). USG9 _ 0.45 - -

Baudenkmalern

Im PAVATEX Online-Systemfinder
ermitteln Sie ganz einfach und unkompliziert
das passende System flir Ihre Anforderungen.

* Stand: Januar 2020; Beim KfW-Effizienzhaus 55 muss geméB techn. Merkblatt Kf\W neben den
U-Wert Vorgaben fiir die Gebaudehtille eine der vorgeschriebenen Anlagentechniken (Heizung,
Warmwasser und Luftung) umgesetzt werden.

** Flachdach 0,20 W/(m?K)

*** bei FachwerkauBenwanden sowie Erneuerung der Ausfachung

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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ACHTUNG )
(nnenpuiz- und Estrtclxmfzvbgucew
collten erst nach vollst ndiger
Dinumung und Herstellung der

Vermeidung von Feuchteschiden | %
Lufedichtheit der gesamten

12

Bei Neubauten und umfangreichen Sanierungen nimmt
Schimmelpilzbefall im Dachbereich an Héufigkeit zu. Fach-
wissen ist die beste Vorsorge zur Vermeidung von gesund-
heitlichen und wirtschaftlichen Folgen von Schimmelschéa-
den. Das ensprechende Know-how hilft, wie man bereits mit
geringem Aufwand, kostentrdchtige Fehler und damit Folge-
sanierungen vermeidet.

Ursachen von Feuchteschaden

Die wesentlichen Ursachen fUr die auftretenden Schaden sind un-
zuléssige, bereits in den Materialien vorhandene Feuchtigkeit oder
unzuléssige Feuchteerhéhung, aufgrund der baulichen Randbe-
dingungen.

e Baufeuchte, die aus Mauerwerk, Estrich, Putz, Beton oder
anderen feucht eingebauten Baustoffen resultiert.

e Tauwasserbildung infolge von Konvektionsstrémen oder an-
deren klimatischen Randbedingungen bei fehlenden Damm-
schichten. Das ist bauphysikalisch fatal, denn die Feuchtigkeit
aus dem unteren Bereich zieht wie in einem Kamin nach oben
und schlagt sich dort an kiihlen Bauteilen nieder.

Bei Verwendung feuchtevariabler Dampfbremsen fiihrt
dauerhaft hohe Baufeuchte zu einem verstéarkten Feuch-
teeintrag in die Konstruktion. Eine zu hohe relative Luftfeuch-
tigkeit ist durch LUftungsmaBnahmen zu verhindern (Siehe ,Merk-
blatt Schimmelpilze auf Holz und Holzwerkstoffen®, Hrsg. Holzbau
Deutschland, Ausg. 9/2010).

WICHTIG bei der Verarbeitung von diffusionsoffenen
Unterdeckungen wie ISOLAIR:

Auch bei diffusionsoffenen Unterdeckungen ist es erforderlich,
die hohe Rohbaufeuchte, die durch Estriche, Mauerwerk, Putze

Abb.3 Winterbaustelle mit starkem Feuchteeintritt im Ziegelmauerwerk

onstruktion erfoloen.

und Anstriche eingebracht wird, durch wirksames Luften abzu-
flhren.

Um einen UbermaBigen Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion
zu vermeiden, sind gleichzeitig mit dem Einbau der Dachdam-
mung auch alle KonvektionsschutzmaBnahmen auszufiihren.

Bei Gebauden, insbesondere in Massivbauweise, missen
daher Dachddmmung und Luftdicht- bzw. Dampfbremsbahnen
einschlieBlich aller Anschllsse vor Ausflihrung der Estrich- und
Putzarbeiten fertiggestellt sein. Dies gilt insbesondere flr die
Wintermonate. (Siehe hierzu auch die Fachzeitschrift ,die neue
quadriga" 5/1999).

Ableitung von Tagwasser

Laut VOB Teil C, DIN 18330 sind SchutzmaBnahmen zur ,Ablei-
tung von Tagwasser” Nebenleistungen, die nicht im LV aufgeflhrt
sein mlssen. Die wéhrend der Bauphase nicht fachgerechte
Ableitung von Tagwasser kann spéter zu erheblichen Feuchte-
schaden fUhren. (Abb.3)

Ausschnitt aus dem Merkblatt
von Holzbau Deutschland
2.6 Dachkonstruktionen und -raume

e |nnenputz- und Estricharbeiten sollten erst nach vollstén-
diger Da@mmung und Herstellung der Luftdichtheit der
gesamten Dachkonstruktion erfolgen.

® Bei Verwendung feuchtevariabler Dampfbremsen fuhrt
dauerhaft hohe Baufeuchte zu einem verstérkten Feuchte-
eintrag in die Konstruktion. Eine zu hohe relative Luftfeuch-
tigkeit ist durch LiftungsmaBnahmen zu verhindern.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik



Info Technik

Holzschutz geméas DIN 68800-1

Geman DIN 68800-1 mussen fUr tragende Bauteile aus Holz ge-
eignete MaBnahmen zum Schutz gegen Holz zerstérende Insek-
ten vorgesehen werden. Diese MaBnahmen sind so zu wahlen,
dass das Holz der mdglichen Gefahrdung in der gewahlten Ge-
brauchsklasse Uber die geplante Nutzungsdauer standhalt.

Die Gebrauchsklassen (GK) berlcksichtigen die unterschied-
lichen Einbausituationen des Holzes. Die Zuordnung in eine Ge-
brauchsklasse geschieht in Abhangigkeit der Holzfeuchte im Ge-
brauchszustand sowie den allgemeinen Gebrauchsbedingungen.
Wahrend des Bauablaufs ist durch geeignete SchutzmaBnahmen
sicherzustellen, dass es zu keinem unzuldssig hohen Feuchte-
eintrag kommt. Bei Planung und Ausflhrung sind sogenannte
grundsatzliche bauliche HolzschutzmaBnahmen stets zu beriick-
sichtigen (z.B. Vermeidung von Bodenfeuchte, Niederschléage,
Tauwasser, Baufeuchte usw.).

Konstruktionen mit besonderen baulichen HolzschutzmaB-
nahmen nach DIN 68800-2 (GK 0) sollten gegenlber solchen
Konstruktionen den Vorrang haben, bei denen vorbeugende
SchutzmaBnahmen mit Holzschutzmitteln nach DIN 68800-3 er-
forderlich sind. In Aufenthaltsraumen ist gemaB DIN 68800-1 auf
die Verwendung von vorbeugend wirkenden Holzschutzmitteln zu
verzichten.

Gebrauchsklassen GK

In DIN 68800-1 werden die Holzbauteile entsprechend der
Art ihrer Geféhrdung in die Gebrauchsklassen GKO bis GK5
eingestuft. In DIN 68800-2 ist verankert, dass grund-
satzlich Konstruktionen bevorzugt werden sollen,

bei denen ein chemischer Holzschutz entbehrlich ist
(GKO). Die Bedingungen hierfur sind u.a. der Einbau tro-
ckener Holzer (u < 20 %), die Vermeidung von unkontrollier-
barem Insektenbefall, luftdichte Bauteile, Bauteilanschllsse
und Durchdringungen, sowie die Verwendung geeigneter
Démmstoffe.

Dauerhaftigkeit

Im Entwurf der DIN 4108-11* wird Dauerhaftigkeit definiert als "die
Eigenschaft der Haltbarkeit fir eine bestimmte oder eine lange Zeit
(Nutzungsdauer) von Bauteilen oder Baukonstruktionen ohne Ver-
sagen oder Unterschreitung der Mindestanforderungen”, diean sie
nach derjeweiligen Norm gestellt werden. Wahrend der Nutzungs-
dauer (technische Lebensdauer oder Gebrauchsdauer) muss der
Baustoff oder das Bauteil die ihm zugeordnete Funktion erflllen.

Man muss jedoch immer unterscheiden zwischen der angenom-
menen, wirtschaftlich verntnftigen Nutzungsdauer und der tat-
sachlichen Nutzungsdauer. Letztere hangt von verschiedenen

N

Einflussen ab, wie z.B. von den Bauteileigenschaften ("eigene
Dauerhaftigkeit"), der AusfUhrungsqualitat, den konkreten Bean-
spruchungen (Einbaulage, Einbaubedingungen), der Nutzung, so-
wie von Wartungs- bzw. InstandsetzungsmaBnahmen.

*DIN 4108-11: Warmeschutz und Energieeinsparung in Geb&auden - Mindest-
anforderungen an die Dauerhaftigkeit von Klebeverbindungen mit Klebebén-
dern und Klebemassen zur Herstellung von luftdichten Schichten.

Bauteile mit Ihrer Nutzungsdauer unter
www.nachhaltigesbauen.de

ZVDH-Regelwerk

Das vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhand-
werks in KoIn herausgegebene Regelwerk umfasst Grundregeln,
Fachregeln, Hinweise, Merkblatter und Produktdatenblatter fur
die AusfUhrung von Dachdeckerarbeiten. Die im Regelwerk ent-
haltenen Anforderungen und technischen Hinweise sichern ein
ausreichendes Qualitatsniveau und dienen damit dem Verbrau-
cherschutz. Das Regelwerk ist unter Berlcksichtigung des gegen-
wartigen Standes der Bautechnik und gesicherter Entwicklungs-
tendenzen eine Richtschnur, sowohl fur die Ausfuhrungstechnik
des bauausfuhrenden Unternehmers, als auch fur den Planer.
www.dachdecker-regelwerk.de

ISOLAIR ist eine Unterdeckplatte, die dem ZVDH Regel-
werk entspricht - mehr dazu Seite 21.

PAVATEX Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der

PAVATEX Systemldsungen sorgen fUr die dauerhafte, sichere
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebaudehtllen
— garantiert durch die PAVATEX-Gewahrleistung **.

Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und
erhéht so einmal mehr die Sicherheit fUr Planer, Verarbeiter und
Bauherren.

**Mehr zur einzigartigen Systemgarantie
erfahren Sie auf Seite 77.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Transport/Lagerung/Verarbeitung

Um die PAVATEX Holzfaserprodukte sicher und hochwertig
verarbeiten zu kénnen, sind einige wenige Regeln zum Trans-
port, sowie bei der Lagerung im Betrieb/Werkhalle und auf
der Baustelle, der Produkte zu beachten.

Holzfaserplatten besitzen eine pordse Plattenstruktur. Besonders
die Bereiche entlang der Plattenkanten sind bei unsachgemas-
ser Handhabung anféllig fur Beschadigungen. PAVATEX-Platten
werden liegend auf Paletten verpackt und produktabhéangig an
Ecken oder Flachen zuséatzlich geschitzt. Auf die Standsicherheit
der Palettenstapel ist zu achten (ebene und stabile Lagerflache).

e PAVATEX-Produkte sind vor Feuchtigkeit geschutzt zu lagern.

¢ Einzelne Platten sind eben liegend und trocken auf Paletten
oder Lagerhdlzern zu lagern.

¢ Intakte Restplatten kdnnen, unter Bertcksichtigung der Lager-
bedingungen, jederzeit wiederverwendet werden.

e UnsachgemaBe Lagerung (z.B. hochkant stellen, Feuchtig-
keitseinwirkung) fihrt ggf. zu Verformungen, die eine einwand-
freie Montage und Weiterverarbeitung beeintrachtigen.

FUr den Transport ist es wichtig, die Paletten auf der Ladeflache
gegen Verrutschen oder Umkippen zu sichern. Bei der Verwen-
dung z.B. von Spanngurten zur Fixierung der Paletten ist ein zu-
satzlicher Kantenschutz unabdingbar, um ein Eindriicken der obe-
ren Plattenkanten zu vermeiden.

Maximale Stapelh6hen zwingend beachten!

e PAVAFLEX-Paletten dirfen nicht gestapelt werden

e Palettenhdhe > 1.30m - maximal 2 Paletten Ubereinander
e Palettenhdhe < 1.30m - maximal 4 Paletten Ubereinander

Die Holzfaserddmmung muss immer in trockenem Zustand ver-
arbeitet werden. Bei Holzfaserddmmplatten kénnen Reste von
Fasern auf der Plattenoberflache von ablaufendem Wasser ab-
gewaschen werden. Das kann zu Verunreinigungen von anschlie-
Benden Bauteilen (Bleche, Schalungen, Fenstern, Fassaden, etc.)
fUhren. Eine kontrollierte Abfuhrung anfallenden Wassers ist daher
schon wéhrend der Bauphase zu planen und vorzunehmen. Nach
DIN 68800-2 werden Dach- und Konterlatten der Gebrauchsklas-
se GK 0 zugeordnet. Sollten trotz der Vorzugsregel aus der DIN
68800-1 dennoch mit frischen, unfixierten Holzschutzmitteln be-
handelte Dach- und Konterlatten eingesetzt werden, durfen diese
nicht mit den Unterdeckplatten in Kontakt kommen, da das ent-
haltene Netzmittel die Wasserundurchlassigkeit der Platten beein-
trachtigt. Vermeidung von Feuchteschaden siehe Seite 12.

Befdérderung: Profilierte Platten erlauben eine verbesserte Sta-
bilitdt des Produktes. FUr eine reibungslose Verlegung der Holz-
faser-Dammplatten ist es wichtig, die Plattenkanten mit Vorsicht
zu behandeln und wéhrend des Gebrauchs nicht zu beschadigen.
Dammplatten kdnnen einzeln oder auf der Palette z.B. auf das
Dach beférdert werden. Zum Einsatz kommen herkdmmliche Be-
forderungstechniken z.B. Kran / Transportbander.

Zuschnitt PAVATEX-Dammplatten: Die dickeren, druckfesten
Holzweichfaser- und Unterdeckplatten lassen sich problemlos mit
handelsublichen Holzwerkzeugen bearbeiten.
e Tisch- und Handkreissage (Allroundblétter oder Blatter fiir
Querschnitte & hohe Schnittgeschwindigkeit)
fur druckfeste Holzweichfaserplatten <80 mm.
e Elektrofuchsschwanz (Sageblatt mit gréBerem Spanaushub)
fur PAVATEX-Dammplatten aller Dicken.
e Abbundkettensége (Flihrungsschiene & Absaugung)
fir Holzweichfaserdammplatten <200 mm.
e Stichsage (Sageblatt mit Wellenschliff von PAVATEX)
vor allem fUr Ausschnitte oder Abschnitte.

Zuschnitt PAVAFLEX: Das Absaugen zur Staubreduktion
sowie das Tragen einer Staubmaske wird empfohlen.
e PAVATEX-Dammstoffmesser
fur kleine Mengen und geringe Dicken.
¢ FElektrofuchsschwanz (Alligator) -
fur alle Dicken — einfachste und schnellste Art.
Empfehlung: Wellenschliffmesser mit wenig Spanaushub.
e Bandsage/Kompaktbandsége
fUr staubfreies Zuschneiden. Limitierende Faktoren sind i.d.R.
der kleine Auflagetisch und die geringen Schnittbreiten.
e Tisch- und Handkreisséage.

Die PAVATEX-Unterdeckplatten sind im unmittelbaren
Bereich einer darunter befindlichen, tragenden Konstruktion
(z.B. Sparren oder Schalung) trittsicher. Die Bestimmungen
der Berufsgenossenschaft beztglich der Arbeitssicherheit
und Absturzsicherung sind unbedingt zu beachten.
Grundsatzlich sind Unterdeckungen aus Holzweichfaser-
Dammplatten nach Berufsgenossenschaft und ZVDH

nicht begehbar. Vor allem im Bereich tGber Hohlrdumen
ohne darunter befindlicher, tragender Konstruktion besteht
Durchsturzgefahr.

25

Befestigung auf dem Dach: Die dauerhafte Befestigung der
PAVATEX-Dammplatten auf dem Dach erfolgt mittels Konterlat-
tenbefestigung. Die Konterlatten werden dabei mit Schrauben
durch die gesamte DA&mmung und Schalung direkt in den Sparren
fixiert. Je nach Hersteller der Schrauben kdnnen Einschraubhilfen
helfen, die richtige Neigung zu erzielen.
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Entsorgung

PAVATEX by SOPREMA steht fiir ehrliche, nachhaltige Pro-
dukte und einen zuverldssigen Service — und das schon seit
iiber 80 Jahren. Uber den ganzen Lebenszyklus achten wir
auf Qualitit und Sorgfalt. Wir bieten ganzheitliche L6sungen
fiir die Mehrfachnutzung der Rohstoffe.

Holzfaserdammstoff-Reste

Abholung direkt von der Baustelle
Einfach und komfortabel kdnnen Verarbeiter, aber auch private
Endverbraucher, die Entsorgung der Dammplattenreste Uber
www.ecoservice24.com veranlassen.

Der Online Service ermdglicht Ihnen mit wenigen Klicks die Beauf-
tragung zur kostenpflichtigen Abholung oder Neubestellung von
Bigbags, Sacken und Containern in verschiedenen GréBen. Die
Abrechnung erfolgt Uber ecoservice24. Die Abfalle werden direkt
von der Baustelle abgeholt und muissen nicht mehr selbst ent-
sorgt werden.

ecoservice 24

Abfallschlissel: PAVATEX Dammplatten kdnnen wie Holz und
Holzwerkstoffe entsorgt werden. Abfallschlissel nach Abfallver-
zeichnis-Verordnung (AVV) 030105; 170201

&0

- —

- a

Thermische Verwertung: Mit einem Holzanteil von ca. 95%
haben Holzfaser-Dammplatten einen sehr hohen Heizwert. Somit
konnen Plattenreste optimal zur energetischen Verwertung ge-
nutzt werden und dienen als Alternative zu fossilen Brennstoffen
(Entsorgungsrichtlinien beachten).

Holzverarbeitende Handwerksbetriebe:

Mit Kleinfeuerungsanlagen (KesselgroBe von mind. 30 KW)
kdnnen - unter Einhaltung der aktuellen Vorschriften — die
Dammplatten als leistungsstarke Energiequelle nutzen.
Biomassekraftwerke oder Miillverbrennungsanlagen:
Unbehandelte Platten kdnnen zusammen mit anderen Holzab-

fallen in Biomassekraftwerken zur Erzeugung von Elektrizitat und
Warme genutzt werden. Die Entsorgung von verunreinigten Plat-
ten erfolgt in entsprechenden Industrieanlagen mit kontrollierter
Rauchgasreinigung.

Kaskadennutzung: Mehrfachnutzung von Holz

Holz ist unter anderem deshalb nachhaltig, weil es nachwéachst.
Durch die extrem steigende Nachfrage am Markt ist eine intel-
ligente, schonende Verwendung der Ressource Holz immer wich-
tiger. Die Lésung daflr ist die Kaskadennutzung: Das Holz wird von
der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung mehrfach und so lange
wie mdglich genutzt,

Info zur Mehrfachnutzung der PAVATEX
Holzfaser-Dammung finden Sie auf unserer
Homepage unter: www.pavatex.de/service/recycling.

Verpackungsmaterial

Die kostenlose Entsorgung folgender Materialien erfolgt Uber das
bundesweite System von Interseroh: Papier, Pappe, Kartons,
PE-Folie (transparent, eingefarbt, Stretchfolie, Luftpolsterfolie),
Dosen, Kartuschen aus PE/PP und Massivholz unbehandelt
(Einwegpaletten).

Interseroh Zertifikate fur PAVATEX by SOPREMA finden Sie online
unter www.soprema.de.

Recycling-Zertifikat 2020

Eingesparte Ressourcen Zertifikat

W
Pasiay,
Recyeji
TrangpcYeling.z,
*rtifi
o Dachamarich
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O 5t
. Hochwertige Qualitétsprodukte :1?';?:!' Al
Anwendungstypen und technische Werte Formate und Preisealer X34
Démm- und Dichtprodukte %R ko
jetzt scannen und anschauen. =

Die natureplus®-zertifizierten PAVATEX Holzfaserddmmplatten  Um eine méngelfreie und dauerhafte Funktion der Konstruktion zu
ermoglichen eine Vielzahl von bauphysikalisch sicheren Konstruk- — gewahrleisten, sind die Verarbeitungsrichtlinien und technischen
tionen fiir wohngesunde Gebéude. Mit der Ubersicht gelangen  Unterlagen der PAVATEX zwingend zu beachten.

Sie in wenigen Schritten zum passenden Produkt flr Ihren Bedarf.

=
Anwendungstypen T
Die in der Tabelle angegeben Zuordnungen zu den méglichen Anwendungen orientieren 8
sich ausschlieBlich an den technischen Eigenschaften der PAVATEX-Platten. o
z z
Gem. DIN 4108-10 fur < ﬁ i i
Holzfaserdammstoffe (WF) ) < ™ = =
gem. DIN EN 13171 Produkteigenschaften 6, = § = § = § =
@ E sE £E &£
22 35 40-80 100-200 40-240 40-240 40-80
dk - keine Druckbelastbarkeit
Dach/Decke, dg - Druckbelastbarkeit gering
DAD AuBendé&mmung unter o
Deckungen dm - Druckbelastbarkeit mittel X X
ds - Druckbelastbarkeit sehr hoch X X X X
Dach/Decke, AuBen- dh - Druckbelastbarkeit hoch
dammung unter Abdichtung gs - Druckbelastbarkeit sehr hoch X X X
DZ Dach, Zwischensparrendammung X X X X X X
ol Dach/Decke, ZK - keine Zugfestigkeitsanforderungen X
Innenddmmung zg - geringe Zugfestigkeit X X X % X
Decke/Bodenplatte dg - Druckbelastbarkeit gering
DEO (obersemg), Dammung dm - Druckbelastbarkeit mittel X X
unter Estrich ohne
Schallschutzanforderungen  ds - Druckbelastbarkeit sehr hoch X X X X
Technische Werte
Kante N+F N+F  N+F/A  N+F A A/S N+F
Rohdichte [kg/m?] 270 200 200 145 50 115 160
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A W/ (mK)] 0,054 0,046 0,046 0,043 0,040 0,040 0,046
Spez. Warmekapazitat ¢ [J/(kgK)] 2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl i 5 3 3 3 2 3 3
Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E
Druckspannung bei 10 % Stauchung kPa] 300 200 200 100 - 50 100
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] 15 30 30 10 1 2,5 10
Baustoffklasse (DIN 4102-1) B2 B2 B2 B2 — B2 B2
Druckmodul E [N/mm?] - 2,0 2,0 1,0 - 0,5 1,0
Allg. bauaufsichtliche Zulassung der Dammstoffe (DIBt) Z-23.156-1429
Abfallschilissel nach Europaischem Abfallkatalog (AVV) 030105, 170201
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Uberzeugend vielseitig einsetzbar: ISOLAIR

Hochwertiges Qualitatsprodukt: ISOLAIR ist eine multifunktional — auch bei der Lagerhaltung. Ein Produkt fir die Geb&udehlille, das
einsetzbare Dammplatte, hergestellt in einer der weltweit nachhal-  gleich mehrere Anforderungen mit Bravour meistert! Egal, ob Sie
tigsten und modernsten Produktionsstatten. eine Unterdeckung der Klasse UDP-A gem. ZVDH Fachregel be-
Mit dieser Platte schaffen Sie, wie mit allen natureplus®-gepriften  nétigen, eine Putztragerplatte mit WDVS-Zulassung, eine DAmm-
PAVATEX Holzfaser-Dammprodukten, die Grundlage fUr nach-  platte fUr die hinterlUftete Fassade oder eine Flachdachdammung:
haltiges und klimafreundliches Bauen. Die vielseitig einsetzbare Die flexibel einsetzbare ISOLAIR ist immer die richtige Wahl!
Platte bietet maximale Flexibilitat, sowohl bei der Verarbeitung als

EINSATZBEREICHE - ISOLAIR

< ece
el ees
22

AL

Lttty

SRR

1 Unterdeckung - Klasse UDP-A gemaB ZVDH
~ Ein sicheres Dach: Sparrenachsabstand bis 135 cm, héchste
Hagelwiderstandsklasse HW5 und Schallschutz Gber 55 dB.

2— Putztragerplatte - WDVS-Zulassung
 Nachhaltiges Holzfaser-Dammsystem fiir den Holzbau:
Feuerwiderstandsklasse bis zu F90-B geprUft.

\:# Dammung fiir hinterliiftete Fassaden - wasserableitend
FUr diffusionsoffene, aber gleichzeitig luft- und winddichte,
naturliche Wandkonstruktionen; bis zu F90-B gepruft.

4~ Flachdachddmmung - innovativ im System

'

Okologische Holzfaserddmmung ISOLAIR, kombiniert mit
dem SOPREMA Vapro Premium-Bitumenabdichtungssystem.

PRAXIS-Beispiel: Sie verwenden die bewéhrte PAVATEX Unterdeckplatte ~ ISOLAIR, die multifunktionalen Formate:

ISOLAIR 60 mm fur das Dach — und jetzt soll noch eine verputzte Gaube 40, 52, 60 mm: 2500 x 770 mm

ausgefuhrt werden. Die schnelle und praktische Lésung: Verwenden Sie .

einfach die gleiche Platte als Putztragerplatte mit WDVS-Zulassung. 401 601 80 mm: 1800 x 580 mm
60 mm: 2600 x 1250 mm

60, 80 mm: 2800 x 1270 mm
Fachwissen: multifunktionale ISOLAIR
Spezielles Herstellungsverfahren ermdoglicht
beste Abriebfestigkeit der Dammplattenoberflache.

Trockenfaserplatte mit einer Rohdichte 200 kg/m3;
WLS 046; Dampfdiffusionswiderstandszahl p 3.

Hohe Kantenstabilitét durch bionische Nut- und Feder-
verbindung, fur eine schnelle und sichere Verarbeitung. niors el
ISOLAIR in den Dicken 35~ 80 mm
Beidseitig verwendbare Platten

fiir garantiert schnellere Ver\egung
und weniger Verschnitt

2020 PAVATEX PRODUKTE

Die bewahrte ISOLAIR ist ein hochwertiges Produkt aus

dem neuen PAVATEX Portfolio fur nachhaltig gedédmmte .

Gebaude. Wir bieten |hnen auch mit unserem neuen B S S

Sortiment Qualitatslésungen fur jeden Einsatzbereich in PR

der Gebaudehdille und fiir den Innenausbau. Weitere Dicken der bewahrten ISOLAIR: =
22, 35, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm

Mehr Informationen: www.pavatex.de/produkte/dach-holzfaser/isolair

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik 17



18

Unterdeckung

Unterdédcher haben die Aufgabe, bis zur Erstellung der Dach-
deckung die Regendichtigkeit zu gewéhrleisten, temporér
anfallendes Niederschlagswasser abzuleiten und gegen
Flugschnee zu schiitzen. In héheren Regionen haben sie zu-
dem eine Schutzfunktion gegeniiber Riickstauwasser. Beim
Unterdach wird unterschieden zwischen geschuppter, fugen-
gedichteter und fugenloser Art. Alle drei Arten vermégen
Niederschlagswasser abzuleiten sowie vor Umwelteinfliis-
sen zu schiitzen. Ein Schutz gegen Riickstauwasser kann
nur durch abgedichtete Fugen zwischen den Unterdeckplat-
ten erreicht werden.

Freibewitterbarkeit

Bei ISOLAIR 22 mm zwei Monate, ab ISOLAIR 35 mm drei Mo-
nate frei bewitterbar. Die Unterdeckplatten bieten sofort einen
wirksamen Witterungsschutz fur die Dachkonstruktion und damit
fr das gesamte Gebaude. Umfangreiche Freiland- und Laborun-
tersuchungen an Prufstanden bei Forschungsinstituten®, sowie in
den werkseigenen Laboren, haben die temporare Regensicher-
heit von ISOLAIR auch ohne Dacheindeckung bestétigt.

Die von PAVATEX garantierte zwei- bis dreimonatige Freibewitter-
barkeit setzt neben der fachgerechten Plattenverlegung voraus,
dass alle Abklebearbeiten fertiggestellt wurden und die Konter-
latten montiert sind. Erstreckt sich der Freibewitterungszeitraum
Uber Jahreszeiten mit méglichem Schneefall, so sind zur Aufnah-
me der Schneelast ebenfalls die Ziegellatten zu montieren, denn
Unterdeckungen aus verguteten Holzfaserddmmplatten stellen
grundsétzlich keine lastabtragenden Bauteile dar.

[z.B. HOLZFORSCHUNG AUSTRIA, Wien - 2003]
Erfolgreich gepruft, Regensicherheit nach ,Hagelschlag”:

Die Holzforschung Austria bestéatigt die Regensicherheit von
ISOLAIR, geprtft nach Vorbelastung durch Hagelschlag (HW4).

PAVATEX
Holzfaser-Dammprodukte

Scannen und wichtigste
Daten der Damm- und
Dichtprodukte von
PAVATEX erhalten!

Technische Daten Seite 16

e

Materialgarantie
hinterlegt | ZVD

Spiirbar verbesserter Schallschutz durch
spezielle Plattenstruktur & hohes Fldchen-
gewicht.

Diffusionsoffene Ddcher ohne chemischen
Holzschutz gemén DIN 68800-2 (GK 0).

Unterdeckplatte bis zu 3 Monate frei bewitter-
bar. Erfiillt die hohen Anforderungen einer
Behelfsdeckung gem. ZVDH Fachregelwerk als
UDP-A (Unterdeckplatte).

Dichtsysteme — Bahnen

{} /?mmwﬁuw
Selte aubew
bel (SOLAIR
oo 100 W
Abb.4 Profilierung ISOLAIR ab 100mm
PAVATEX PAVATEX

Dichtsysteme — Kleber/Bander

E X e |SOLAIR e PAVATEX ADB * Untergrundvorbehandlung
' 3 'h_ o !' e PAVAFLEX e PAVATEX DSB 2 o Kleber
i PAVATHERM e PAVATEX DB 3,5 e Bander

e PAVATEX DB 28

Um eine hochwertige, mangelfreie und sichere Verarbeitung der PAVATEX Holzfaser-Ddmmprodukte zu gewéhrleisten, missen die "Allgemeinen Hinweise" zum

Transport, zur Lagerung und Verarbeitung auf Seite 14 beachtet werden.
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Verarbeitungshinweise

ISOLAIR-Unterdeckplatten durfen nicht mit frischen, unfixierten
Holzschutzsalzen (z.B. an Konterlatten) in Kontakt kommen, da
das darin enthaltene Netzmittel die Wasserundurchldssigkeit der
Platten beeintrachtigt (siehe Seite 14).

Bei ISOLAIR Unterdeckplatten bis 80 mm kdnnen sowohl die
Platten als auch die Plattenabschnitte beidseitig verwendet
werden; ab 100mm muss die kantenprofilierte Seite auBen

sein (Abb.4). WICHTIG: Die Platten sind nur im Sparrenbereich
begehbar.

e Unterdeckung an der Traufe beginnend, rechtwinklig im Ver-
band, mit dicht gestoBenen Fugen (ggf. mit Verklebung) ver-
legen. Mit dem Reststlck der 1. Plattenreihe beginnt man die
2. Reihe (Abb. 7).

e Fugenversatz der PlattenstdBe > 1 Sparrenfeld.

Es durfen nicht zwei aufeinanderfolgende Plattenstdsse im
selben Feld montiert werden. Fugenversatz > 300 mm.

® Die Feder der Plattenlangskante muss Richtung First verlegt
werden.

* Befindet sich direkt Uber dem Dachflachenfenster ein Verti-
kalstoB, muB dieser mit PAVATEX-Dichtprodukten abgeklebt
werden (Abb.7).

¢ Dehnungsfugen sind generell nicht notwendig.

Ausnahmen:

- Sind im Bauwerk Dehnfugen oder andere Bauteiltrennungen
vorgesehen, so mussen diese auch in die Unterdeckung mit
Ubernommen werden.

- Bei ISOLAIR 22 missen Dehnfugen ab einer Trauflénge von
7m vorgesehen werden. Nach dem Verlegen der gesamten
Flache, muB Uber einem Sparren ein Trennschnitt von ca.
5mm Breite erstellt werden. AnschlieBend Fuge mit PAVAPRIM
und PAVATAPE-Butylkautschukband abdichten.

Einsatz Unterdeckung auf Koppelpfetten:

e \erlegung wie Uber Sparren (nur 90° gedreht), Fugenversatz
der PlattensttBe > 300 mm.

¢ Alle Plattenst6Be sind mit PAVACOLL zu verkleben oder die
gesamte Dachflache mit einer PAVATEX ADB zu belegen.

Verbrauchsrichtwerte PAVACOLL*

Verbrauch fiir 100 m2

E
=k N Q 1
® § § '5 2 ﬁ <
SR NEN EN NS 853
g £E0 £33
X »n
77x250 25 45 15 8
ISOLAIR 58x180 25 60 20 10
125x260 25 30 10 5

* ohne Anschltisse und Durchdringungen. Raupenform ca. 6 mm.

N

Verlegeprinzip Dach
(schematische Darstellung)

Abb.5 Abb.6
ohne Zwischensparrenddmmung mit Zwischensparrenddmmung
Die PAVATEX-Unterdeckplatten sind im unmittelbaren
Bereich einer darunter befindlichen, tragenden Konstruktion
= (z.B. Sparren oder Schalung) trittsicher. Die Bestimmungen

der Berufsgenossenschaft beztglich der Arbeitssicherheit
und Absturzsicherung sind unbedingt zu beachten.
Grundsatzlich sind Unterdeckungen aus Holzweichfaser-

é Déammplatten nach Berufsgenossenschaft und ZVDH
nicht begehbar. Vor allem im Bereich Uber Hohlrdumen
ohne darunter befindlicher, tragender Konstruktion besteht
Durchsturzgefahr!

VertikalstoBe

Bei der Verlegung von Unterdeckplatten und Aufsparrenddmm-
systemen (auch bei mehrlagig kombinierten Dachaufbauten) sind
bei unglnstig positionierten Vertikalfugen zusatzliche Abklebe-
maBnahmen auszuflhren.

VertikalstdBe, die unter die Abklebung der Kehle fiihren, missen
Uber die gesamte Lange mit PAVATAPE 75 abgeklebt werden (Ver-
tikalverklebung Uberlappend auf Kehlabdichtung flhren). Eben-
falls missen VertikalstoBe Uber Durchdringen abgeklebt werden.

weniger verschnitt und
cchnellere Verlegung
dureh betdseltig

verwendbare Platten

ISOLAIR 22-80 mm

T N\ NI

Abb.7 Verlegeprinzip (schematische Darstellung) Platten nur im Sparrenbereich
begehen.

Kontrollierte Abfiihrung von anfallendem Wasser

Bereits wahrend der Bauphase (nach Aufbringen der Unter-
deckplatten) ist auf eine kontrollierte Abflihrung von anfallendem
Wasser zu achten. Vermeidung von Feuchteschaden Seite12.
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UNTERDECKUNG + ZWISCHENSPARRENDAMMUNG

Maximale Sparrenachsabstande

GroBere zuléssige Sparrenachsabstande bei Unterdeckungen mit
verklebten Fugen resultieren aus der kraftschlissigen Wirkung der
Verklebung. Sollten die Sparrenachsabsténde gréBer als die ma-
ximalen Sparrenachsabsténde sein, kann auf die Unterdeckplat-
ten vollflachig die PAVATEX ADB Unterdeckbahn verlegt werden.

Hinweis Nageldichtbénder

ZusatzmaBnahmen gegen Wassereintrieb unterhalb der
Konterlattung (z.B. Nageldichtmaterial) sind nicht erforder-
lich. Gem&R Ergebnissen der Prifungen bei der Holzfor-
schung Austria, ist die Variante Abb.9 als wasserundurch-
l&ssig und Abb.10 als regensicher einzustufen.

Befestigung
ohne mit Zu beachten sind die erforderlichen Absténde flr Befestigungs-
Unterdeckplatten lcm] lcm] mittel gemaB DIN EN 1995-1-1 mit DIN EN 1995-1-1/NA (EC 5).
auf Sparren Konterlatten miissen mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN

Fugenverklebung
4074-1 entsprechen.

oL 22 e - ISOLAIR Unterdeckplatten sollten mit Konterlatten in einer Breite
ISOLAIR 35 - 40 100 15 von mindestens 60 mm und einer Héhe von mindestens 40 mm
ISOLAIR 52 - 200 125 135 befestigt werden.

Dringend beachten: Die Auflagefidche von PAVATEX ISOLAIR sollte in der Regel > 6cm sein. . X . .
e Dacher ohne Zwischensparrendammung (Abb.5, Seite 19)

und Dacher mit Zwischensparrenddammung (Abb.6, Seite 19)

Anschluss PAVATEX Unterdeckbahn - Unterdeckplatte Unterdeckplatten zunéchst mit verzinkten Breitkopfnégeln
Der Anschluss der PAVATEX ADB Unterdeckbahn an die ISOLAIR oder Klammern fixieren. Endguiltige Befestigung erfolgt Gber
Unterdeckplatte im Bereich der Traufe erfolgt flachig mit den da- lastabtragende Vernagelung, Klammerung oder Verschrau-
zugehdrigen Klebekomponenten aus dem PAVATEX Dichtsystem. bung der Konterlattung (siehe auch Bemessungsservice).

e Dacher mit PAVATEX - Aufsparrenddmmung (Abb.8)

Detaillierte verarbel- Die Befestigung der Unterdeckplatten sowie der Ubrigen

tungshinweise 'W»“Ol@\’ Dammplatten erfolgt nur Gber die schub- und sogsichere

akkuellen Broschire: Befestigung der Konterlatten mit hierfiir bauaufsichtlich zu-
Dichtsysteme

gelassenen Schrauben. Weitere Informationen hierzu enthélt
der Abschnitt ,Aufsparrendammung”. Mit der Verlegung der
Unterdeckplatten sollten sukzessive auch die Konterlatten be-
festigt werden, um die gesamte Aufsparrenddmmung gegen
Windsog zu sichern.

BEMESSUNGSSERVICE

Hilfsmittel und Eingabeblétter fiir die Bemessung

von Aufsparrenddmmungen finden Sie auf unserer
Homepage unter
https://www.pavatex.de/service/bemessungsservice/

Abb.8 ISOLAIR als Unterdeckung bei einer Aufsparrenddmmung
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Anwendungsbereiche

Das aktuelle "Merkblatt fur Unterdécher, Unterdeckungen und
Unterspannungen’, herausgegeben vom Zentralverband des
Deutschen Dachdeckerhandwerks ZVDH, definiert verbindlich die
Anforderungen, die an die Planung und Ausfiihrung dieser sog.
"ZusatzmaBnahmen" unter der eigentlichen Dacheindeckung ge-
stellt werden. PAVATEX Unterdeckplatten werden geman Tabelle
1 des Merkblattes als naht- und perforationsgesicherte Unter-
deckung eingestuft. Grund ist die umlaufende Nut und Feder,
sowie die natirliche Dichtigkeit um durchdringende Verbindungs-
mittel herum. Hinsichtlich der Dachneigung wird hier in zwei Aus-
fUhrungsvarianten unterschieden.

Ergénzend zum ZVDH-Regelwerk werden Unterdeckungen aus
verglteten Holzfaserdammplatten auch in den Fachregeln von
Holzbau Deutschland — Bund Deutscher Zimmermeister Berlin als
Regelkonstruktion bei Sparrenddchern ausgewiesen.

Klasseneinteilungen geman ZVDH-Regelwerk siehe Seite 22.

1. Unterdeckplatte ohne Fugenverklebung

Regensichernde Zusalzmaﬁnghme
Ausfihrungsempfenlung bei h
Dachneigungen > 16° oder >14°

Abb.9

Mindestdachneigung nach Verformung:
16° — ISOLAIR 22 mm

=
> 14° - ISOLAIR 35-200 mm

e Keine Verklebung der Plattenfugen im Bereich Nut- und
Feder-Vebindungen notwendig.

e Abklebung stumpfer PlattenstéBe mit PAVATAPE 150 oder
300 (z.B. First, Grat, Kehle).

* Abklebung Anschllsse & Durchdringungen mit PAVATAPE
75/150 (Mindestanschlusshéhen gem. ZVDH Regelwerk
beachten).

_ 1 SOPREMA

EINFACH § Z EITSPAREND
ISOLAIR jetzt aueh b crobformat

fir die vorfertigung b B

olzbau.

Nageldichtbander - nicht erforderlich
ZusatzmaBnahmen gegen Wassereintrieb unterhalb der
Konterlattung (z.B. Nageldichtmaterial) sind bei der Ver-
wendung von ISOLAIR nicht erforderlich.

2. Unterdeckplatte mit Fugenverklebung*

Regensichernde Zusatzmaﬂnghme
Ausfihrungsempfenlung bei
Dachneigungen ab 10°

Abb.10

Mindestdachneigung nach Verformung:

> 10° - ISOLAIR 22mm (nur auf vollflachigen Unterlagen,
z.B. PAVATHERM bei Aufsparrenddmmung)

10° - ISOLAIR 35-200 mm

v

e Verklebung der Nut- und Feder-Verbindungen mit
PAVACOLL 310/600 (Verbrauchsrichtwerte siehe Seite 19).

e Abklebung stumpfer PlattenstdBe mit PAVATAPE 150 oder
300 (z.B. First, Grat, Kehle).

* Abklebung Anschllsse & Durchdringungen mit PAVATAPE
75 /150 (Mindestanschlusshdhen gem. ZVDH Regelwerk
beachten).

* Bei Dachneigungen < 14° muss diese Ausfihrungsvariante mit dem
Bauherrn vertraglich geregelt werden.

ONORM B 4119 "erhéhtes regensicheres Unterdach"

ISOLAIR (35-200mm).
Vorausgesetzt, das Produkt wird gemaB den guiltigen PAVATEX-

Die objektbezogenen Herstellergarantien von PAVATEX bieten indivi-
duelle Sicherheit. Die Herstellergarantie betrifft die Unterdachplatten

Verarbeitungshinweisen, sowie den allgemein anerkannten Regeln
der Technik verarbeitet. Dies schlieBt auch eine Verklebung der
PlattenstéBe mit PAVACOLL 310/600 (Klebstoff zum Abdichten von
PAVATEX-Platten und -Bahnen) ein.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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UNTERDECKUNG + ZWISCHENSPARRENDAMMUNG

Zuordnung von ZusatzmaBnahmen

Am Beispiel der Fachregeln fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln
und Dachsteinen zeigen sich die vielfaltigen Anwendungsmoglich-
keiten flr PAVATEX-Unterdeckplatten. PAVATEX-Unterdeckplat-
ten k&nnen ohne Fugenverklebung verarbeitet werden, wenn die
Regeldachneigung des Eindeckmaterials nicht mehr als 8° unter-
schritten wird. Die produktspezifischen Mindestdachneigungen

der PAVATEX-Unterdeckplatten (siehe Seite 21) sind zu beachten.
FUr andere Eindeckungsmaterialien gelten zum Teil abweichende
Regelungen hinsichtlich der notwendigen ZusatzmaBnahmen, die
jeweils den gultigen Fachregeln fir Dachdeckungen, herausgege-
ben vom ZVDH KélIn, zu entnehmen sind.

Regeldachneigung (ZVDH-Regelwerk)

Deckungsart, als regensicher erwiesen hat”.

* Regeldachneigungen Dachziegelart (Beispiele)
22° Flachdachziegel

25° Doppelmuldenfalz- und Glattziegel bei Deckung im Verband

30° Doppelmuldenfalz-, Glatt- und Verschiebeziegel
35° Strangfalz- und Krempziegel

35° Hohlpfanne - Aufschnittdeckung

40° Hohlpfanne - Vorschnittdeckung

40° Monch und Nonne - Einfachdeckung

30° Biberschwanzziegel - Doppel- und Kronendeckung
40° Biberschwanzziegel - Einfachdeckung mit SplieBen

,Regeldachneigung ist die unterste Dachneigungsgrenze, bei der
sich in der Praxis die Dachdeckung, in Abhéngigkeit der jeweiligen

¢ Regeldachneigungen Dachsteine (Beispiele)

Dachsteine mit Seitenfalz
22° hoch liegender Seitenfalz
25° tief liegender Seitenfalz

Dachsteine ohne Falz
30° Doppel und Kronendeckung
40° Einfachdeckung mit SplieBen

Erhéhte Anforderungen kénnen sich ergeben durch

¢ Nutzung: Dachgeschoss, insbesondere zu Wohnzwecken
(= zwei erhdhte Anforderungen)

e Konstruktion: besondere Dachformen (z.B. Schmetterlings-
dacher), groBe Sparrenlangen (gréBer als 10 m), stark
gegliederte Dachformen (z.B. durch Kehlen, Gauben etc.)

e Klimatische Verhaltnisse: exonierte Lage, extreme Standorte,
schneereiche Gebiete, windreiche Gebiete

e Technische Anlagen: Auf- oder Indachsysteme, Klimageréte,
Antennenanlagen, Laufanlagen, Belichtungs-, Scheefang-
systeme, etc.

Einstufung von ZusatzmaBnahmen in Klassen

e Klasse 1: wasserdichtes Unterdach (1.1)*

e Klasse 2: regensicheres Unterdach (1.2)*

e Klasse 3: naht- und perforationsgesicherte Unterdeckung (2.1)*
naht- und perforationsgesicherte Unterspannung (3.1)*

e Klasse 4: verschweiBte/verklebte Unterdeckung (2.2)*
Uberdeckte Unterdeckung aus Bitumenbahnen (2.3)*
nahtgesicherte Unterspannung (3.2)*

e Klasse 5: Uberlappte/verfalzte Unterdeckung (2.4)*

e Klasse 6: Unterspannung (3.3)*

* geman Tabelle 1 ZVDH: "Merkblatt fiir Unterdéacher, Unter-
deckungen und Unterspannungen”.
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SICHERHE!

A flach geneigte Dicher bis
\ Slehe Selte 22.

sin
ZusatzmaBnahmen mit ISOLAIR
Die in der Tabelle genannten ZusatzmaBnahmen erflllen die
Mindestanforderungen unter Bertcksichtigung der Tabelle 1 des
“Merkblatt fur Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspan-

nungen".
Zusatzliche Nageldichtung nicht erforderlich \
GemaB ZVDH-Regelwerk kann bei Unterschreitungen des
Eindeckmaterials um maximal 8° bei PAVATEX Unterdeck-
platten auf den Einsatz von zusétzlichen Nageldichtungen
verzichtet werden. (Prifung: HFA-Wien)
Erhohte Anforderungen aus:
Unterschreitung der Nutzung - Konstruktion - klimatischen Verhéltnissen - technische Anlagen "
Regeldachneigung? . : . . L Lo
9 gung Keine weitere Eine weitere Zwei weitere Drei weitere
erhdhte Anforderung erhéhte Anforderung erhdhte Anforderungen erhéhte Anforderungen
Klasse 6 Klasse 6 Klasse 5 Klasse 4
Keine ISOLAIR ISOLAIR ISOLAIR ISOLAIR
ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung
Klasse 4 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 3
Bis 4° ISOLAIR ISOLAIR ISOLAIR ISOLAIR
ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung
Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3
Jegratioeis ISOLAIR ISOLAIR ISOLAIR ISOLAIR
ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung ohne Fugenverklebung

Produktspezifische Mindestdachneigungen & Verarbeitungsrichtlinien siehe ab Seite 21.

Bei > 8° Unterschreitung der Regeldachneigung, sind gem. ZVDH-Regelwerk mindestens regensichere Unterdacher auszuflhren.
Bei > 8° Unterschreitung der Regeldachneigung mit mindestens 2 weiteren erhohten Anforderungen, sind wasserdichte Unterdacher
anzuordnen.

Unterschreitung der Regeldachneigung > 12° ist nur mit besonderen MaBnahmen zum Erhalt der Lattung und mit wasserdichtem
Unterdach zulassig.

GeméaB dem "Merkblatt fir Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen” sind hier, in Abhéngigkeit vom Werkstoff und dem
davon abzuleitenden Bedarf, ZusatzmaBnahmen unterhalb der Konterlattung gegen Wassereintrieb, wie z.B. Nageldichtmaterial,
erforderlich. Diese ZusatzmaBnahmen sind bei Unterdeckungen aus ISOLAIR grundsatzlich nicht erforderlich aufgrund der Prifungen
zur Regensicherheit bei der Holzforschung Austria vom Mérz 2003 (Projekt-Nr. 804949).

Ergeben sich gemaB Tabelle mehr als 3 weitere erhdhte Anforderungen, so empfiehlt es sich, die fir den n&chsthdheren Lastfall
geeignete ZusatzmaBnahme zu wahlen.

Die 0.g. Anwendungen von PAVATEX-Unterdeckplatten sind teilweise "MindestmaBnahmen", teilweise "héherwertige MaBnahmen" im
Sinne des ZVDH-Regelwerkes.

) Erhohte Anforderungen sind neben der Unterschreitung der Regeldachneigung:
Nutzung des Dachgeschosses insbesondere zu Wohnzwecken, d.h. alle ausgebauten Dachgeschosse. Sie stellt sinrngemaB 2 weitere erhdhte Anforderungen an
die Dachfunktion dar.
Konstruktive Besonderheiten, wie z.B. Dachgaubenanlagen, komplizierte Dachformen, Kehlen, Sparrenlangen > 10m usw.

- Klimatische Verhéltnisse, wie z.B. Gebirgs-, Mittelgebirgs- oder Kistenlage.

Ortliche Bestimmungen, wie z.B. Auflagen der Baugenehmigungsbehérden.

Weitere erhdhte Anforderungen kdnnen sich aus der Gewichtung innerhalb einer der vorher genannten Kategorien ergeben, z.B. kdnnen klimatische

Verhaltnisse mehrere erhdhte Anforderungen ergeben.

2 GemaB der jeweils gliltigen Fachregel fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen des ZVDH oder Herstellerangaben.
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SICHERHEIT IM SYSTEM BIS 10
Mit der PAVATEX APE V\wtevdeclzb”m/w
sind flach genelgte Diicher bis 107 mbglich.

Siehe Selte 23.

ZusatzmaBnahmen mit PAVATEX ADB Unterdeckbahn

Die in der Tabelle genannten regensichernden ZusatzmaBnahmen
erflllen die Mindestanforderungen unter BerUcksichtigung der
Klassen nach Tabelle 1 des "Merkblatt fur Unterdacher, Unter-
deckungen und Unterspannungen”.

Erhoéhte Anforderungen aus:

. Nutzung - Konstruktion - klimatischen Verhéltnissen - technische Anlagen "
Unterschreitung der

Regeldachneigung Keine weitere Eine weitere Zwei weitere Drei weitere
erhdhte Anforderung erhéhte Anforderung erhéhte Anforderungen erhéhte Anforderungen
el Klasse 6 Klasse 6 Klasse 5 Klasse 4
PAVATEX ADB 29 PAVATEX ADB 29 PAVATEX ADB 2 9 PAVATEX ADB 2 9
Bis 4° Klasse 4 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 3
PAVATEX ADB 29 PAVATEX ADB 29 PAVATEX ADB 294 PAVATEX ADB 294
Uber 4° bis 8° Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 3
PAVATEX ADB 294 PAVATEX ADB 294 PAVATEX ADB 294 PAVATEX ADB 294

Bei > 8° Unterschreitung der Regeldachneigung, sind gem. ZVDH-Regelwerk mindestens regensichere Unterdacher auszuflhren.
Bei > 8° Unterschreitung der Regeldachneigung mit mindestens 2 weiteren erhdhte Anforderungen, sind wasserdichte Unterdacher
anzuordnen.

Unterschreitung der Regeldachneigung > 12° ist nur mit besonderen MaBnahmen zum Erhalt der Lattung und mit wasserdichtem
Unterdach zuléssig.

Ergeben sich gemal Tabelle mehr als 3 weitere erhéhte Anforderungen, so empfiehlt es sich, die flr den nachsthéheren Lastfall
geeignete ZusatzmaBnahme zu wahlen.

Mindestdachneigung flir PAVATEX ADB 10°: Dachdeckungen mit Dachziegeln/-steinen sind auch mit ZusatzmaBnahmen nicht mehr
auszufuihren, wenn die Dachneigung weniger als 10° betrégt. Die Verarbeitungsrichtlinien in der PAVATEX-Dichtbroschure sind zu
berdicksichtigen.

Die 0.g. Anwendungen von PAVATEX-Unterdeckbahn ADB sind teilweise "MindestmaBnahmen", teilweise "hdherwertige MaBnahmen" im
Sinne des ZVDH-Regelwerkes.

Erhéhte Anforderungen sind neben der Unterschreitung der Regeldachneigung:

- Nutzung des Dachgeschosses insbesondere zu Wohnzwecken, d.h. alle ausgebauten Dachgeschosse. Sie stellt sinngemal 2 weitere erhdhte Anforderungen an
die Dachfunktion dar.

- Konstruktive Besonderheiten, wie z.B. Dachgaubenanlagen, komplizierte Dachformen, Kehlen, Sparrenlangen > 10m usw.

- Klimatische Verhaltnisse, wie z.B. Gebirgs-, Mittelgebirgs- oder Kistenlage.

- Ortliche Bestimmungen, wie z.B. Auflagen der Baugenehmigungsbehdrden.

Weitere erhdhte Anforderungen kénnen sich aus der Gewichtung innerhalb einer der vorher genannten Kategorien ergeben, z.B. kénnen klimatische Verhéaltnisse

mehrere erhdhte Anforderungen ergeben.

2 Die PAVATEX ADB kommt bevorzugt auf PAVATEX-Unterdeckplatten (ISOLAIR ohne Fugenverklebung) sowie als Ersatz fiir eine Unterdeckplatte bei PAVATEX-
Aufsparrenddmmsystemen auf PAVATHERM zum Einsatz. In diesem Fall Ubernimmt die PAVATEX ADB die volle Funktion der Unterdeckung.

9 GemaB der jeweils gliltigen Fachregel fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen des ZVDH oder Herstellerangaben.

4 Nageldichtmaterial PAVAFIX SN BAND erforderlich.

PAVATEX by Sopremea | Dach-Technik



Anwendungsbereiche It. ERLUS

Zuordnung von ZusatzmaBnahmen fiir Ergoldsbacher Dachziegel mit dem
in Deutschland und Osterreich vertriebenen Sortiment der Pavatex GmbH

(in Anlehnung an das ZVDH-Merkblatt ,Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen”,
die Grundregeln des DDH und die l&ndertbergreifenden produktspezifischen Regeldachneigungen)

1 SOPREMA

ERLUS ©

Qualitat aus Deutschland

Zuordnung von ZusatzmaBnahmen in Verbindung mit Unterdeckbahnen und Unterdeckplatten der PAVATEX GmbH **

Dachneigung
=RDN

von < RDN
bis = RDN -4°
jedoch nur wenn
DN = 14°

von < RDN -4°
bis = RDN -8°
jedoch nur wenn
DN = 14°

von < RDN -4°
bis = RDN -8°
jedoch nur wenn
DN < 14°

von < RDN -8°

bis = RDN -12°
jedoch nicht flacher
als 10° DN bzw. der
MDN des jeweiligen

Dachziegelmodells v

von < RDN -12°
jedoch nicht flacher
als 10° DN bzw. der
MDN des jeweiligen

Dachziegelmodells

Klasse 6

PAVATEX ADB Uberlappt
oder PAVATEX-Unterdeck-
platten dmn =20 mm
ohne Fugenverklebung

Klasse 4
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin=35mm

mit Fugenverklebung

Klasse 2
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

mit Fugenverklebung

Klasse 1
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm ohne Fugen-
verklebung mit PAVATEX
UDB Uberdeckt ?

Klasse 6

PAVATEX ADB Uberlappt
oder PAVATEX-Unterdeck-
platten dmin =20 mm
ohne Fugenverklebung

Klasse 4
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

mit Fugenverklebung

Klasse 2
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

mit Fugenverklebung

Klasse 1
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm ohne Fugen-
verklebung mit PAVATEX
UDB Uberdeckt ?

1) Die Entwasserung der Unterdeckplatten in die Regenrinne muss dauerhaft sichergestellt sein.

Klasse 5
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin=35mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

mit Fugenverklebung

Klasse 1
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmn =35 mm ohne Fugen-
verklebung mit PAVATEX
UDB Uberdeckt ?

Klasse 1
PAVATEX-Unterdeckplatten
drmin =35 mm ohne Fugen-
verklebung mit PAVATEX
UDB Uberdeckt ?

keine weitere erh. Anf.* eine weitere erh. Anf.* zwei weitere erh. Anf.* drei weitere erh. Anf.*

Klasse 4
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

ohne Fugenverklebung

Klasse 3
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm

mit Fugenverklebung

Klasse 1
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm ohne Fugen-
verklebung mit PAVATEX
UDB Uberdeckt ?

Klasse 1
PAVATEX-Unterdeckplatten
dmin =35 mm ohne Fugen-
verklebung mit PAVATEX
UDB Uberdeckt ?

2) In Anlehnung an das ZVDH-Regelwerk ist die PAVATEX UDB oberhalb der Konterlattung zu fihren (diffusionsoffene Einbindung der Konterlattung).

* Diein der Tabelle genannten ZusatzmaBnahmen sind MindestmaBnahmen unter Berticksichtigung der Tabelle 1 des Merkblattes ,Unterdéacher, Unterdeckungen, Unterspannungen”.
Unterdeckplatten sind geméaB der Klassifizierung im Merkblatt fir ,Unterdacher, Unterdeckungen und Unterspannungen” zuzuordnen. Erhéhte Anforderungen bilden Kategorien
gemaB Kapitel 1.1.3. Weitere erhohte Anforderungen kénnen sich aus der Gewichtun%innerhalb einer Kategorie gemaB 1.1.3. ergeben. Z.B. kénnen klimatische Verhaltnisse

lic

mehrere erhohte Anforderungen ergeben. Nur zulassig, wenn ein Nachweis hinsicht

der Funktionssicherheit der verwendeten Produkte einschlieBlich des Zubehors (Dichtbander

oder Dichtungsmassen unter Konterlatten, Klebebander, vorkonfektionierte Nahtsicherung) im Rahmen einer Schlagregenpriifung sowie eines 24-stiindigen Beregnungstests bei
einer Dachneigung von 14° herstellerseitig erfolgt ist. Andernfalls ist die nachsthohere Klasse zu wahlen. Herstellerseitige Einschrankungen sind zu berticksichtigen. Hinweise zur
Perforationssicherung sind dem Produktdatenblatt zu entnehmen. Sie kénnen in den Klassen 3 bis 6 verwendet werden.

** Erganzung zur Verwendung der Tabelle: ROT = ZVDH-Regelwerk / SCHWARZ = Konstruktionsvorschlag PAVATEX/ ERLUS (je nach Anwendung der Produkte kénnen sonderver-
tragliche Regelungen notwendig sein).

Beide Unternehmen erklaren sich bereit, diese Technischen Informationen regelmaBig zu aktualisieren (Stand Mai 2017).

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Zwischensparrendammung

Die am hé&ufigsten verwendete Form der Dachddmmung im
geneigten Dach ist die Zwischensparrenddmmung. Dabei
wird die Warmeddmmung exakt zwischen den Sparren ein-
gebaut. Um Wérmebriicken im Bereich der Sparren zu re-
duzieren, wird idealerweise eine zusétzliche Ddmmschicht
liber den Sparren als Unterdeckung aus ISOLAIR verlegt.

Die PAVATEX-Systemaufbauten ermoglichen diffusionsoffene,
aber gleichzeitig luft- und winddichte Konstruktionen.

Bei Konstruktionen mit PAVAFLEX oder PAVATHERM zwischen
den Sparren ist gem. DIN 68800-2 ein chemischer Holzschutz
nicht erforderlich (GK 0).

Zwischensparrenddmmungen mit PAVAFLEX oder PAVATHERM 1. ISOLAIR Unterdeckung i
werden nach Ver'l'egen dgr diffusionsoffengn Unterdleclfung.aus ISO— 5 Eﬁgﬁ;E)E(X[)Z:;S;;E?g;psz:e[?gaeg?Brllagzs
LAIR, hohlraumflllend eingebaut. In Verbindung mit diffusionsdich-

ten Unterdéchern, Unterdeckungen oder Unterspannungen ist eine
funktionsfahige Bellftung zwischen Dammschicht und ZusatzmaB-
nahme notwendig. Hierbei sollte beachtet werden, dass der bellftete
Dammstoff vor Durchstrémung geschitzt wird, z.B. mit einer ADB.

PAVAFLEX als Zwischensparrenddammung (Abb.71)

Zuschnitt mit geeigneten Maschinen (siehe unter Kapitel 2).

Dank Flexibilitdt und sehr guter Klemmwirkung, ist die PAVAFLEX
schnell, leicht und fugenfrei bis zu einem lichten Sparrenabstand bis
zu 900 mm zwischen den Sparren zu verarbeiten.

e PAVAFLEX wird vertikal und horizontal mit Zuschnittibermal3
hohlraumfrei zwischen die Sparren eingebaut.

e Bei mehrlagiger D&mmschicht ist auf versetzte StéBe zu achten. -

e Dampfbremse (PAVATEX DB 3.5 oder DB 28) verlegen und mit Abb. 11: Verlegeprinzip PAVAFLEX (schematische Darstellung)
den PAVATEX-Dichtprodukten (z.B. PAVAFIX 60, PAVABOND
siehe Anwendungsmatrix Seite 75) luftdicht anschlieBen.

e Traglattung und Innenverkleidung montieren PAVATEX Klemmweiten und ZuschnittmaB
KI i 2 hni B Plattendicke max. Klemmweite UbermaB
emmweiten und Zuschnittma [mm] [mm] [mm]

Wird PAVAFLEX bei Sanierungen als Zusatzddmmung auf eine be-

stehende Dachddmmung eingesetzt, entfallt die Anforderung an die 40-50 400 4

maximale Klemmweite. Je nach Konstruktion, Beschaffenheit des 60 500 6

Gefachs und bei verschnittfreier Verlegung, kénnen die Werte leicht 80 700 10

abweichen und sind der Situation bauseits anzupassen. 100 800 10
120 - 240 900 10

PAVATEX by Sopremea | Dach-Technik
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UNTERDECKUNG + ZWISCHENSPARRENDAMMUNG

Konstruktionsbeispiele

Die dargestellten Konstruktionsaufbauten sind eine Hilfestellung
und ersetzen nicht die individuelle Detailplanung. In der Eigenver-
antwortung des jeweiligen Planers liegt die Prifung dieses Kon-
struktionsvorschlags auf Vollstandigkeit, Anwendbarkeit und die
Ubereinstimmung mit dem aktuellen Stand der Technik.

Systemaufbau H2.102-A

[ Konstruktion 3.1: Zwischensparrenddmmung mit Unterdeckung
mit ISOLAIR, PAVAFLEX als Zwischensparrenddmmung und PAVATEX DB 3.5

Sie kennen die Anforderungen - wir das System:
s Ob Neubau oder Sanierung, mit dem PAVATEX
Online-Systemfinder gelangen Sie mit nur
““ I wenigen Klicks zum passenden Systemaufbau

7 NN VN 1 Dacheindeckung ~ Ziegel auf Trag- und Konterlattung flr hr Projek.

2 Unterdeckung ISOLAIR

[ 3 Dammung PAVAFLEX Jetzt testen unter www.pavatex.de.
4 Dampfbremsbahn  PAVATEX DB 3.5
5 Innenverkleidung  Gipsfaserplatte auf Lattung Wussten Sie schon?

Bauphysikalische Kennwerte

Kfw
 forderfahige
PAVAFLEX [mm] Konstruktionen
Holzfaser- als Zwischensparrendammung
dammplatten
als Unterdeckung 180 200 220 240
auf Sparren U-Wert 0 U-Wert 0 U-Wert 0 U-Wert <p
[mm] (W/(meK)] [hl [W/(mPK)] [h] [Wy/(meK)] (hl [W/(meK)] )
ISOLAIR 22 0,228 10,0 0,209 10,8 0,193 11,5 0,179 12,3
35 0,209 11,0 0,193 11,8 0,179 12,5 0,167 13,3
22-80 mm beidseitig 40 0,204 11,4 0,189 12,2 0,175 12,9 0,164 13,7
verwendbare Platten fir
weniger Verschnitt und 52 0,193 12,4 0,179 13,1 0,167 13,9 0,157 14,6
schnellere Verlegung
60 0,187 13,0 0,174 13,7 0,162 14,5 0,152 15,2
80 0,172 14,5 0,161 15,3 0,151 16,0 0,142 16,7
100 0,156 15,1 0,147 15,8 0,138 16,6 0,131 17,3
120 0,145 16,3 0,137 17,1 0,130 17,8 0,123 18,6
140 0,136 17,6 0,129 18,3 0,122 19,0 0,116 19,8
160 0,127 18,9 0,121 19,6 0,115 20,3 0,110 21,1
180 0,120 20,1 0,114 20,8 0,109 21,6 0,104 22,3
200 0,114 21,3 0,108 22,0 0,104 22,8 0,100 23,5

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 11,4 % (Sparrenbreite 80, Sparrenachsabstand 700). WICHTIG: Ersetzt nicht dlie in jedem Einzelfall erforder-
liche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
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Systemaufbau H2.102-B

[ Konstruktion 3.3: Zwischensparrenddmmung mit Unterdeckung
mit ISOLAIR, Mineralfaser als Zwischensparrenddmmung und PAVATEX DB 3,5

AN

O
s

1 Dacheindeckung  Ziegel auf Trag- und Konterlattung

2 Unterdeckung
3 Ddmmung

ISOLAIR
Mineralwolle 035

4 Dampfbremsbahn  PAVATEX DB 3.5
5 Innenverkleidung  Gipsfaserplatten auf Lattung

Bauphysikalische Kennwerte

Holzfaser-
dammplatten

als Unterdeckung

auf Sparren
[mm]

ISOLAIR

22-80 mm beidseitig
verwendbare Platten fir
weniger Verschnitt und
schnellere Verlegung

22
35
40
52
60
80
100
120
140
160
180
200

180

U-Wert
[W/(m2K)]

0,212
0,193
0,189
0,190
0,174
0,161
0,147
0,137
0,129
0,121
0,115
0,109

Mineralwolle 035 [mm]

SOPREMA

Bei Anforderungen an Schall- u. Brandschutz
sind die Priifzeugnisse bzw. Klassifizie-
rungsberichte und bei Anforderungen an den
Holzschutz entsprechend die DIN 68800 zu

beachten.

f[]))) Rw,P bis 55 dB gepriift
Priifbericht 030513.T1 des LSW beachten

als Zwischensparrendammung

200

9 U-Wert [}

(h] W/(m*)] [h]
6,9 0,195 7,1
7,8 0,178 8,0
8,2 0,174 8,4
9,2 0,166 9,4
9,9 0,161 10,1
11,5 0,150 11,7
12,0 0,137 12,3
13,3 0,129 13,6
14,5 0,121 14,8
15,8 0,115 16,0
17,0 0,109 17,3
18,2 0,104 18,5

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 12 %.
WICHTIG: Ersetzt nicht die in jedem Einzelfall erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.

U-Wert
[W/(m#K)]

0,179
0,165
0,162
0,155
0,151
0,141
0,129
0,122
0,115
0,109
0,104
0,099

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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¢
h]

7.4
8,2

8,7

9,7

10,4
12,0
12,6
13,8
15,0
16,3
17,5
187

Wussten Sie schon?

U-Wert
[W/(m2K)]

0,166
0,154
0,151
0,145
0,141
0,132
0,122
0,116
0,109
0,104
0,099
0,095

forderfahige

Konstruktionen

240

¢
[h]

7,6
8,5
8,9
9,9
10,6
12,2
12,8
14,1
15,3
16,6
17,8
19,0



UNTERDECKUNG + ZWISCHENSPARRENDAMMUNG

Details

Traufe Massivbau
mit gedammtem Dachiiberstand

Die sicherste L&sung bei Déachern mit Dachiberstand besteht da-
rin, die Unterdeckung bis zum Dachrand zu verlegen und dort mit
einem Tropfblech abzuschlieBen. Die Vordachschalung wird zu
diesem Zweck in den ausgeklinkten Sparren oberkantenbindig
versenkt oder alternativ erfolgt eine Aufdoppelung des Sparrens.
So kann durch die Eindeckung eingedrungenes Wasser ungehin-

Detail 3.1
Unterdeckung bis zum Dachrand
12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Detail 3.2
mit tiefergehdngter Dachrinne

123456 7 8 9 10 1 12 13 14 15

"\

N7 ¥W7X

dert ablaufen. Eine weitere Variante besteht mit einer tiefer ge-
hangten Dachrinne (Detail 3.2).

Ein weiterer Vorteil entsteht, durch die verzdgerte, nachtliche Aus-
kUhlung des Dachuberstandes. Untersuchungen* haben gezeigt,
dass durch diese Detailausbildung das Risiko von Schimmelbil-
dung an der Unterseite des Dachiberstandes erheblich gemin-

dert wird (Detail 3.1).  *[Bauforschung fiir die Praxis, Band 66, irb-Verlag]

Schutz vor Eisriickstau
Durch diese Art der Plattenverlegung kann die Gefahr der
Bildung eines Eisrlickstaus gemindert werden.

. Insektenschutzgitter

. Trauf-Keilbohle

. Dacheindeckung
Lattung

. Konterlattung

. Unterdeckplatte: ISOLAIR
. Sparren

. Vordachschalung

9. AuBenputz

10. GeméaB DIN 4108 Beiblatt 2: PAVAFLEX
11. Mortelabgleich

12. AuBenwand

ONO O A WN =

Mindestiiberdeckung*
Deckwerkstoff auf Traufblech

Dachneigung  Mindestiiberdeckung
< 15° 200 mm
<22° 150 mm
>22° 100 mm
1. Lifterelement *Auszug aus dem ZVVDH-Regelwerk / Quelle: Fachregel
2. Traufbrett fur Metallarbeiten Abs 6.2 (7), S.24 (Ausgabe 06/2017)
3. Trauf-Keilbohle
4. Dacheindeckung
5. Traufbohle in Dicke
der Unterdeckung

6. Traufblech mit PAVATAPE Abklebung

7. Lattung

8. Konterlattung

9. Vordachschalung ggf. mit
Aufdoppelung der Sparren

10. Unterdeckplatte: ISOLAIR

11. Sparren

12. AuBenputz

13.Gemé&B DIN 4108 Beiblatt 2: PAVAFLEX

14. Mortelabgleich

15. AuBenwand

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik



Bei den gezeigten Varianten ist die Anordnung der Dachrinne als
hoch- oder tiefhdngende Rinne mdglich.

* Bei der Variante mit der verklebten Vordeckbahn beginnt die
Unterdeckung aus ISOLAIR oberhalb der Vordachschalung.
Ubergang Unterdeckplatte — Vordeckbahn auf der Schalung
mit PAVATAPE Butylkautschukband abkleben.

e Bei der Variante mit unterlappender Vordeckbahn beginnt
die Unterdeckung ebenfalls oberhalb der Vordachschalung.
Vordeckbahn auf der Schalung wird hier unter die 1. Reihe

Detail 3.3 10 11
Unterlappende Vordeckbahn (Unterdeckplatte > 36 mm)

12 34 5 6 7 8

Detail 3.4 9 10
Unterlappende Vordeckbahn (ISOLAIR Unterdeckplatte 22 mm)

12 3 4 5 6

12 131415

SN\

.:?'

N

der Unterdeckplatten hochgefuhrt > 20cm.

Das oberste Brett der Vordachschalung muss angeschragt
sein, um einen ungehinderten Wasserablauf im Ubergangsbe-
reich zu gewahrleisten (Detail 3.3/3.4).

In mit Eisrlickstau gefahrdeten Gebieten wird die Variante mit
unterlappender Vordeckbahn empfohlen.

Je nach Lange des Dachuberstandes bzw. je nach Breite der
ersten Platte der Unterdeckung an der Traufe: Verklebung mit
Systemkleber am Ubergang Vordeckbahn zur Unterdeckung
(Detail 3.3/3.4) und mindestens in der ersten horizontalen
Fuge der Unterdeckung.

. Insektengitter

. Trauf-Keilbohle

. Vordeckbahn: PAVATEX ADB

Lattung

. Konterlattung

. Hohenausgleichslatte

. Vordachschalung

. Dacheindeckung

9. Sparren

10. AuBenputz

11. AuBenwand

12. Kleberaupe PAVACOLL
(als Abdichtung bei evtl.
Eisriickstau)

13.GemanB DIN 4108 Beiblatt 2:
PAVAFLEX

14. Unterdeckplatte: ISOLAIR

15. Mértelabgleich

O NG~ WD~

Insektengitter

. Trauf-Keilbohle

. Vordeckbahn: PAVATEX ADB

Lattung

. Konterlattung

. Vordachschalung

Sparren

. Dacheindeckung

. Kleberaupe PAVACOLL
(als Abdichtung bei evtl.
Eisriickstau)

10. Stellbrett

11. Unterdeckplatte: ISOLAIR

12. Ddmmstoff: PAVAFLEX

13. Mdrtelabgleich

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Traufe Holzrahmenbau

Detail 5.2
Traufausbildung mit geddmmtem Dachuiberstand

1 2

! 1. Traufschalung,
in Sparren eingelassen
2. Unterdeckung: ISOLAIR
3. Dampfbremsbahn: PAVATEX DB 3.5
4. Flexibler Holzfaserddmmstoff:
PAVAFLEX
alternativ PAVATHERM Dammplatten

)

Detail 6.10

Traufausbildung mit ungeddmmtem Dachuberstand

123 456 7
L/

o

//

~
/

I alternativ PAVATHERM Dammplatten
. Dampfbremsbahn: PAVATEX DB 3.5
i 7. Untersparrenddmmung:
PAVATHERM-PROFIL

Unterdeckbahn: PAVATEX ADB
. Traufschalung, auf Sparren

. Abklebung: PAVATAPE

. Unterdeckung: ISOLAIR

[ QU R

I
[=2]

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik

. Zwischensparrenddmmung: PAVAFLEX

Warmebriickennachweis*
am Beispiel

180 mm PAVATHERM

35 mm ISOLAIR

Um-Wert 0,212 W/(m2K)
v -0,009 W/(mK)

* siehe auch Wérmebrtlickenkatalog
Bauteil 1.2.1.2.1

Warmebriickennachweis*
am Beispiel

160 mm PAVATHERM
40 mm PAVATHERM-PROFIL
22 mm ISOLAIR

Un-Wert 0,201 W/(m?K)

¥ -0,018 W/(mK)

* siehe auch Wérmebriickenkatalog
Bauteil 1.3.2.1.1



Ortgang Holzrahmenbau

Detail 5.1

Ortgang mit geddmmtem Dachiberstand

1 2 3 4 5
I\f\l

LA

—

Detail 6.9

Ortgang mit ungeddmmtem Dachiiberstand

56738

TRUARAR
YYYYYYYY

-

1.
2.
3.

. Unterdeckung: ISOLAIR 22 mm
. Flexibler Holzfaserddmmstoff:

PAVAFLEX
alternativ PAVATHERM Ddmmplatten

. Abklebung: PAVATAPE
. Unterdeckung: ISOLAIR 40 mm
. Flexibler Holzfaserddmmstoff:

PAVAFLEX

. Dampfbremsbahn: PAVATEX DB 3.5

Nageldichtband: PAVAFIX SN Band
Unterdeckbahn: PAVATEX ADB
Flexibler Holzfaserddmmstoff:
PAVAFLEX

Abklebung: PAVATAPE

4.
5.

6.
7.

Unterdeckung: ISOLAIR

Zwischensparrenddmmung: PAVAFLEX

alternativ PAVATHERM Ddmmplatten
Dampfbremsbahn: PAVATEX DB 3.5
Untersparrenddmmung:
PAVATHERM-PROFIL

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Warmebriickennachweis*
am Beispiel

180 mm PAVATHERM

35 mm ISOLAIR
Un-Wert 0,212 W/(m?K)
v -0,035 W/(mK)

\

17,52°C

* siehe auch Wérmebriickenkatalog
Bauteil 1.2.1.2.2

Warmebriickennachweis*
am Beispiel

160 mm PAVATHERM
40 mm PAVATHERM-PROFIL
22 mm ISOLAIR

Un-Wert 0,201 W/m'K)

¥ -0,042 W/(mK)

17,85°C

* siehe auch Wérmebrtickenkatalog
Bauteil 1.3.2.1.2
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Ortgang Massivbau

Detail 3.5
Ortgang ohne Dachliberstand

Bei der Verwendung von einer 40mm dicken ISOLAIR Unter-
deckung besteht die Mdglichkeit, eine 19mm dicke Ortgang-
schalung mit einer 22mm dicken ISOLAIR abzudecken. Der
stumpfkantige Ubergang wird im Bereich der Konterlatte mit
PAVATAPE abgeklebt. Diese Variante verringert die Warme-
briickenwirkung des Ortganges

Passendes Traufdetail
siehe Detail 3.1 und 3.2

Detail 3.7

Ortgang mit ungeddmmten Dachdberstand

Fur diese Ausflhrung sind mind. zwei Flugsparren erforderlich,
um die Ortgangschalung aufzulegen.

Auf der Schalung wird eine diffusionsoffene Unterdeckbahn
verlegt, die Uberlappend auf die beliebig dicke ISOLAIR Unter-
deckung gefiihrt und dort durch die erste Konterlatte auf der
Unterdeckplatte fixiert wird.

XAk @

& ———— ———— WAV

w774

—_— = —
4

e | \

w N

© oo NG

oGk owh

4 5 6 7
™
N o
[ ~
GemaB DIN 4108 Beiblatt 2: PAVAFLEX
. Mértelabgleich
. Zwischensparrenddmmung: PAVAFLEX
flexibler Holzfaserddmmstoff
. Unterdeckplatte: ISOLAIR 22 mm
. Ortgangschalung 19 mm
. Abklebung mit Klebeband: PAVATAPE 150
Unterdeckplatte: ISOLAIR 40 mm
. Dampfbremsbahn: PAVATEX DB 3.5
. Unterkonstruktion/Holzschalung
) ey @C\Q‘OO\L\;\:;
F"vamw{? | die erste OM”mtt@
PAVATEL /?;‘iv |SOLATR W e

Ortgangschalung

Unterdeckbahn diffusionsoffen: PAVATEX ADB
Nageldichtband: PAVAFIX SN Band

GeméB DIN 4108 Beiblatt 2 PAVAFLEX > 60 mm
Unterdeckplatte: ISOLAIR 22mm
Mortelabgleich
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Detail 3.8
First mit ungeddmmtem Spitzboden

GemaB aktuellem ZVDH-Regelwerk sind auch bei diffusionsof-
fenen Unterdeckungen die unbeheizten Dachrdume Uber der ge-
dammten obersten Geschossdecke wirksam zu belUften.

Dies erfolgt durch eine 10 cm kdirzere zugeschnittene ISOLAIR
Unterdeckplatte am First, die dann mit einer diffusionsoffenen
Unterdeckbahn (PAVATEX-ADB Abdeckbahn) oberhalb der Kon-
terlattung Uberlappend abgedeckt wird, sowie durch LUfterzie-
gel bzw. LUftersteine (Variante A) oder Lifterfirst (Variante B).
Noch wirkungsvoller sind insektendichte C)ffnungen in den ge-
genuberliegenden Giebelwéanden, die eine Querliftung ermdg-
lichen (Variante C).

Detail 3.9
Dachgraben tiber Gebdudeabschlusswand

Bei giebelstdndig aneinandergereihnten Gebauden kommt vor
allem dem Brandschutz im Bereich des Dachgrabens besondere
Bedeutung zu. Durch die Unterdeckung darf keine Brandweiter-
leitung erfolgen. Daher muss die Unterdeckplatte in einer Breite
von beidseitig mind. 50cm z.B. durch einen nicht brennbaren
Baustoff, z. B. eine zementgebundene Bauplatte mit Blechabde-
ckung, ersetzt werden. Dammschichten zur oberen Abdeckung
der Geb&audeabschlusswéande - hier eine Variante F 30-B/F 90-B +
F 90-B/F 30-B missen ebenfalls nicht brennbar sein. Dachlatten
werden durch Metallprofile ersetzt. Die Dachkonstruktion muss
mind. der Feuerwiderstandsklasse F 30-B entsprechen.

Detail 3.10
Uberdeckte Metallkehle

Als Alternative zu dem hier gezeigten Kehlblech kommen haufig
auch farbig beschichtete Materialien zum Einsatz, die speziell
auf das Eindeckungsmaterial abgestimmt sind. Die Verlegung
des Bleches erfolgt auf Schalung oder Lattung mit héchstens
13cm Lattenabstand. Neben Uberdeckten Kehlen kommen z.B.
bei Biberschwanz- und Schieferdeckungen auch "eingebundene
Kehlen" zur Ausfiihrung. Die Mindestneigung des Kehlsparrens
ist je nach Ausflhrungsart zu berucksichtigen. Bei Uberdeckten
Metallkehlen betragt sie beispielsweise 10°, bei eingebundenen
Biberkehlen 26°.

2
Belitftung gemit

altuellem Z VDH-Regelwerk

1 2 3 4 auch el diffusionsoffenen

Unterdeckungen
7
00@ /

1. Unterdeckplatte: ISOLAIR

2. Lifterziegel

3. Unterdeckbahn: PAVATEX ADB Abdeckbahn
4. Lifterfirst

Blechabdeckung

. Zementgebundene Bauplatte A1/A2
. Metall-Liiftungsprofil

. Ddmmschicht A1/A2

. Geb&dudeabschlusswand

. Abklebung: PAVATAPE / PAVAFLASH
Unterdeckplatte: ISOLAIR

N oA wWwN =

1. Unterdeckplatte: ISOLAIR

2. Abklebung: PAVATAPE / PAVAFLASH
3. Kehlsparren

4. Kehlblech auf Holzschalung
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Anschluss Dachfenster an ISOLAIR Unterdeckplatten

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie den Montage-, Damm-  entsprechend ROTO-Einbauanleitung zusammengebaut wurde. Au-
und Anschlussrahmen (MDA) auf einem Dach mit PAVATEX Un-  Berdem muUssen die Konterlatten und die Traglatten unterhalb des
terdeckplatte montieren. Voraussetzung dafur ist, dass der MDA MDA bereits montiert sein.

ROTO Dachfenster (Neubau)

1. Schrauben Sie in der Mitte des Sparrenwechsels eine
Schraube von innen nach auBen.

Hinweis: Die Schraube dient zur Positionierung des MDA auf

dem Dach.

2. Zeichnen Sie auBen die Montageposition des MDA an. Be-
achten Sie dazu die folgenden Teilschritte.

a) Legen Sie den MDA mittig zur Schraube auf das Dach.
Hinweis: Der Abstand zwischen der Oberkante der Ziegel
und der Oberkante des unteren Montagerahmens des
MDA muss spater 8 bis 10 cm grof sein.

b) Zeichnen Sie innen am MDA die Montageposition des MDA an.

c) Entfernen Sie den MDA wieder und kleben Sie auf die

Unterseite des MDA das mitgelieferte Klebeband oder das

PAVATAPE 12.

3. Bestreichen Sie die ISOLAIR Unterdeckplatte um die Markie-
rung herum mit PAVAPRIM.

4. Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebandes an der Unter-
seite des MDA.

5. Legen Sie den MDA mittig zur Schraube auf das Dach.

Richten Sie die Diagonalen des MDA gleichmaBig aus.

7. Schrauben Sie den MDA an den Ecken und seitlich in der
Mitte mit passenden Schrauben fest.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schrauben in die Spar-

ren geschraubt sind, so dass der MDA richtig halt.

8. Latten Sie das Dach entsprechend der Abbildung ein.
Schrauben Sie bei Bedarf eine weitere Latte mit einem Ab-
stand von 10-12 cm zur oberen Setzlatte fest, auf der spater
das obere Eindeckrahmenblech aufgelegt wird.

9. S&gen Sie die Einbaudffnung fir das Dachfenster aus. Be-
achten Sie dazu die folgenden Teilschritte
a) Legen Sie ringsrum die mit dem Dachfenster mitgelieferten

Warmedammbldcke in den MDA. -i\o \\\ \\\ \\\ N\

b) Zeichnen Sie innerhalb der Warmedammblécke die auszu-
sagende Einbaudffnung an.

c) Nehmen Sie die Warmedammbldcke wieder heraus. \

d) Sagen Sie die Einbaudffnung aus. \ :

10. Befindet sich direkt Uber dem Dachflachenfenster ein Verti-
kalstoB, muB dieser mit PAVATEX-Dichtprodukten abgeklebt N
werden.

o

Die Fertigstellung der Dachfenstermontage erfolgt entsprechend
den Vorgaben der Firma Roto. Einbauanleitung direkt unter
https://www.roto-extra.com/de/downloads.html

Einbauanleitung als
Youtube-Video

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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VELUX Dachwohnfenster (Neubau)

1. Auswechslung bzw. Konter-, Hilfslattenanordnung:
Seitliche Fensterbreite + 6cm, Fensterhdhe + 4,5cm her-
stellen. Dabei umlaufend 2-3cm der ISOLAIR als Auflage-
flache fUr die Verklebung stehen lassen.

2. AbklebemaBnahmen:
Aufbringen Voranstrich: PAVAPRIM (AblUftzeit ca. 15-30min)
oder PAVACOLL 310/600 (offene Zeit 7 min bei 20°C und
65% F). PAVATAPE 75/150/300 Klebeband oben und unten
mittig sowie seitlich 3cm auf die vorbehandelten ISOLAIR-
Unterdeckplatten Uberlappend kleben. Klebeband mit
Anpressrolle andricken. In den Ecken das Klebeband zum
Hochfihren an dem Dammrahmen einschneiden. Klebeband
an allen Seiten Uber die Traglatte hochklappen.

3. Einbau des Dd&mm- und Anschluss-Set:
Den Dammrahmen in die Aussparung einsetzen und mit dem
PAVATAPE 75/150/300 verkleben. Dabei auf gute Anpressung,
besonders in den Ecken, achten. VELUX-Dachfenster in den
BDX Dammrahmen setzen und geman Einbauanleitung aus-
richten und fixieren. Umlaufende Abklebung des Dammrah-
mens bis an den Blendrahmen des Dachfensters weiterfUh-
ren.

4. Einbau der VELUX-Schurze:
Die dem Damm- und Anschluss-Set BDX beiliegende Schir-
ze um das Fenster legen u. gemaB Einbauanleitung rund um
das Fenster fixieren.

5. Einbau des Wasserabweisers:
Die dem Damm- und Anschluss-Set BDX beiliegende Was-
serableitrinne mit doppelseitigem Klebeband auf der Unter-
deckplatte befestigen. Klebeflache oberhalb des Wasserab-
weisers mit PAVAPRIM oder PAVACOLL 310/600 behandeln. N
Wasserabweiser mit PAVATAPE 75/150/300 abkleben. Bei
fachgerechtem Einbau gemaB Einbauanleitung leistet die Fir-
ma VELUX 10 Jahre Garantie fir alle original VELUX-Fenster
(ausgenommen Elektrokomponenten und vormontierte Son-
nenschutzprodukte), beginnend am Tage der Auslieferung an
den ersten Endabnehmer.

6. Befindet sich direkt Uber dem Dachflachenfenster ein Verti-
kalstoB, muB dieser mit PAVATEX-Dichtprodukten abgeklebt

Die ISOLAIR-Unterdeckplatten sind im unmittelbaren
Bereich einer darunter befindlichen, tragenden Konstruktion
(z.B. Sparren oder Schalung) trittsicher. Die Bestimmungen
der Berufsgenossenschaft beziglich der Arbeitssicherheit
und Absturzsicherung sind unbedingt zu beachten.

Ny

werden. Grundsatzlich sind Unterdeckungen aus Holzweichfaser-
. Dammplatten nach Berufsgenossenschaft und ZVDH nicht
Die Fertigstellung der Dachfenstermontage erfolgt entsprechend loregetiivan Yor ellem i (S2ieteh Uaer [HelilEvmen, eine
den Vorgaben der Firma VELUX. darunter befindlicher, tragender Konstruktion, besteht

Durchsturzgefahr.”!
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AUFSPARRENDAMMUNG

Hagelsehutz wit geprifer Re@emav\tmjm
Pricfung bestitlgt die henvorragenaen
Eigenschaften der ISOLAIR.

¢ Niederschlagsmengen wertlen SOOAr
nlag zwverlissig aboeleltet.

Anwendung/Verarbeitung

Extrem
nach Hagelse

Bei einer Aufsparrenddmmung wird die Ddmmung vollfldchig
liber den Dachsparren verlegt. So einfach erhalten Sie die
qualitativ hochwertigste Ddmmung fiir Ihr Dach. Durch die
homogene Ddmmschicht iiber dem Sparren, werden Waér-
mebriicken vermieden und ihr Dach erhélt einen liickenlosen
Waérme-, Hitze- und Schallschutz ohne Schwachstellen.

Verarbeitungshinweise

Regeldachneigung It. ZVDH-Regelwerk

ISOLAIR Unterdeckplatten — Anwendung bis zu einer Unter-
schreitung der Regeldachneigung der Dacheindeckung von
max. 8° (siehe Merkblatt im ZVDH-Regelwerk). Bei Dachnei-
gungen zwischen 10° und 13° ist eine Fugenverklebung mit
PAVACOLL 310/600 auszufihren. Verklebung von Anschlissen
und Durchdringungen mit PAVATAPE 75/150. Anwendung der
PAVATEX ADB in den Klassen 3, 4 und 5 gem. ZVDH-Regel-
werke bis zu einer Unterschreitung der Regeldachneigung
der Dacheindeckung von max. 8° (siehe Merkblatt im ZVDH-
Regelwerk). Bei Anwendung in Klasse 3 ist das Nageldicht-
material PAVAFIX SN BAND erforderlich (siehe Seite 24). Die
produktspezifische Mindestdachneigung von 10° fur die Ver-
legung der PAVATEX ADB bei Dachdeckung mit Dachziegeln/-
steinen ist zu beachten.

Diffusionsoffene, aber gleichzeitig
luft- und winddichte Dachkonstruktionen

Uberdurchschnittlicher Schallschutz
durch die porése Plattenstruktur

Feuerwiderstandsklasse REI 45*
mit nur 18 mm dicker Holzschalung

DN N NN

Nachhattigkeit, Okologie und hohe
Wiérmespeicherfahigkeit

\/ Bis zu 3 Monate frei bewitterbar

ISOLAIR-Unterdeckplatten diirfen nicht mit frischen, unfixierten
Holzschutzsalzen (z.B. an Konterlatten) in Kontakt kommen, da * Der geprifte Wert dient als Orientierungswert: Tatséchlich geprdft wurde
das darin enthaltene Netzmittel die Wasserundurchléssigkeit mit Nassfaserplatten.
L der Platten beeintrachtigt. Mehr hierzu auf Seite 14.
Unterdeckung aus Holzfaserdammplatten
Bei ISOLAIR Unterdeckplatten bis 80 mm kénnen sowohl die Plat- 0 /_K\ﬂ th?wf@uevte
ten, als auch die Plattenabschnitte beidseitig verwendet werden; <eire avben
ab 100mm muss die kantenprofilierte Seite auBen sein (Abb.12). el V')SODLAIWRA
. . . . . . 100 W
Bei Arbeitsunterbrechungen ist die Dachflache gegen Witterungs- D 7
einflisse zu schiitzen, solange die Unterdeckung noch nicht kom-

plett fertiggestellt ist (Vgl. S. 12: Ableitung von Tagwasser).
Abb. 12 Profilierung ISOLAIR ab 100mm

Systemkomponenten
PAVATEX PAVATEX PAVATEX
Holzfaser-Dammprodukte Dichtsysteme — Bahnen Dichtsysteme — Kleber/Béander
, Lk e [SOLAIR e PAVATEX ADB e Untergrundvorbehandlung
t: s ‘:'“' e PAVATHERM e PAVATEX DSB 2 o Kleber

Scannen und wichtigste e Bander

Daten der Damm- und Technische Daten Seite 16

Dichtprodukte von

PAVATEX erhalten!

Um eine hochwertige, mangelfreie und sichere Verarbeitung der PAVATEX Holzfaser-Ddmmprodukte zu gewéhrleisten, missen die "Allgemeinen Hinweise" zum
Transport, zur Lagerung und Verarbeitung auf Seite 14 beachtet werden.
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¢ Bei Kehlen beachten, dass die senkrecht verlaufenden Plat-
tenstdBe immer auf einen unteren waagerechten PlattenstoB
treffen und nicht in eine Kehle minden (mind. 10cm waagrechte
FugenstoBlange). Dadurch wird ein kapillarer Feuchtetransport
unter die Kehlenabklebung verhindert (Abb.14).

e Bei der Verlegung von ISOLAIR Unterdeckplatten sind bei un-
glnstigen positionierten Vertikalfugen zusétzliche Abklebemal3-
nahmen auszufUhren.

e \ertikalstoBe Uber Durchdringungen missen abgeklebt werden.
e PAVATEX DSB 2 Dachschalungsbahn, mit Uberlappung auf o VertikalstoBe, die unter die Abklebung der Kehle fihren, missen
der Holzschalung oder Holzwerkstoffplatten verlegen und Uber die gesamte Lange mit PAVATAPE 75 abgeklebt werden
befestigen. Die Verklebungen der Langsstdsse erfolgt mit den (Vertikalverklebung Uberlappend auf Kehlabdichtung fuhren).

wechselseitig integrierten Selbstklebestreifen.

¢ Die Abklebung der Querstdsse erfolgt mit PAVAFIX 60. Die
Abklebung von Anschlissen und Durchdringungen erfolgt mit I Kontrollierte Abfiihrung von anfallendem Wasser

Abb. 13 Verlegeprinzip Aufsaprrenddmmung - schematische Darstellung

den PAVATEX-Dichtprodukten. ist bereits wéhrend der Bauphase (nach Aufbringen der Unter-

« Wird die DSB 2 als Witterungsschutz eingesetzt, so ist beim deckplatten) zu beachten. Siehe Allgemeine Hinweise Seite 12
Aufbringen einer provisorischen Befestigungslatte eine Na-
geldichtung (PAVAFIX SN BAND) zu verwenden. Die dadurch
verursachten Verletzungen der Bahn sind nachtraglich luftdicht ~ Unterdeckbahn PAVATEX ADB
abzudichten. Verarbeitung wie zuvor, jedoch anstatt der ISOLAIR Unterdeck-

e DSB 2 ist bei mechanischer Sicherung 4 Wochen frei bewitter-  platten wird hier die diffusionsoffene Unterdeckbahn mit wechsel-
bar. Bahnen mussen zugfrei und Uberlappend angeschlossen seitig integriertem Selbstklebestreifen verwendet.
werden.

¢ Aufschieblinge ermdglichen die durchgéngige Verlegung
der Dachschalungsbahn. Der Dachtberstand wirkt dadurch
optisch schlanker.

e Zwischen die Aufschieblinge PAVAFLEX oder PAVATHERM-
P'Iatten elnlpassen. In der FIaChe erlfolgt dl? VerlegL'Jng fugen- und Absturzsicherung sind unbedingt zu beachten.
dicht und im Verband. Bei mehrlagigen Dammschichten auf Grundséatzlich sind Unterdeckungen aus Holzweichfaser-
einen Fugenversatz der Lagen achten. é Dammplatten nach Berufsgenossenschaft und ZVDH

* Die Vordachschalung wird oberkantenbtindig auf den ausge- . el 2gEildas Yo elism [ e Uosy (ehlEVmER
Klinkten Aufschieblingen verlegt. ohne darunter befindlicher, tragender Konstruktion besteht

Durchsturzgefahr!

e An der Traufe beginnend, Verlegung der ISOLAIR Unterdeck-
platten mit versetzten Fugen zur ersten Dadmmstofflage.
Wahrend der Montage sind die ISOLAIR-Platten durch
provisorische Befestigung gegen Abgleiten zu sichern.

e Nach dem Abkleben (PAVATAPE 150 oder alternativ mit
PAVATEX ADB Abdeckbahn) von First, Kehlen und Graten er-
folgt die schub- und sogsichere Befestigung der Konterlatten
gemaB Typenstatik der Befestigungsmittelhersteller (z.B. Spax,

Heco, Wrth).

Die PAVATEX-Unterdeckplatten sind im unmittelbaren
Bereich einer darunter befindlichen, tragenden Konstruktion
(z.B. Sparren oder Schalung) trittsicher. Die Bestimmungen
der Berufsgenossenschaft beztglich der Arbeitssicherheit

Abb. 14 Senkrecht verlaufenden PlattenstéBe dirfen nicht in Kehlen minden.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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AUFSPARRENDAMMUNG

Konstruktionsbeispiele

Die dargestellten Konstruktionsaufbauten sind eine Hilfestellung Schall-, Brand- und Holzschutz
Bei Anforderungen an Schall- u. Brandschutz sind die Prif-

und ersetzen nicht die individuelle Detailplanung. In der Eigenver- X e ,

, . ’ . . . zeugnisse bzw. Klassifizierungsberichte zu beachten.
antwortung des jeweiligen Planers liegt die Prifung dieses Kon- Anforderungen an den Holzschutz entsprechend DIN 68800
struktionsvorschlags auf Vollstandigkeit, Anwendbarkeit und die beachten.
Ubereinstimmung mit dem aktuellen Stand der Technik.

Systemaufbau H2.100-A

[ Konstruktion 4.1: Aufsparrenddmmung mit Unterdeckung o

1 Dacheindeckung  Ziegel auf Trag- und Konterlattung Entsorgung: Uberzeugend einfach

2 Unterdeckung ISOLAIR Wir stellen nicht nur Platten fiir Sie her, sondern
3 Ddmmung PAVATHERM kiimmern uns auch um die Entsorgung von

4 Dachschalungshahn PAVATEX DSB 2 Plattenabfllen. Jetzt testen unter

5 Tragkonstruktion  Sparren mit Sichtschalung https://www.pavatex.de/service/recycling/

Wussten Sie schon?

Bauphysikalische Kennwerte

forderfahige

Aufsparrenddmmung Konstruktionen
Holzfaser- PAVATHERM Dammplatten [mm]
dammplatten
als Unterdeckung 140 160 180 200 220 240
auf Sparren U-Wert P U-Wert 0 U-Wert 0 U-Wert 0 U-Wert 0 U-Wert 0
[mm] [W/(m2K)] [h] [W/(m?K)] [h] [W/(m2K)] [h] [W/(meK)] (hl [W/(meK)] (hl [W/(meK)] (hl
ISOLAIR 22 0,242 11,4 0,216 12,5 0,195 18,7 0,177 14,8 0,163 15,9 0,151 17,1

3 0220 125 0198 134 0180 145 0165 156 0,153 167 0,142 179
e 40 0215 0203 0194 138 0177 149 0162 160 0150 171 0140 182
g 52 0203 137 0185 147 0,169 158 0156 169 0145 180 0,135 19,1
60 0196 143 0179 153 0164 164 0152 175 0141 186 0132 197
80 0181 158 01166 167 0,158 17,8 0142 189 0,183 201 0,125 21,2
100 0,164 164 0151 173 0141 184 0131 105 0123 206 0116 217
120 0152 176 0141 185 0,182 196 0124 207 0,117 21,9 0110 230
140 0142 188 0133 198 0124 209 0117 220 0111 231 0105 242

WICHTIG: Ersetzt nicht, die in jedem Einzelfall erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
Die Statik und diie aktuellen Schraubenléngen sind mit den Herstellern wie z.B. SPAX, WURTH und HECO abzukidren.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik



SOPREMA

Systemaufbau H2.101-A

[ Konstruktion 4.3: Aufsparrenddmmung mit Unterdeckbahn

[a)
\ /
1 2 3 4 5 : :
/ ] \
- -
\ 1 Dacheindeckung  Ziegel auf Trag- und Konterlattung B.e' An.ford(frungen.an Schall- u. B'r'(.ln.dschutz
mit PAVAFIX SN Nageldichtband sind die Priifzeugnisse bzw. Klassifizie-
2 Unterdeckbahn PAVATEX ADB rungsberichte und bei Anforderungen an den
3 Dammung PAVATHERM Holzschutz entsprechend die DIN 68800 zu
4 Dampfbremshahn  PAVATEX DSB 2 beachten.

5 Tragkonstruktion  Sparren mit Sichtschalung

Wussten Sie schon?

Bauphysikalische Kennwerte

Kfw

Unterdeckbahn Aufsparrendammung forderféhige

PAVATHERM Dammplatten Konsiruktionen

[mm]

180 200 220 240 260 280
U-Wert [0} U-Wert [0} U-Wert [0} U-Wert [0} U-Wert [0} U-Wert [0}
[W/(m2K)] hl [W/(m2K)] hl [W/(m2K)] (h] (W/(meK)] h] [W/(m#K)] th (W/(m#K)] (hl
PAVATEX ADB 0209 123 0,189 134 0,178 145 0,159 156 0,147 16,7 0,137 17,8

WICHTIG: Ersetzt nicht, die in jedem Einzelfall erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
Die Statik und die aktuellen Schraubeniéngen sind mit den Herstellern wie z.B. SPAX, WURTH und HECO abzukidren.
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AUFSPARRENDAMMUNG

Details

Ortgang und Traufe

Die sicherste Losung bei Dachern mit Dachiberstand besteht da-
rin, die Unterdeckung bis zum Dachrand zu verlegen und dort mit
einem Tropfblech abzuschlieBen. Die Vordachschalung wird zu
diesem Zweck in den ausgeklinkten Sparren oberkantenblndig
versenkt, alternativ erfolgt eine Aufdoppelung des Sparrens. So
kann durch die Eindeckung eingedrungenes Wasser ungehindert
ablaufen (Detail 4.1).

Detail 4.1 1 2 3 4
Traufe mit geddmmtem Dachuberstand

Detail 4.2
Ortgang mit geddmmtem Dachuiiberstand
1 2 3

<

Fur die Ausfihrung beim ungeddmmten Dachuberstand sind
mind. zwei Flugsparren erforderlich, um die Ortgangschalung
aufzulegen. Auf der Schalung wird eine diffusionsoffene Un-
terdeckbahn verlegt, die Uberlappend auf die beliebig dicke
ISOLAIR Unterdeckung geftihrt wird und dort durch die erste Kon-
terlatte auf der PAVATEX-Unterdeckplatte fixiert wird.

Warmebriickennachweis*
am Beispiel

22 mm ISOLAIR
160 mm PAVATHERM
Un-Wert 0,212 W/(m?K)
v —-0,002 W/(mK)

1. Unterdeckung: ISOLAIR

2. Dachschalungsbahn:
PAVATEX DSB 2

3. Dammung: PAVATHERM

4. Verschraubung gem.
Typenstatik

* siehe auch Wérmebriickenkatalog
Bauteil 1.1.3.1.1

Warmebriickennachweis*
am Beispiel

22 mm ISOLAIR
160 mm PAVATHERM
Un-Wert 0,212 W/(m?K)

v -0,045 W/(mK)

17,45°C

1. Unterdeckung: ISOLAIR
2. Dammung: PAVATHERM
3. Dachschalungsbahn:

PAVATEX DSB 2 * siehe auch Wérmebrtickenkatalog

Bauteil 1.1.3.1.2
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Bei Dachlandschaften mit Kehlen ist zu beachten, dass die senk-  Detail 4.4

recht verlaufenden PlattenstéBe immer auf einen unteren waa-  First

gerechten PlattenstoB treffen und nicht in eine Kehle minden. 1 2 3 7 5
Dadurch wird ein kapillarer Feuchtetransport unter die Kehlenab-

klebung verhindert. Dies gilt sowohl fur Dacher mit Aufsparren- als

auch mit Zwischensparrenddmmung.

N

1. Dammplatten: PAVATHERM

. Unterdeckung: ISOLAIR

. Abklebung: PAVATAPE alternativ
mit PAVATEX ADB Abdeckbahn

. Sogsicherung

. Verschraubung geméaB Typenstatik

. Kehlblech auf Holzschalung
Dachschalungsbahn: PAVATEX DSB 2

w N

~No oA

=
Detail 4.3 L(

Kehle

als Brandwandersatzwand bei Gebduden der Gebaude- HohlrAume zwischen Wand und Dacheindeckung sind mit un-
klasse 1 bis 3 (MBO §30) brennbaren Baustoffen vollstandig zu flullen (Steinwolle, Schmelz-
Kein brennbarer Baustoff, z.B. Dachlatten, Unterdeckplatten usw.  punkt >1000°). Verbleibende Restquerschnitte im Bereich von
darf die Gebaudeabschlusswande Uberbriicken. Notwendige einbindenden Bauteilen, z.B. Pfettenauflager im Mauerwerk, mis-

Dachlatten kénnen durch Metallprofile ersetzt werden. sen feuerbestandig bleiben.
6 1 2 3 4 5 6 7 ]
Detail 4.5
Gebdudeabschlusswand

1. Nicht brennbarer Baustoff

2. Abdeckbahn: PAVATEX ADB
mit Performationssicherung

. Metallprofil

. Unterdeckung: ISOLAIR

. Ddmmplatte: PAVATHERM

. Nageldichtband: PAVATEX SN Band
Dachschalungsbahn: PAVATEX DSB 2

No o AW

| e Schallschutz
/ \ Décher jeweils Ry bis 51 dB geprift
‘ ¥ Flankenddmmung Dy > 68 dB

(gem. Forschungsvorhaben der DGfH)

Die Statik fiir die entsprechenden Befestigungsmittel sind mit den Herstellern wie z.B. BeA, ITW, SPAX, WURTH oder HECO abzukléren.
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Schornsteindurchfiihrung

FUr den sorgfaltigen handwerklichen Anschluss von Durchdrin-
gungen aller Art steht heute eine Vielzahl von Zubehor zur Ver-
flgung, das optimal auf das jeweilige Eindeckungsmaterial ab-
gestimmt ist. Neben Dichtmanschetten fir Rohrdurchfihrungen
kommt bei der hier gezeigten Schornsteindurchfiihrung ein spe-
zieller Thermo-Trennstein zur Minimierung der WarmebrUcke in
Verbindung mit einem Thermo-Dichtset, bestehend aus einer in-
nenseitigen, luftdicht angeschlossenen Dampfbremse sowie einer
auBenseitigen Unterspannbahn, zum Einsatz (System SCHIEDEL).

Detail 4.6

Schornsteindurchfihrung

34 5

55|

Anschlussstreifen

A A

Passend zur jeweiligen Eindeckung erfolgt der auBenseitige An-
schluss an den Kaminkopf mit entsprechenden Anschlussstreifen
und zugehoriger Leiste (z.B. BRAAS-Wakaflex). Dieser Anschluss-
streifen ist allseitig >15cm Uber OK Dacheindeckung hochzu-
flhren. Die Anschlussverklebung der Unterdeckplatten mit dem
Butylkautschukband PAVATAPE 150/300 und zugehérigem Folien-
anschluss an den Kamin ist >5cm Uber OK PAVATEX-Unterdeck-
platten hochzufUhren.

Landerspezifische Feuerungsverordnung

ist zusatzlich zu beachten (insbesondere in Bayern weichen
derzeit die Anforderungen von der Muster-Feuerungsverord-
nung ab). Bei der Planung der Schornsteindurchfihrung ist der
zusténdige Bezirksschornsteinfeger einzubeziehen.

> 15 cm Anschlussstreifen

(z.B. BRAAS-WAKAFLEX)
il

n
i ——

>5cm

R T T R K KX TR R
WYY YYYYYYY YV YV YYYYYYYYY

| E—

>2cm

Mf M N XYXYXYXX ] XY‘Y‘Y‘YX b X‘Y Vl

LAY

Tg

>5cm

Abstdnde von brennbaren Baustoffen zu Schornsteinen
Die erforderlichen Mindestabstéande sind in der ,Muster-Feue-
rungsverordnung” festgelegt.

e Holzbalken und -sparren >2cm

e Brennbare Dammstoffe/sonstige brennbare Bauteile >5cm.

e Fir Bauteile mit geringer Flache (z.B. FuBleisten, Dachlat-
ten) gelten keine Mindestabstande, sofern die Ableitung der
Warme aus diesen Bauteilen nicht durch Warmedammung
behindert wird (Mindestabstande gelten fir den Fall der Hin-
terlGftung).

Werden Hohlrdume, die sich durch den Abstand brennbarer
Dammstoffe zum Schornstein ergeben, verschlossen, so mus-
sen dafiir nicht brennbare Baustoffe mit geringer Warmeleitfahig-
keit verwendet werden (in den Zeichnungen als grau hinterlegte
Dammstoffschraffur dargestellt).

An den Bauteilen aus brennbaren Baustoffen dirfen dabei keine
héheren Temperaturen als 85 °C bei Nennleistung bzw. 100°C im
Falle eines RuBbrandes im Schornstein auftreten.

* entspricht ca. halbe Breite
PAVATAPE 150/300

. Unterdeckung: ISOLAIR

Ddmmung: PAVATHERM

Abklebung: PAVATAPE
Thermo-Trennstein

. Nicht brennbarer Baustoff

2.B. Steinwolle Schmelzpunkt > 1000°

S N

Detail 4.7
Mindestabsténde %

>15c¢cm
ggf. hoher

>5cm
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Befestigungstechnik

Die Druckfestigkeit des Dammstoffes entscheidet Uber die Aus-
wahl des richtigen Befestigungsmittels. Aufsparrenddmmsy-
steme sind vielfaltigen Belastungen ausgesetzt. Neben dem Ei-
gengewicht wirken auch Lasten aus der Dacheindeckung und
gegebenenfalls auch Schneelasten als Schubkrafte auf das
System. Windkrafte wirken als Soglasten auf die Konstruktion.
Mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmittein kdnnen
diese Belastungen sicher in das Tragwerk abgeleitet werden.

Detail 4.8
Befestigungstechnik mit Spax

Verschraubung im 90°-Winkel zur
Sogsicherung (Abstand gem. Typenstatik)

"Kontinuierliche-Verschraubung"

zur Schubsicherung im Winkel von 67°

zur Sparrenachse

(Abstand gem. Typenstatik) -
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BEMESSUNGSSERVICE

Hilfsmittel und Eingabeblétter fiir die Bemessung

von Aufsparrenddmmungen finden Sie auf unserer
Homepage unter
https://www.pavatex.de/service/bemessungsservice/

N

Unten finden Sie Hersteller von bauaufsichtlich zugelassenen
Schrauben, die mit Inren kostenlosen, objektbezogenen Statikemp-
fehlungen eine wertvolle Hilfe fir eine professionelle und sichere Be-
festigung unserer PAVATEX-Aufsparrenddmmung darstellen.
Verarbeitungshinweis: Die Befestigungsschrauben koénnen
ohne Vorbohren durch die Konterlattung, Dd&mmung und Scha-
lung direkt in den Sparren geschraubt werden. Bei sehr trockenen
Konterlatten empfiehlt es sich, die Konterlattung vorzubohren.

Dos Engabeblatt Stati‘aem?{e.mmw@

verfigung
o SpaX stent Zur X
\/—\ er Fww;maf e paVAEEX.AE/ serviet:

Systemparameter der Typenstatik

Dachneigungen: 15° bis 80°
Sparrenabstande: 25¢cm bis 125¢cm
Gebaudehodhen: bis 25m
Bedachungslasten: gem. DIN 1055-1
Schneelasten: Zonen 1 bis 3
Windlasten: Zonen 1 bis 4
Dammstoffdicken: 60 bis 300mm
(ETA bis 400 mm)
Dammstoff-
Druckfestigkeiten: >50kPa

Als SPAX Zubehor ist die 67°-Einschraublehre lieferbar.

) = Y8
| haod  HEGO

Pasiode SCHRAUBEM

9 :

e WURTH
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SANIERUNG

Einfach und schnell
i LDB-Dachsanterung
Dachsanierung von au3en e s
ciohere KonstruRtlonen
bereits selt 2007

Die Sanierung alter Dachkonstruktionen, verbunden mit einer
Verbesserung der Warmeddammung (energetische Ertiichti-
gung), ist eine ausgesprochen wirkungsvolle MaBnahme um
den Werterhalt der Immobilie zu gewaéhrleisten und attrak-
tiven Wohnraum zu schaffen, der auch zukiinftigen Anforde-
rungen an den Komfort und Energieeinsparung entspricht.
Oft ist es dabei ein wesentlicher Wunsch der Bauherren eine
durchgehende Nutzung der Wohnungen zu erméglichen und
aufwendige und teure Eingriffe auf der Gebdudeinnenseite
auf ein Minimum zu reduzieren.

PAVATEX bietet mit der ,PAVATEX LDB-Sanierung” ein genau auf-

einander abgestimmtes Sanierungssystem, das perfekt die bau- \/ Dachsanierung von auBen ohne Beeintréchti-
physikalischen Anforderungen erflllt. gung des Innenraumes

Seit 2007 ist diese Sanierungsvariante Stand der Technik und seit

2015 Regel der Technik. Eine LDB-Dachsanierung bietet die ein- \/ Wirtschaftliche Lésung, da vorhandener DEmm-
fachste Moglickeit das Dach von auBen sicher zu sanieren. stoff in der Konstruktion verbleiben kann

\/ Effizientes System dank einfacher und flachiger

Planung und Vorbereitung Verlegung der Luftdichtheitsbahn iiber dem

Von der Luftdichtheit der inneren Beplankung hangt der Einsatz Sparren

der diffusionsoffenen PAVATEX LDB 0.02 Bahn im System ab.

Bewertung der Bauteilinnenseite 2. Luftdichte Innenverkleidung:

1. NICHT luftdichte Innenverkleidung: Ein Durchstrémen der Warmedadmmung mit warmer, feuchter
Warme, feuchte Luft kann die gesamte Dachkonstruktion Innenluft wird dauerhaft vermieden.
durchdringen und im Bereich des Taupunktes (,kalte Seite”) Auf den Einbau der PAVATEX LDB 0.02 Bahn kann verzichtet
zu einem dauerhaft erhéhten, fir die Konstruktion schadi- werden. Ein ,Blower-Door-Test” zur Bewertung der inneren
genden Feuchtegehalt flhren. Beplankung vor Beginn der Bauarbeiten wird empfohlen!

Der Einbau der PAVATEX LDB 0.02 Bahn ist zwingend erfor-

derlich, um das Durchstrémen der Konstruktion mit warmer, Bewertung der vorhandenen Warmedammung

feuchter Luft auf den innenliegenden, tauwasserfreien Bereich  Vorhandene Warmedammung muss trocken und funktionstaug-
der Warmeddmmung zu beschrénken ("warme Seite"). lich sein. Die dauerhafte, passgenaue, hohlraumfreie Lage im
Diese Variante stellt den von der PAVATEX-Anwendungs- Sparrenzwischenraum muss gewéhrleistet sein.

technik empfohlenen Aufbau dar.

Systemkomponenten
PAVATEX PAVATEX PAVATEX
Holzfaser-Dammprodukte Dichtsysteme — Bahnen Dichtsysteme — Kleber/Béander
e [SOLAIR e PAVATEX LDB 0.02 e Untergrundvorbehandlung
e PAVAFLEX o PAVATEX ADB o Kleber
- PAVATHERM e PAVATEX DSB 2 e Bander
Scannen und wichtigste
Daten der Damm- und * PAVATEXDB 3,5
Dichtprodukte von e PAVATEX DB 28
PAVATEX erhalten! Technische Daten Seite 16

Um eine hochwertige, mangelfreie und sichere Verarbeitung der PAVATEX Holzfaser-Dédmmprodukte zu gewéhrleisten, missen die "Allgemeinen Hinweise" zum
Transport, zur Lagerung und Verarbeitung auf Seite 14 beachtet werden.
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Bewertung der Konstruktion

Bei geringen Sparrenhdhen die Querschnitte ggf. durch eine Auf-
dopplung erhdhen, um die gewulnschten Dammdicken z.B. fur
KfW Forderungen, realisieren zu kénnen. Die Tragfahigkeit der
Dachkonstruktion muss gegeben sein - Statik beachten!

Die bauphysikalische Funktionstlchtigkeit muB3 nachgewiesen
werden.

e Sparrenquerschnitt bis zur Oberkante hohlraumfei und
setzungssicher dédmmen (Vollddmmung). Entsprechend dem
Zustand der ggf. vorhandenen Dd&mmung alte Dammung
entfernen oder mit PAVAFLEX erganzen.

¢ \orhandene Bellftungséffnungen dauerhaft verschlieBen. Luft-
strdmungen im Sparrenzwischenraum verhindern.

e PAVATEX LDB 0.02 direkt oberhalb der bestehenden Sparren
(Holzfeuchte (u) < 20%) flachig verlegen. Die Verklebung der
LangsstodBen erfolgt mit den wechselseitig integrierten Selbst-
klebestreifen.

LDB-Dachsanierungslésung im ZVDH-Regelwerk

Vor zehn Jahren entwickelt, bis heute sehr gefragt: Bei der
innovativen LDB-Dachsanierungsvariante von PAVATEX wird
die Luftdichtbahn oberhalb des Sparrens flachig verlegt. Die
Dammspezialisten von PAVATEX hatten die damals untib-
liche, doch sehr wirkungsvolle Lésung als Erste im Markt
prasentiert und erfolgreich umgesetzt. Seitdem die Variante
im Jahr 2015 im ZVDH-Regelwerk aufgenommen wurde,
sind viele Hersteller dem erfolgreichen Beispiel gefolgt.

¢ Bei LangsstdBen mussen sich die Bahnen bis zur schwarzen
Markierung auf der Oberseite der Bahn Uberlappen (gestri-
chelte, schwarze Linie = Uberlappung 10cm).

¢ Die Abklebung von QuerstdBen erfolgt mit einer seitlichen
MindestUberlappung von mind. 10cm Uber die gesamte Breite
der Bahn, parallel zum Folienrand, mit PAVATAPE 12 oder
PAVAFIX 60. Auf eine saubere, trockene Folienoberflache ist
zwingend zu achten.

¢ Die Anschllsse an Durchdringungen, aufsteigende und an-
grenzende Bauteile werden mit PAVATAPE FLEX oder
PAVATAPE 150 luftdicht abgeklebt (siehe Dichtbroschdre).

* Die Verarbeitungsrichtlinien sind bei der Ausfihrung aller Ver-
klebungen zu beachten.

e Montage der ISOLAIR Unterdeckplatten ("Uberddmmung") in
ein- oder mehrlagiger Ausflhrung entsprechend den Ver-
arbeitungsrichtlinien beachten.

¢ Bei Konstruktionen mit aufgedoppelten Sparren, ist die
Luftdichtbahn PAVATEX LDB 0.02 vor der Montage der Auf-
dopplung ebenfalls direkt auf der Oberseite der bestehenden
Sparren zu verlegen (alternativ ist die LDB nach Prifung auch
auf der Aufdopplung verlegbar.

e Zwischen der Aufdopplung darf ausschlieBlich PAVAFLEX als
Dammstoff verarbeitet werden.

¢ Die Verklebungen der Langs- und QuerstdBe werden wie bei
einer Konstruktion ohne Aufdopplung ausgefuhrt.

Consrang,
o

he

%

%
Suerhatt

1. Unterdeckung: ISOLAIR
2. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02
3. Zwischensparrenddmmung: PAVAFLEX

Das Geheimnis der Dachsanierung die so gut funktioniert
Ein wichtiger Bestandteil des sicheren Dachsanierungssystems
von PAVATEX ist die hochdiffusionsoffene PAVATEX LDB 0.02
Luftdichtbahn. Diese wurde von FIW Munchen speziell fir diesen
Einsatzzweck geprUft und bietet somit hdchste Sicherheit im Sys-
tem. (PrUfbericht D3-04/13 zur Bestimmung der Luftdichtheit ei-
ner Unterspannung/ Unterdeckung nach DIN EN 13859-1/-2 und
DIN EN 12144).

Abb.15:
Berg- u. Talverfahren

Abb.16:
Konstruktionsbeispiel

Bei der PAVATEX LDB-Systemlésung (rechts) erfolgt die Verlegung der Luftdicht-
bahn flachig dber den Sparren. Diese wird zwingend mit einer Unterdeckplatte
> 35mm kombiniert. Ein Wechsel der Lage der Luftdichtheitsebene ist problema-
tisch und sollte vermieden werden (It. ZVDH Regelwerk). Eine durchgéngige An-
pressung der Dachlatte im Sparrenbereich ist notwendig und nur aufwendig zu
erstellen beim Berg- und Talverfahren (links).

LUFTUNGSKONZEPT ERFORDERLICH!

Dachsanierungen an EFH an denen mehr als 1/3 der
Dachfiléche luftdicht ausgebildet werden,

Z. B. mit der PAVATEX LDB-Sanierung, stellen eine
liiftungstechnisch relevante Anderung dar und erfordern
die Erstellung eines Liiftungskonzeptes. Dieses legt
fest, wie aus Sicht der Hygiene und des Bauschutzes
der notwendige Luftaustausch erfolgt und wird vom
Fachmann erstellt.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Konstruktionsbeispiele

Die dargestellten Konstruktionsaufbauten sind eine Hilfestellung
und ersetzen nicht die individuelle Detailplanung. In der Eigenver-
antwortung des jeweiligen Planers liegt die Prifung dieses Kon-
struktionsvorschlags auf Vollstandigkeit, Anwendbarkeit und die
Ubereinstimmung mit dem aktuellen Stand der Technik.

Systemaufbau H1.101-A

[ Konstruktion 6.1: Dachsanierung von auBen
mit ISOLAIR, PAVATEX LDB 0.02 und PAVAFLEX als Zwischensparrenddmmung
BESTAND: Innenverkleidung Gipskarton

15 12345

1AV

:M 22 1 Dacheindeckung ~ Ziegel auf Trag- und Konterlattung

> VAR 2 Unterdeckung ~ ISOLAIR
3 Luftdichtbahn ~ PAVATEX LDB 0.02

EnEV 2014/2016 und KfW-Férderung -
Erforderlichen Werte zur Erfiillung der
aktuellen EnEV sowie eine Ubersicht der
Forderungen durch die KfW finden Sie auf der
Seite 11. Der Staat fordert Modernisierungen

KW
forderfahige
Konstruktionen

jetzt bis 40%

sparen

200

¢
[h]

15,1
15,6
16,9
18,1
19,2
20,5

4 Dammung PAVAFLEX www.kfw-foerderbank.de
5 Innenverkleidung  Gipskartonbauplatte auf Lattung
(Bestand) Wussten Sie schon?
Bauphysikalische Kennwerte
Holzfaser- Sparrenhdéhe
dammplatten PAVAFLEX als Zwischensparrendammung
als Unterdeckung [mm]
auf Sparren 120 140 160 180
[mm]
U-Wert [0} U-Wert [0} U-Wert [0} U-Wert [0} U-Wert
[W/(m2K)] ] W/(m2K)] th] [W/(m2K)] )] [W/(mK)] [h] [W/(mZK)]
ISOLAIR 40 — — — — 0,224 10,5 0,206 11,2 —
52 — — 0,231 10,7 0,211 11,4 0,195 12,2 —
40-80mm beidseity g0 (0,243 10,6 0,221 11,3 0,203 12,1 0,188 12,8 —
verwendbare Platten fu(r’
iger Verschnitt un
wngelesE g0 0219 121 0201 128 018 136 0173 143 0,162
100 0,194 12,7 0,180 13,4 0,168 14,2 0,157 14,9 0,148
120 0,178 13,9 0,166 14,7 0,155 15,4 0,146 16,1 0,138
140 0,164 15,1 0,154 15,9 0,145 16,6 0,137 17,4 0,129
160 0,152 16,3 0,143 17,0 0,135 17,8 0,128 18,5 0,122
180 = 0,142 17,5 0,134 18,2 0,127 19,0 0,121 19,7 0,115
200 0,133 18,7 0,126 19,5 0,120 20,2 0,114 20,9 0,109

21,7

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 12,5 % (Sparrenbreite 100, Sparrenachsabstand 800mm), Klimadaten Kempten (Allgéu). WICHTIG: Ersetzt
nicht, die in jedem Einzelfall erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
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Systemaufbau H1.117-A

[ Konstruktion 6.1: Dachsanierung von auBen
mit ISOLAIR, PAVATEX LDB 0.02 und Mineralwolle als Zwischensparrenddmmung

BESTAND: Innenverkleidung Gipskarton

15 12345

I e

XRRAKK KRR

=
(=

WO

Bauphysikalische Kennwerte

Holzfaser-
dammplatten
als Unterdeckung
auf Sparren
[mm]
ISOLAIR 35
40
40-80 mm beidseitig
verwendbare Platten fir 52
weniger Verschnitt und
schnellere Verlegung 60
80
100
120
140
160
180
200

120

U-Wert
[W/(m?K)]

0,238
0,229
0,207
0,184
0,169
0,157
0,146
0,137
0,128

¢
(h]

8,2
8,9
10,5
11,0
12,3
13,5
14,7
15,9
17,2

1 Dacheindeckung
2 Unterdeckung

3 Luftdichtbahn

4 Ddmmung

5 Innenverkleidung

140

U-Wert
[W/(m?K)]

0,236
0,229
0,216
0,208
0,190
0,170
0,157
0,146
0,137
0,129
0,121

Ziegel auf Trag- und Konterlattung
ISOLAIR

PAVATEX LDB 0.02

Mineralfaser 035
Gipskartonplatte auf Lattung
(Bestand)

Die Sanierung erfolgt ohne Beeintrdchtigung
des Innenraums. Fl&chige und dadurch einfache
Verlegung der PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn
erfolgt oberhalb des Sparrens. Die hochwertige
und praktische Ldsung ist seit 2015 im ZVDH-
Merkblatt "Warmeschutz bei Dach und Wand"
aufgenommen.

Wussten Sie schon?

Kfw
forderfahige

Konstruktionen
jetzt bis 40%
Sparrenhohe /Mineralfaser 035 sparen
als Zwischensparrendammung
160 180 200
[0} U-Wert [0} U-Wert [} U-Wert [
] [W/(mK)] I [W/(mK)] [hl [W/(m*K)] [hl
71 — = = — — _
7,5 — = = — — _

8,5 0,197 8,8
9,2 0,190 9,4
10,8 0,175 11,0
11,3 0,158 11,6
12,6 0,147 12,9
13,8 0,137 14,1
15,0 0,129 15,3
16,2 0,122 16,5
17,5 0,115 17,7

0,163 11,3 0,152 11,6
0,148 11,9 0,139 12,2
0,138 13,1 0,130 13,4
0,129 14,4 0,122 14,6
0,122 15,6 0,116 15,9
0,115 16,8 0,110 17,1
0,109 18,0 0,104 18,3

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 12,5 % (Sparrenbreite 100, Sparrenachsabstand 800mm), Klimadaten Kempten (Allgéu). WICHTIG: Ersetzt
nicht, die in jedem Einzelfall erforderiiche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
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Systemaufbau H1.104-A

[ Konstruktion 6.3: Dachsanierung von auBen
mit ISOLAIR, PAVATEX LDB 0.02 und PAVAFLEX als Teilsparrenddmmung
BESTAND: Innenverkleidung Gipskarton

123456

— 1 Dacheindeckung ~ Ziegel auf Trag- und Konterlattung
22| 2 Unterdeckung ~ ISOLAIR
3 Luftdichtbahn PAVATEX LDB 0.02
4 Ddmmung PAVAFLEX
5 Ddmmung Mineralfaser 045 Bestand
6 Innenverkleidung ~ Gipskartonplatte auf Lattung (Bestand) Dachsanierung finden Sie hier.

Bauphysikalische Kennwerte

Kfw
forderfahige
Konstruki
Holzfaser- Sparrenhéhe [mm)] J-Z?zi";is 4'105192"
dammplatten (bestehende 80 mm Mineralfaser 045 zwischen dem Sparren) SR
als Unterdeckung PAVAFLEX als Sparrenvollddmmung [mm]
auf [rsnpr:]r en 120 140 160 180 200
PAVAFLEX 40 PAVAFLEX 60 PAVAFLEX 80 PAVAFLEX 100 PAVAFLEX 120
U-Wert [0 U-Wert [0 U-Wert [0 U-Wert [0 U-Wert [0
[W/(m?K)] thl [W/(meK)] [h] [W/(meK)] [h] [W/(mK)] [h] [W/(m?K)] [h]
ISOLAIR 35 - - - - 0,238 8,8 - - - -
40 — — 0,255 8,5 0,231 9,2 — — — —
40-80 mm beidseitig 92 = = 0,238 9,4 0,218 10,2 — — _ _
verwendbare Platten fir
weniger Verschnitt und 60 — — 0,229 10,1 0,209 10,8 0,193 11,6 — —

schnellere Verlegung

80 0,226 10,9 0,207 11,7 0,191 12,3 0,178 13,1 = =

100 0,200 11,4 0,185 12,2 0,177 12,9 0,161 18,7 0,151 14,4
120 0,182 12,7 0,170 13,4 0,159 14,1 0,149 14,9 0,141 15,6
140 0,168 13,9 0,157 14,6 0,148 15,4 0,139 16,1 0,132 16,9
160 0,156 15,1 0,146 15,8 0,138 16,6 0,131 17,3 0,124 18,1
180 0,145 16,3 0,137 17,1 0,130 17,8 0,123 18,6 0,117 19,3

200 0,136 17,6 0,129 18,3 0,122 19,0 0,116 19,8 0,111 20,5

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 12,5 % (Sparrenbreite 100, Sparrenachsabstand 800mm), Klimadaten Kempten (Allgéu). WICHTIG: Ersetzt
nicht, diie in jedem Einzelfall erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
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NACHHALTIG UND ZERTIFIZIERT

N

UNSERE OKOLOGISCHE HOLZFASER-DAMMUNG

Hochwertige Qualititsprodukte: Die natureplus®-zertifizierte PAVATEX Ddmmung wird aus unbehandelten frischen
Holzfasern hergestellt, die aus lokaler und nachhaltiger Waldwirtschaft stammen. Der natiirliche Rohstoff Holz ist besonders

leistungsstark.

PAVATEX by SOPREMA steht fiir ehrliche, nachhaltige Produkte und einen zuverldssigen schnellen Service — und das schon seit Giber 80
Jahren. Von der Rohstoffgewinnung tiber die Produktion bis hin zum Einbau achten wir auf Ressourcenschonung, Qualitat und Sorgfalt.
Sowohl fiir den Neubau als auch fiir die Sanierung von Gebauden bietet PAVATEX moderne und klimaneutrale Dammlidsungen.

Die 6kologischen Holzfaserplatten schiitzen zuverldssig vor Kélte, Hitze und Larm. Sie sind frei von Schadstoffen und ermdglichen dank ihrer
Diffusionsoffenheit gesunde und angenehme Réume sowie sichere Konstruktionen. Wir bieten lhnen mehr Transparenz und Sicherheit. Um
eine mangelfreie und dauerhafte Funktion der Konstruktion zu gewahrleisten sind die Verarbeitungsrichtlinien und technischen Unterlagen

der PAVATEX zwingend zu beachten.

NACHHALTIG &
UMWELTFREUNDLICH

Wahrend des gesamten Herstellungsprozesses steht bei uns
praktischer Umwelt- und Klimaschutz an erster Stelle. Das be-
ginnt bereits beim Rohstoff. Denn das Material flir PAVATEX-
Holzfaserddmmstoffe liefert die Natur selbst. Wir verwenden
nur Nadelholz aus lokaler und nachhaltiger Waldwirtschaft im
Umkreis von 160 km um das Produktionswerk Golbey. Altholz
wird bei der Herstellung flir PAVATEX Ddmmung grundséatzlich
nicht eingesetzt.

GEPRUFT &
ZUVERLASSIG

Unsere Holzfaserddmmung ist allgemein bauaufsichtlich zuge-
lassen (DiBt Z-23.15-1429) und mit dem europaischen Qualitats-
zeichen KEYMARK gekennzeichnet. Die bewahrten PAVATEX
Holzfaser-Ddmmplatten erfiillen somit den hohen deutschen
Qualitatsstandard. Die D&mmprodukte sind besonders hoch-
wertige und auch baubiologisch unbedenkliche Baustoffe,
deren Nachhaltigkeit unter anderem durch die EPD-Umwelt-
Produktdeklaration dokumentiert ist.

34 () (0)] ] Gl (&) () (2) C€ &) em® k@ @ isie Dmim,.

Doppelter Klimaschutz

Durch die Nutzung der natiirlichen Holzfaser-Ddmmung kann
die CO2-Bilanz fir den Bau eines Einfamilienhauses um rund
34.000 kg gebundenes CO2 verbessert werden. Zusatzlich
verringert die Dammung den CO2-AusstoB durch den reduzier-
ten Energieverbrauch.

Solution” ausgezeichnet.

Zertifiziert durch natureplus®

Druckfeste Holzfaser-Dammplatten sind natureplus®-zertifiziert.
Das europdische Umweltlabel legt den Schwerpunkt auf Klima-
schutz und Wohngesundheit. Es bietet Verbrauchern und Bau-
profis eine klare Orientierung bei der Produktwahl im Baube-

reich.
Q plus
7 for baton

Das PAVATEX Dammstoffwerk im franzosischen Golbey zahlt weltweit zu den nachhaltigsten und modernsten
Produktionsstatten fiir Holzfaser-Dammung. Zertifiziert nach 1ISO 9001 und ISO 14001, werden hochste An-
spriiche an Qualitdt und Umweltschutz erfiillt. So wird zum Beispiel die fir die Herstellung der Ddmmplatten
nétige thermische Energie vollstandig wiederverwendet.

i PAVATEX Dammstoffe wurden 2019 von der Stiftung SOLAR IMPULSE mit dem Nachhaltigkeitslabel “Efficient

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Systemaufbau H1.102-A
[ Konstruktion 6.4: Dachsanierung von auBen
mit ISOLAIR, PAVATEX LDB 0.02 und PAVAFLEX als Sparrenvollddmmung
BESTAND: Innenverkleidung Profilholz

1 5 12345
A==
— |
Do ATV
=
L
———— —

Bauphysikalische Kennwerte

Holzfaser-
dammplatten
als Unterdeckung

auf Sparren
(mm]

ISOLAIR 35
40

P 52
i 60
80

100

120

140

160

180

200

120

U-Wert
[W/(m?K)]

0,224
0,197
0,181
0,166
0,154
0,144
0,135

¢
[h]

12,5
13,0
14,3
15,5
16,7
17,9
19,2

1 Dacheindeckung
2 Unterdeckung

3 Luftdichtbahn

4 D&mmung

5 Innenverkleidung

140

U-Wert
[W/(m?K)]

Ziegel auf Trag- und Konterlattung
ISOLAIR

PAVATEX LDB 0.02

PAVAFLEX

Rieselschutzpapier optional
Profilholzbekleidung Bestand

EnEV 2014/2016 und KfW-Férderung -
Erforderlichen Werte zur Erfiillung der
aktuellen EnEV sowie eine Ubersicht der
Forderungen durch die KfW finden Sie auf der
Seite 11. Der Staat fordert Modernisierungen
www.kfw-foerderbank.de

Wussten Sie schon?

KfwW
forderféhige
Sparrenhohe Konstruktionen
PAVAFLEX als Zwischensparrenddmmung L
[mm]
160 180 200
[0} U-Wert [0} U-Wert [ U-Wert [
th (W/(meK)] hl [W/meK)] h] [W/(meK)] ]
— 0,235 10,4 — — = —
= 0,229 10,8 = = = =

0,236
0,226
0,205
0,183
0,168
0,156
0,145
0,136
0,128

11,0 0,216 11,8
11,7 0,207 12,4
13,2 0,190 13,9
13,8 0,170 14,5
15,0 0,157 15,7
16,2 0,147 17,0
17,4 0,137 18,2
18,7 0,129 19,4
19,9 0,121 20,6

0,192 13,1 = =

0,176 14,6 0,165 15,4
0,159 15,2 0,150 16,0
0,148 16,5 0,140 17,2
0,138 17,7 0,131 18,4
0,130 18,9 0,123 19,7
0,122 20,1 0,117 20,9
0,116 21,4 0,110 22,1

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 12,5 % (Sparrenbreite 100, Sparrenachsabstand 800mm), Klimadaten Kempten (Allgéu). WICHTIG: Ersetzt
nicht, die in jedem Einzelfall erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
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Systemaufbau H1.118-A

[ Konstruktion 6.4: Dachsanierung von auBen
mit ISOLAIR, PAVATEX LDB 0.02 und Mineralwolle als Zwischensparrenddmmung
BESTAND: Innenverkleidung Profilholz

1 6 1234 6 ~ -

f?\.ﬁ Die Sanierung erfolgt ohne Beeintrachtigung

ﬂ = — des Innenraums. Fl&chige und dadurch einfache
— 7 1 Dacheindeckung  Ziegel auf Trag- und Konterlattung Verlegung der PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn
] O CLCOLl 2 Unterdeckung ISOLAIR erfolgtz oberhalb des Sparrens. Die hochwertige
2 3 Luftdichtbahn PAVATEX LDB 0.02 und praktische Lésung ist seit 2015 im ZVDH-
¢ , 4 Démmung Mineralwolle 035 Merkblatt "Warmeschutz bei Dach und Wand"
Rieselschutzpapier optional aufgenommen.
——— 5 Innenverkleidung  Profilholzbekleidung Bestand
Wussten Sie schon?
Bauphysikalische Kennwerte Kiw
- . forderféhige
Holzfaser- Sparrenhéhe / Mineralwolle 035 Konstruktionen
dammplatten als Zwischensparrenddmmung -
als Unterdeckung [mm]
auf Sparren 120 140 160 180 200
mm
[mm] U-Wert 0 U-Wert 0 U-Wert 0 U-Wert 0 U-Wert ®
[W/(m2)] h] [W/(m2K)] Ih] [W/(m2K)] ] [W/(m2K)] h [W/(m2K)] [hl
ISOLAIR 35 — — 0,241 7,3 0,218 7.4 — — — —
40 — — 0,235 7,7 0,213 7,8 — — — —
o 52 — — 0,220 8,6 0,201 8,8 — — — —
35-80 mm hEIdSElt!g
veiendbare PRl 165 () o34 9,1 0,212 9,3 0,194 9,5 = = = =

weniger Verschnitt und
schnellere Verlegung

80 0,211 10,7 0,193 10,9 0,178 11,1 0,165 11,3 = =

100 0,187 11,3 0,173 11,5 0,161 11,7 0,150 11,9 0,141 12,1
120 0,172 12,5 0,160 12,7 0,149 12,9 0,140 13,1 0,132 13,3
140 0,159 18,7 0,148 14,0 0,139 14,2 0,131 14,4 0,124 14,6
160 0,148 15,1 0,139 15,4 0,131 15,7 0,123 15,9 0,117 16,2
180 0,138 16,4 0,130 16,6 0,123 16,9 0,117 17,1 0,111 17,4

200 0,130 17,6 0,123 17,8 0,116 18,1 0,110 18,4 0,105 18,6

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 12,5 % (Sparrenbreite 100, Sparrenachsabstand 800mm), Klimadaten Kempten (Allgdu). WICHTIG: Ersetzt
nicht, die in jedem Einzelfall erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
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Details

Ortgang

Detail 6.1
Verlegung der PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn von aussen bei Ortgangan-
schluss an das Giebelmauerwerk
Die zusitzliche Anordnung

o T ° 6 7 6 elner Avbenwanddimmung {st
(e Hinblick auf die Brfillund

der Anforderungen gem. BIN
4108 Belblatt 2 Zu ioerprivfen!

N

1. Dacheindeckung: Ziegel auf Trag- und Konterlattung
2. Unterdeckung: ISOLAIR > 35mm als Uberddmmung und
Anpressung fiir die Verklebung
L) 3. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02 iiber die Sparren
(Holzfeuchte (u) < 20 %) verlegt
4. Bestand: Warmedammung, dauerhaft hohlraumfrei
bis Oberkante Sparren aufgefiillt
5. Bestand: vorh. Unterdecke, z. B. Profilholz (links)
oder Holzwolleleichtbauplatte mit Putz (rechts)
6. PAVACOLL 310/600 oder PAVABOND
/ 7. Bestand: Giebelmauerwerk mit oberseitigem

Martelglattstrich, biindig mit Oberkante Sparren

VYV VYV YYYYYYY

X R Tk
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Traufe

Details zum Einbau der PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn von aussen bei
Traufanschluss* mit aufgemauertem Kniestock

Hinweis:
Detail 6.2 Luftdichte Verklebungen seitlich bzw. unterhalb des Sparrens.
|

1 2 3 4 5 6 5 7 8 9
L *Ausflihrungsvariante mit "hochhédngender Rinne".
4 Traufdetail mit "tiethdngender Rinne" auf Seite 27;
L Detail 3.2
Pt e
el
%
v
2 1. Traufschalung
: 2. Aufdopplung der Konterlattung
3. Dacheindeckung: Ziegel auf Trag- und Konterlattung
4. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02 (iber die Sparren
(Holzfeuchte (u) < 20 %) und Traufschalung verlegt
5. PAVACOLL 310/600 oder PAVABOND

[=2]

. Mauerwerk mit oberseitigem Mértelglattstrich

7. Unterdeckung: ISOLAIR > 35mm als Uberddmmung und
Anpressung fiir die Verklebung

8. vorh. Innenverkleidung, z. B. Profilholz

9. Warmeddmmung, dauerhaft hohlraumfrei bis

Oberkante Sparren aufgefiillt

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik




Einbau der PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn von auBBen.
Variante mit Stellbrett

Elnfach vnd slcl/meLL
LDB-Dachsanterung
fiar berechenbare E/Lvu?[
ciohere KonstruRElonen
bereits selt 2007

45 67 8 910 11

SOPREMA

. PAVACOLL 310/600 oder PAVATAPE FLEX
. Stellbrett, z. B. 0SB 22 mm, luftdicht

eingeklebt, z. B. mit PAVACOLL 310/600
oder PAVATAPE FLEX

. PAVATAPE 12 oder PAVACOLL 310/600

fiir den luftdichten Anschluss der
PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn

. Winddichtheit herstellen, z. B. mit

PAVACOLL 310/600 oder Kompriband

. Bestand: Montageleiste
. Bestand: Mortelglattstrich
. Bestand: Warmeddmmung, dauerhaft hohl-

raumfrei bis Oberkante Sparren aufgefiillt

. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02 (iber die

Sparren (Holzfeuchte (u) < 20 %) verlegt
und auf dem Stellbrett und Sparren luftdicht
verklebt

. Unterdeckung: ISOLAIR > 35mm als

Uberddmmung und Anpressung fiir die
Verklebung

10. Dacheindeckung: Ziegel auf Trag- und

Konterlattung

11. Bestand: vorh. Innenverkleidung, z. B.

Profilholz

Anschluss PAVATEX Abdeckbahn ADB an eine Unterdeckplatte im Bereich der Traufe

Der Anschluss der PAVATEX Abdeckbahn ADB
erfolgt fldchig auf die Unterdeckplatte ISOLAIR mit
den dazugehdrigen Klebekomponenten aus dem
PAVATEX Dichtsystem.

Detaillierte Verarbeitungshinweise finden Sie in unserer aktuellen Broschure Dichtsysteme.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Detail 6.4
Einbau der PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn von auBen
Variante mit Massivgesims

Erfahren Sie mehr zur
einfachen und fachgerechten
PAVAFLASH-Verarbeitung

1. Winddichtheit herstellen mit PAVACOLL 310/600

2. Luftdichte Verklebung der PAVATEX LDB
mit PAVACOLL 310/600

3. Bestand: Warmedammung, dauerhaft hohlraumfrei
bis Oberkante Sparren aufgefiillt

4. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02 iiber die Spar-
ren (Holzfeuchte (u) < 20 %) verlegt und auf dem
Massivgesims luftdicht verklebt

5. Unterdeckung: ISOLAIR > 35mm als Uberddmmung
und Anpressung fiir die Verklebung

6. Dacheindeckung: Ziegel auf Trag- und Konterlattung

7. Bestand: Innenverkleidung, z. B. Profilholz

2\
2N

PAVAFLASH
L L havz
Hincerlaufsicheres Abdichturgs
Ganenwange flr diffustonsfihioe Ubsungen b Holzbau.
Detail 6.5

Seitlicher Anschiul3 Gaubenwange an Hauptdach

1. Dacheindeckung: Ziegel auf Trag- und Konterlattung
/n ’ﬂ > 2. Unterdeckung: ISOLAIR > 35mm als Uberddmmung
o <Y und Anpressung fiir die Verklebung
= — = 3. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02 QuerstoBe mit
PAVATEX Dichtprodukten abdichten
M L/ \)(/ \X/ V'V 4, Zwischensparrendammung: PAVAFLEX dauerhaft

1 e A

|

=\ hohlraumfrei bis Oberkante Sparren aufgefiillt
b \ | 5. Innenverkleidung

A\ . Abklebung: PAVATAPE/PAVAFLASH
. Blech mit Unterlage nach Herstellerangabe

(=2}
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Firstdetail mit Dammung bis zum First

e Die Dammung zwischen den Sparren ist dauerhaft hohlraum-
frei einzubauen.

e Die PAVATEX LDB 0.02 ist auf der Sparrenoberseite mit einer
mindestens 35 mm dicken ISOLAIR Holzfaserddmmplatte
abzudecken.

e Durchdringungen und Anschlisse werden mit PAVATEX Dicht-
produkten abgeklebt.

e |m Bereich des Spitzbodens ist auf der Sparrenunterseite eine
innenseitige Dammstoffabdeckung, z.B. PAVATEX DB 3.5,
Uberlappend zu verlegen. Um ein Ausbauchen der Abdeckung

Detail 6.6

Dédmmung bis zum First, mit innenseitiger Démmstoffabdeckung aus DB 3.5

SOPREMA

und ein Absacken der D&mmung langfristig zu verhindern,
sollte die Abdeckung mindestens mit Latten (alternativ:
Sparschalung) fixiert werden (Detail 6.7). An Stelle der DB 3,5
kann innenseitig auch eine diinne OSB-Platte von unten am
Sparren montiert werden (Als Variante siehe auch Detail 6.7).
Eine raumseitige Bekleidung der Kehlbalkenlage (z.B. aus
verputzten Holzwolle-Leichtbauplatten oder aus Gipskarton-/
Gipsfaserplatten oder Profilholzschalung) wird vorausgesetzt.
FUr die fachgerechte Verarbeitung der Pavatex-Produkte
beachten Sie bitte die Verarbeitungshinweise.

1. Bestand: Raumseitige Bekleidung

2. Bestand: Kehlbalkenlage geddmmt/
ungedammt

3. Bestand: ggf. vorhandener Dielenboden

4. Holzlatten zur Fixierung der
Ddmmstoffabdeckung

5. Dammstoffabdeckung: PAVATEX DB 3.5
altern. Holzwerkstoffplatte

PAVATEX Dichtprodukten abdichten

8. Lufterfirst

9. Unterdeckung: ISOLAIR > 35mm als
Uberddmmung und Anpressung fiir die
Verklebung

Detail 6.7

Dammung bis zum First, mit innenseitiger Ddmmstoffabdeckung aus OSB

Ideale L6sung im Bereich unter schwer zugéanglichen Sparrenkon-
struktionen, wie z.B. Uber Kehlbalkenlagen oder hinter Abseiten-
wanden.

1. Dacheindeckung: Ziegel auf Trag- und Konter-
lattung

2. Unterdeckung: ISOLAIR > 35mm als Uber-
dammung und Anpressung fiir die Verklebung

3. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02 StoBe mit
PAVATEX Dichtprodukten abdichten

4. Zwischensparrenddmmung: PAVAFLEX dauerhaft
hohlraumfrei bis Oberkante Sparren auffiillen

5. Holzwerkstoffplatte: 0SB > 8mm geklammert

10. Bestand: ggf. Holzwerkstoffplatte

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik

7. Unterdeckbahn: PAVATEX ADB Abdeckbahn

6. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02 StoBe mit
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Firstdetail mit Dammung bis zur
Kehlbalkenlage

e Die PAVATEX LDB 0.02 ist auf der Sparrenoberseite mit
mindestens 35 mm dicken ISOLAIR Unterdeckplatten zu
Uberddmmen.

e Durchdringungen und Anschlisse werden mit PAVATEX-
Dichtprodukten abgeklebt.

* Eine Vollddmmung der Kehlbalkenlage ist sicherzustellen.

e Auf der Kehlbalkenlage ist die PAVATEX LDB 0.02 mit einer
mind. 35 mm PAVATEX-Holzweichfaserdammplatte zu Gber-
dammen.

¢ Die Kehlbalkenlage darf nicht mit groBflachigen, diffusions-
bremsenden Materialien abgedeckt werden (Holzwerkstoff-

Detail 6.8

Démmung bis zur Kehlbalkenlage

X OTRRRRR TR

platten, OSB, PE-Folien).

Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien fir PAVATEX-Holzwei-
chfaserddmmplatten sind zu beachten.

Die ausreichende Bellftung des Dachraumes ist sicherzustel-
len.

Die PAVATEX Unterdeckplatte beidseitig vom First um 10 cm
zurlickstehen lassen. Die Aussparung ist mit PAVATEX ADB-
Firstbahn oder LDB 0.02 oberhalb der Konterlatten abzude-
cken. Auf eine ausreichende Uberdeckung der Aussparung ist
zu achten (mindestens 10cm).

Ggf. weitere BelUftungsmaoglichkeiten in Abhangigkeit der
RaumgréBe einplanen. Liifterziegel, Liifterfirst oder Offnung in
Giebelwanden (Variante A, B oder C).

1. Bestand: Raumseitige Bekleidung

2. Luftdichtbahn: PAVATEX LDB 0.02 StoBe mit

PAVATEX Dichtprodukten abdichten
~ 3. Unterdeckung: ISOLAIR > 35mm als
Uberd&mmung und Anpressung fiir die
Verklebung
. Liifterziegel

. Liifterfirst
ggf. Bohlen zum Laufen

~o oA

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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GESICHERTES FACHWISSEN ALS BASIS FUR IHRE KREATIVITAT

Know-how und Qualitét sind entscheidend fiir die Planung von erfolgreichen Bauprojekten. Wir beraten Sie in Ihrem Ar-
beitsalltag und unterstiitzen Sie mit hochwertigen Fortbildungsveranstaltungen, Services und praktischen Planungstools
- fiir mehr Sicherheit von der Planung bis zur Umsetzung.

AKTUELLES WISSEN FUR DIE PLANUNG:

FACHSEMINARE UND WORKSHOPS
Besuchen Sie unsere ganztdgigen kosten-
freien Fachseminare, machen Sie sich fit
in praxisorientierten Workshops und fragen
Sie uns nach Inhouse-Seminaren in lhrem
Unternehmen. In unseren Veranstaltungen
informieren Sie Experten rund um die
Themen Flach- und Steildach sowie
Industriebau. Erweitern Sie Ihre Kenntnisse
Uber Fachregeln und Normen, iiber das
Zusammenspiel von Produkten im System
und (ber Fragen des Baurechts. Unsere
Veranstaltungen sind von den Architekten-
kammern anerkannt; Sie erhalten Fortbil-
dungspunkte.

Aktuelle Termine und Themen:

www.soprema.de/fachseminare www.soprema.de/systeme

Fragen Sie uns gern

SOPREMA GmbH | NL Leutkirch | Tel.: +49 7561 9855 0 | E-Mail: pavatex@soprema.de
Einen Ansprechpartner in Ihrer Né&he finden Sie ganz einfach iber die PLZ-Suche auf unserer

Webseite unter www.pavatex.de

Einfacp

Sicher
il Regelk,

onform "]

ONLINE-SYSTEMFINDER FUR
ABDICHTUNG UND DAMMUNG

Finden Sie die passende Ddmmkonstruk-
tion fiir Dach und Wand mit natureplus®-

zertifizierten PAVATEX Holzfaserprodukten.

Flr Flachdécher, Balkone und Terrassen
sowie fir Industriebauten und Parkhéuser:
Planen Sie in kilrzester Zeit regelkonforme
Abdichtungsaufbauten auf der Basis von
Bitumen, Kunststoff und Fliissigkunststoff.
Bei unseren Online-Systemfindern erhal-
ten Sie zusatzlich zur Systemempfehlung
3D-Ansichten, vollstandige LV-Texte und

zugehdrige technische Informationen fir lhre
Ausschreibung. Rund um die Uhr, kostenfrei

und ohne Anmeldung.

Technische Informationen zu PAVATEX Holzfaserdimmsystemen:
Tel.: +49 7561 98 55 19 | E-Mail: pavatex@soprema.de

Wir freuen uns auf Sie!

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik

AUSSCHREIBUNGSTEXTE AUF DEM

NEUESTEN STAND

Kostenfreien Ausschreibungstexte fiir Ihr
Leistungsverzeichnis ohne Registrierung.
Bequeme Ubernahme per Drag&Drop aus
vielen Softwareanwendungen (AVA, CAD,
Handwerkerprogramme).

Nutzen Sie fiir komplette Systemaufbauten
unsere Online-Systemfinder oder klicken
Sie Texte einfach und unkompliziert
zusammen iber die Onlineplattform
www.ausschreiben.de.

www.ausschreiben.de/katalog/
soprema
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Anschluss Dachfenster an PAVATEX-Unterdeckplatten

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie den Montage-, Damm-
und Anschlussrahmen (MDA) auf einem Dach mit PAVATEX Un-
terdeckplatten montieren. Voraussetzung dafur ist, dass der MDA

ROTO Dachfenster

o

Schrauben Sie in der Mitte des Sparrenwechsels eine

Schraube von innen nach auBen.

Hinweis: Die Schraube dient zur Positionierung des MDA auf

dem Dach.

Schneiden Sie die LDB vorher Y-férmig ein und falten Sie

diese zurtck, damit sie beim Einscheiden der PAVATEX Un-

terdeckplatte nicht beschadigt wird.

Zeichnen Sie auBen die Montageposition des MDA an. Be-

achten Sie dazu die folgenden Teilschritte.

a) Legen Sie den MDA mittig zur Schraube auf das Dach.
Hinweis: Der Abstand zwischen der Oberkante der Ziegel
und der Oberkante des unteren Montagerahmens des
MDA muss spéter 8 bis 10 cm groB sein.

b) Zeichnen Sie innen am MDA die Montageposition des MDA an.

c) Entfernen Sie den MDA wieder und kleben Sie auf die
Unterseite des MDA das mitgelieferte Klebeband oder das
PAVATAPE 12.

Bestreichen Sie die PAVATEX Unterdeckplatte um die Markie-

rung herum mit PAVAPRIM.

Entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebandes an der Unter-

seite des MDA.

Legen Sie den MDA mittig zur Schraube auf das Dach.

Richten Sie die Diagonalen des MDA gleichmaBig aus.

Schrauben Sie den MDA an den Ecken und seitlich in der

Mitte mit passenden Schrauben fest.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Schrauben in die Spar-

ren geschraubt sind, sodass der MDA richtig halt.

Latten Sie das Dach entsprechend der Abbildung ein.

Schrauben Sie bei Bedarf eine weitere Latte mit einem Ab-

stand von 10-12 cm zur oberen Setzlatte fest, auf der spater

das obere Eindeckrahmenblech aufgelegt wird.

Séagen Sie die Einbaudffnung flr das Dachfenster aus. Be-

achten Sie dazu die folgenden Teilschritte

a) Legen Sie ringsrum die mit dem Dachfenster mitgeliefer-
ten Warmedammbldcke in den MDA.

b) Zeichnen Sie innerhalb der Warmedammbldcke die aus
zus&gende Einbaudffnung an.

c) Nehmen Sie die Warmedammblécke wieder heraus.

d) Sagen Sie die Einbaudffnung aus.

10. Abkleben der PAVATEX LDB 0.02 an die Roto Luftdichtbahn

11.

mit PAVAFIX 60.

Befindet sich direkt Gber dem Dachflachenfenster ein Verti-
kalstoB, muB dieser mit PAVATEX-Dichtprodukten abgeklebt
werden.

(Montage-, Damm- und Anschlussrahmen) entsprechend ROTO-Ein-
bauanleitung zusammengebaut wurde. AuBerdem mussen die Kon-
terlatten und die Traglatten unterhalb des MDA bereits montiert sein.

Einbauanleitung als
N Youtube-Video

Die Fertigstellung der Dachfenstermontage erfolgt entsprechend
den Vorgaben der Firma Roto.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik



VELUX Dachwohnfenster (Altbau)

Handwerker verlegt vollflachig die PAVATEX LDB 0.02 Luftdicht-
bahn und die PAVATEX-Unterdeckplatten ISOLAIR > 35 mm nach
PAVATEX-Verarbeitungsrichtlinien.

1. Auswechselung bzw. Konter- und Hilfslattenanordnung.

2. VELUX BDX-Dadmmrahmenquerstlck einlegen und Differenz
zur Hilfslatte ausmessen. Mit Cuttermesser und Schiene die
Déammrahmenteile in der Tiefe auf MaB3 so zuschneiden, dass
der Dammrahmen an jeder Stelle mit dem Dammsystem
dicht abschlieBt.

3. Dammrahmen zusammenstecken, einlegen und das lichte
MaB vom Dammrahmen anzeichnen (= Dachfensteraus-
schnitt). Dammrahmen wieder entfernen. In den 4 Ecken des
Ubertragenen Ausschnitts durch die Unterdeckplatte und die
PAVATEX LDB 0.02 nach innen durchbohren.

4. \on den zwei oberen bzw. unteren Bohrléchern, ausgehend
von innen, die PAVATEX LDB 0.02 Y-férmig anzeichnen und
einschneiden (s. Pfeil).

5. Die PAVATEX LDB 0.02 zurUckfalten, sodass diese beim
Ausschneiden der Unterdeckplatten nicht beschéadigt wird.
Mit Handkreis- und Stichsége mit Wellenschliffmesser, von
auBen, die Unterdeckplatten ausschneiden. Damm- und
Blendrahmen vom Dachfenster nach Einbauanleitung aus-
richten und montieren. Darauf achten, dass der Dammrah-
men auf der PAVATEX Unterdeckplatte Ilckenlos aufliegt.

6. Abkleben der PAVATEX LDB 0.02 an den Blendrahmen des
Dachfensters mit PAVAFIX 60. Dabei die PAVATEX LDB 0.02
in die Nut des Fensters fUhren und Uberschissiges Material
mit Cuttermesser abschneiden. Die 4 Eckpunkte sind mit
speziell hergestellten Ecktaschen abzukleben. (PAVAFIX 60
ca. 8 cm lang, zur Halfte von der Stirnseite einschneiden.
Schutzfolie abziehen und einen Einschnitt um 90° drehen
und Ubereinander abkleben. Einmal Ubersttlpen und die
Ecke einkleben.) Bei Bedarf auBen zwischen Konterlatte und
Déammrahmen zusétzliche Dammung einflgen.

7. Befindet sich direkt Uber dem Dachflachenfenster ein Verti-
kalstoB, muB dieser mit PAVATEX-Dichtprodukten abgeklebt
werden.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Dachsanierung von innen

Auch die Sanierung von Innen stellt, in Abhdngigkeit der be-
stehenden Konstruktion, eine interessante Mdglichkeit dar,
das Dach thermisch zu ertiichtigen. PAVATEX-Produkte er-
moglichen es lhnen, auch diese Sanierungsvariante nach-
haltig, natiirlich und diffussionsoffen zu realisieren. Ohne
Probleme lassen sich durch die Kombination der Unterspar-
renddammung PAVATHERM-Profil und PAVADENTRO-LIGHT
mit der Zwischensparrenddmmung PAVAFLEX und den ISO-
LAIR Unterdeckplatten alle bauphysikalischen Anforderun-
gen an moderne Dédcher nicht nur erreichen, sondern auch
deutlich libertreffen.

Planung und Vorbereitung

Auch bei dieser Sanierungsvariante stellt eine eingehende Pru-
fung der bestehenden Konstruktion die Grundlage fur einen opti-
malen Sanierungsvorschlag dar.

Dabei ist neben der Bewertung der Warmedammung beson-
deres Augenmerk auf die einzelnen Schichten der Konstruktion
zu legen und deren bisherige Aufgabe im Dach (z. B. BelUftungs-
querschnitt, wasserflihnrende Schicht, diffusionshemmende Ab-
deckung). Ein grundlegendes Verstandnis der bauphysikalischen
Funktionen der einzelnen Schichten erleichtert die Wahl der rich-
tigen Sanierungsvariante. Die PAVATEX Anwendungstechniker
stehen Ihnen dabei gerne mit Rat zur Seite.

Um die Vielzahl moglicher Dachaufbauten im Bestand und die
sich daraus ergebenden Sanierungslésungen aufzuzeigen, sind
die folgenden Verarbeitungshinweise in verschiedene Bereiche
aufgeteilt (siehe Seite 64)

Bewertung der Dachkonstruktion:

Durch den Verbleib der Dacheindeckung inkl. Lattung/Konter-
lattung und einer eventuell darunter liegenden alten, diffusions-
hemmenden Dachbahn ist besondere Sorgfalt auf einen Erhalt

Systemkomponenten

PAVATEX
Holzfaser-Dammprodukte

Dichtsysteme — Bahnen

e PAVATEX ADB

Kostengiinstige Sanierungsvarianten, da keine
zusétzlichen Baustellenkosten (z.B. Gertist)
entstehen

Flexible Lésung, da abschnittsweise (Raum fiir
Raum) saniert werden kann

v

Wetterunabhédngige Sanierungsvarianten

ausreichend groBer BelUftungsquerschnitte nach der Sanierung
zu legen.

Bewertung der Dammung:

Vorhandene Warmedadmmung muss trocken und funktionstaug-
lich sein. Die dauerhafte, passgenaue Lage im Sparrenzwischen-
raum muss gewahrleistet sein. Ein Verrutschen der Dammung, in
Folge der Sanierung von Innen flhrt unter Umstanden zu einem
Verschluss der Belliftungsquerschnitte - VORSICHT Tauwasser!

PAVATEX PAVATEX

Dichtsysteme — Kleber/Bénder

e Untergrundvorbehandlung

: . e [ISOLAR
o . PAVARLEX o PAVATEX DSB 2 o Kieber
SearrenlAd wichtigste ®  PAVATHERM-PROFIL e PAVATEXDB 3,5 e Bander

Daten der Damm- und
Dichtprodukte von
PAVATEX erhalten!

Technische Werte Seite 16

e PAVATEX DB 28

Um eine hochwertige, mangelfreie und sichere Verarbeitung der PAVATEX Holzfaser-Dédmmprodukte zu gewéhrleisten, missen die "Allgemeinen Hinweise" zum

Transport, zur Lagerung und Verarbeitung auf Seite 14 beachtet werden.

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik



Verarbeitungshinweise

Zwischensparrendammung mit Erneuerung der
Dammung, Bestand ohne wasserableitende Schicht:
Siehe Detail auf Seite 65

e |SOLAIR Platten zuschneiden und passgenau unterhalb der
Abstandslattung im Sparrenzwischenraum befestigen. Fuge
zwischen Abstandslattung und ISOLAIR Platte mit PAVACOLL
310/600 abdichten.

e Fugenausbildung der ISOLAIR Unterdeckplatten untereinan-
der entsprechend der Dachneigung und den allg. Verarbei-
tungsrichtlinien ,Unterdeckung” ausbilden.

e Einbringen der Zwischensparrenddmmung.

® \Verlegen der Dampfbremse und luftdicht an begrenzende
Bauteile anschlieBen

Zwischensparrendammung mit Erneuerung der

Dammung, Bestand mit wasserableitender Schicht:

¢ Montage von Abstandslattung im Sparrenzwischenraum. Ab-
stand von der Oberkante der Sparren entsprechend notwen-
digem Bellftungsquerschnitt wahlen.

* An First und Traufe BelUftungs- bzw. Entwésserungsoffnungen
gewahrleisten.

e Einbringen der Zwischensparrenddmmung.

Achtung

I Bei dieser Anwendung der PAVATEX-Unterdeckplatten handelt
es sich um keine Unterdeckung im Sinne des ZVDH-Regel-

u werkes.

Untersparrenddmmung verputzt

* Montage einer Unterkonstruktion e < 345 mm, rechtwinklig
zum Verlauf der Sparrenachse.

e Ausdémmen der Unterkonstruktion mit PAVAFLEX.

e \Verlegung der Dampfbremsbahn PAVATEX DB 3.5.

e | uftdichte Ausbildung aller Anschlisse und Durchdringungen
mit PAVATEX-Klebebandern.

e \erlegung von PAVATHERM-PROFIL oder PAVADENTRO-
LIGHT 30 mm parallel zu den Sparrenachsen.

e Putzschicht aufbringen.

Untersparrenddmmung mit Innenverkleidung

e \erlegung der Dampfbremsbahn PAVATEX DB3.5.

e |uftdichte Ausbildung aller Anschlisse und Durchdringungen
mit PAVATEX-Klebebandern.

e \erlegung von PAVATHERM-PROFIL oder ISOLAIR quer zu
den Sparrenachsen.

e Unterkonstruktion durch die Dammung im Sparren befestigen.

* Innenverkleidung anbringen.

1 SOPREMA

ﬁg | &
| & | K
Abb. 17 Verlegeprinzip PAVAFLEX (schematische Darstellung)

PAVAFLEX Klemmweiten und Zuschnittmass

Plattendicke max. Klemmweite UbermaB
[mm] [mm] [mm]
40-50 400 4
60 500 6
80 700 10
100 800 10
120 - 240 900 10

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik

63



64

SANIERUNG

Konstruktionsbeispiele

Die dargestellten Konstruktionsaufbauten sind eine Hilfestellung
und ersetzen nicht die individuelle Detailplanung. In der Eigenver-
antwortung des jeweiligen Planers liegt die Prifung dieses Kon-
struktionsvorschlags auf Vollstandigkeit, Anwendbarkeit und die
Ubereinstimmung mit dem aktuellen Stand der Technik.

Systemaufbau
[ Konstruktion 6.4: Untersparrenddmmung

mit PAVATHERM-PROFIL und PAVATEX DB 3.5

1 7 1 23 4567

/57/' é &l ry 1 Dacheindeckung  Ziegel auf Trag- und Konterlattung
< 2 Bestand Unterspannbahn, Vordeckung
3 Bestand Beliiftete Luftschicht
4 D&mmung Mineralwolle 045, Bestand
5 Ddmmung PAVATHERM-PROFIL

6 Dampfbremsbahn  PAVATEX DB 3.5
7 Innenverkleidung  Gipskartonplatte auf Lattung

|

9 mittlerer U-Wert 0,231 W/(M2K) (<Urmax)
Phasenverschiebung 8,5Std.

Systemaufbau H1.111-A

[ Konstruktion 6.5: Dachsanierung von innen
mit PAVAFLEX und PAVATHERM-PROFIL als Untersparrenddmmung

12

o
—_

3467 8

1 Dacheindeckung  Ziegel auf Trag- und Konterlattung

; =N
ﬁ% 4 VT 2 Bestand Unterspannbahn, Vordeckung

== — = =5 3 Bestand Beliiftete Luftschicht

o ® 4 D&mmung Mineralwolle 045

= N 5 Innenverkleidung  Gipskartonplatte auf Lattung Bestand
p 6 Ddmmung PAVAFLEX

\\ 7 Dampfbremse PAVATEX DB 3.5

e 8 Dammung PAVATHERM-PROFIL verputzt

mittlerer U-Wert 0,186 W/(m?2K) (<Umeax)
Phasenverschiebung 10,9 Std.

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 12,5 % (Sparrenbreite 100, Sparrenachsabstand 800 mm). WICHTIG: Ersetzt nicht, die in jedem Einzelfall
erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
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Systemaufbau H1.110-B

[ Konstruktion 6.7: Dachsanierung von innen

mit ISOLAIR, PAVAFLEX und PAVATEX DB 3.5 und PAVATHERM-PROFIL

1 3452 67

i

4 Dadmmung
5 Ddmmung
7 Ddmmung
Bauphysikalische Kennwerte
Untersparren-
dammung
PAVAFLEX 40 mm 120
zwischen PAVAFLEX 80
Montagelatte
U-Wert [0]
[W/(mK)] [h]
PAVATHERM- 40 = _
PROFIL
60 0,231 10,1

3 Unterdeckung

Dureh eing Abstandsl
Belitftung quersehnitt s“.wmv@estd
wirkesan beliifret und e

7wy verbesserung der D'L,ch
raupen anbringen. v First
sehen. BLese
¢ des ZVP 4
nerrw sondervertraglich

Enclidfrung Vorzu

unkerdecleung i Sinnd
<t mit dewt BaW

tio

1 Dacheindeckung  Ziegel auf Trag- und Konterlattung
@ 2 Unterkonstruktion  Abstandslattung 20 mm mit Kleberaupen PAVACOLL 310/600

ISOLAIR 22 mm
PAVAFLEX als Zwischensparrenddammung
Montagelatte mit PAVAFLEX geddmmt

6 Dampfbremsbahn  PAVATEX DB 3,5

PAVATHERM-PROFIL verputzt

Sparrenhéhe [mm]*
Unterdeckung ISOLAIR 22 mm

140 160
PAVAFLEX 100 PAVAFLEX 120
U-Wert (0] U-Wert [0}
[W/(mK)] (] [W/(mK)] (]
0,233 9,7 0,213 10,4
0,211 10,8 0,194 11,6

* Berechnungen durchgefiihrt: Sparrenhéhe - Belliftungsquerschnitt = Ddmmdicke

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 12,5 % (Sparrenbreite 100, Sparrenachsabstand 800 mm). WICHTIG: Ersetzt nicht, die in jedem Einzelfall
erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.
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180
PAVAFLEX 140

U-Wert [0}
[W/(meK)] [h]

0,196 11,2
0,180 12,3
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Flachdécher sind in der modernen Architektur schon seit
Jahrzehnten beliebt, da sie eine interessante Alternative
zum Steildach bieten und sehr gut zu klaren, geometrischen
Architekturkonzepten passen. Eine Vielfalt, die zwei Seiten
hat: zum einen, die fast unbegrenzten Gestaltungsméglich-
keiten, zum anderen, die hohen, sehr spezifischen Anforde-
rungen an Dd&mmung und Abdichtung eines flachen oder nur
geringfiigig geneigten Daches.

Der von Natur aus gute Ddmmwert von Holz wird durch das
besondere PAVATEX-Herstellungsverfahren um mehr als das
Dreifache verbessert. Durch die hohe Warmespeicherfahig-
keit der Holzfaserddmmplatten wird die Auskuhizeit des Flach-
daches erheblich verlangert. Als Warmespeicherschicht sorgt die
ISOLAIR im Sommer fur spirbar kiihlere Raumtemperaturen und
ein behagliches Innenraumklima. Die hohe Warmespeicherkapa-
zitét verzdgert das Eindringen der unerwlnschten Hitze. Mit der
ISOLAIR kénnen Flachdachkonstruktionen auch in stark larm-
beanspruchten Bereichen, z.B. Flughé&fen, Autobahnen, Bahn-
linien und Industriegebieten, ausgefihrt werden.

Allgemeine Verarbeitungshinweise

Sorgfaltige und gewerkelbergreifende Planung verhindert Aus-
flhrungsmangel an der Schnittstelle zwischen den Gewerken.
Eine qualitativhochwertige Ausfiihrung der Wasser- und Luftdicht-
heit stellt die Voraussetzung flr eine dauerhafte, hochwertige
Dachkonstruktion dar. Durchdringungen sind wenn moglich zu
vermeiden.

Flachdacher mit Aufdachdédmmung

Diese sind denen mit Zwischensparrenddmmung vorzuziehen, da
die Aufdachddmmung als unbellftetes Bauteil die sicherste Kon-
struktionsvariante darstellt. Die Tragkonstruktion ist dabei keinen
erheblichen Klimaschwankungen ausgesetzt. Begrenzung der
Holzfeuchten im Einbauzustand: Holz um < 15 M-% und HWS um
< 12 M-%. Bei der Flachdach Aufdachdammung von PAVATEX, ist
die Holzfaser rundherum mit einer Dampfsperre abgedichtet und
eine Diffusion oder Konvektion ist somit ausgeschlossen. Fur eine
schadensfreie Konstruktion ist deshalb eine sorgsame Verlegung

Nelgungswinkel Vo 10 Grod.

\/ Okologische Flachdachdimmung fiir ein

sicheres Flachdach im System

v
v

Hervorragender sommerlicher Hitzeschutz
durch hohe Wéarmespeicherung

Spiirbar verbesserter Schallschutz durch porése
Plattenstruktur und hohes Fldchengewicht,
insbesondere bei Leichtdachkonstruktionen

und VerschweiBung der Abdichtungsbahnen zwingend erforder-
lich. Falls Pfutzenbildung verhindert werden soll, ist eine Dachnei-
gung von mindestens 3° (entspricht > 5%) einzuplanen.

Unterdeckplatten unter Metalleindeckungen

Bei einer Metalldeckung, ist die Mindestdachneigung und die
Deckunterlage auf das Deckmaterial abzustimmen. Ein ausrei-
chender BelUftungsquerschnitt (Regelungen fir Metalldacher
nach Klempnerfachregeln oder der DIN 68800-2) oberhalb der
PAVATEX-Unterdeckplatten, ist vorzusehen.

Zum Schutz der PAVATEX-Unterdeckplatten gegen abtropfendes
Wasser, gegen Flugschnee und Treibregen, ist bei Dachneigungen
unterhalb von 10° bis max. 5° die PAVATEX ADB Abdeckbahn zu
verwenden. Die dauerhafte Abdichtung von Durchdringungen und
Ubergéngen ist mit Komponenten des PAVATEX-Dichtsortiments
entsprechend den gultigen Verarbeitungsrichtlinien auszufihren.

ZDVH-Regelwerk

Hinweise, Merkblatter und Produktdatenbléatter fur die Ausfihrung

von Dachdeckerarbeiten. Die im Regelwerk enthaltenen Anforderun-
gen und technischen Hinweise sichern ein ausreichendes Qualitats-

niveau und dienen damit dem Verbraucherschutz. Das Regelwerk

unter Berlcksichtigung des gegenwartigen Standes der Bautechnik

Das vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks in
KoIn herausgegebene Regelwerk umfasst Grundregeln, Fachregeln,

und gesicherter Entwicklungstendenzen eine Richtschnur sowohl
fir die Ausflihrungstechnik des bauausfihrenden Unternehmers als
auch fur den Planer.

Insbesondere bei der Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen
flr genutzte bzw. ungenutzte Dacher und Flachen sind die aktuellen
ist Fachregeln flr Abdichtungen — Flachdachrichtlinie — des ZVDH zu
beachten. www.dachdecker-regelwerk.de

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik



Systemkomponenten

SOPREMA VAPRO SYSTEM
Das Premium-Abdichtungssystem Vapro besteht aus optimal
abgestimmten Bitumenbahnen fUr jede Funktionsschicht.

e Dampfsperre - SOPREMA Vapro vap
Besonders stabile widerstandsfahige Dampfsperre mit starker,
hoch belastbarer Tragereinlage, die den hohen mechanischen
Anforderungen auf dem Holzdach standhélt. Die Bahn wird
auf dem Untergrund mechanisch befestigt und an den Nahten
verschweiBt.

e Zwischenlage- SOPREMA Vapro stixx 35
Die Top-Zwischenlage ist hoch reifest und sowohl fir den
verklebten, wie mechanisch fixierten Dachaufbau geeignet.
Die Langsnahte verfligen Uber eine Sicherheitsnaht, die ein
VerschweiBen der Uberlappungen mit Flamme erméglicht, so
dass diese als Behelfsabdichtung gemal ZVDH verwendet
werden kann.

Passende Oberlagen - Sie haben die Wahl

Waurzelfeste Premium-Elastomerbitumenschweibahn fur ther-
momechanisch extrem hoch beanspruchte Abdichtungen.

1. SOPREMA Vapro nature mit UV-strahlunsabweisenden
Bestreuung in Schiefer.

2. SOPREMA Vapro blue mit einer blau-wei3en Spezialbe-
streuung, die Stickoxide aus der Luft filtern kann.

3. SOPREMA Vapro carbon mit einer verarbeitungsfreund-
lichen carbonfarbigen Bestreuung.

Zubehor:

¢ Efifoam Dammstoffklebeschaum: Einfach zu verarbeitender
Dammstoffklebeschaum zur Verklebung der PAVATEX ISOLAIR
auf der SOPREMA Vapro vap.

¢ Aquadere Stick: Losemittelfreie Emulsion zur Verbesserung
der Verklebung von Vapro stixx 35 auf PAVATEX ISOLAIR.

N

PAVATEX HOLZFASERDAMMUNG
Die natureplus-zertifizierte DAmmung bietet hervorragenden som-
merlichen Hitzeschutz und Uberzeugt durch besten Schallschutz.

e Dadmmung - ISOLAIR
Die hochdruckfeste Démmplatte aus dem nachwachsenden
Rohstoff Holz verfiigt Uber eine hohe Dimensionsstabilitat und
weist einen guten Warmedammuwert auf. Im Sommer tragt
die ISOLAIR aufgrund der hohen Warmespeicherféhigkeit zu
einem guten sommerlichen Warmeschutz der darunterlie-
genden Raume bei.

¢ Gefalledammung - ISOLAIR
Objektbezogene Konfektionierung: GenieBen Sie den einzigar-
tigen, professionellen Service von PAVATEX by SOPREMA.

OKOLOGISCHER LEBENSRAUM - GRUNDACH “}}, 4
Die extensive Begriinung besteht aus mehreren
Funktionsschichten und erméglicht ein
Pflanzenwachstum auf dem Holzflachdach. So bildet das
Dach einen 6kologischen Lebensraum und ist zudem in
der Lage, Wasser zeitweilig zu speichern. Wichtig ist,
dass die Ausfiihrung nicht nur den Herstellervorschriften,
sondern bzgl. des Brandschutzes (siehe Infokasten
“Harte Bedachung”) auch den Anforderungen der
zusténdigen Landesbauordnung (LBO) entspricht. Ein
Griindach muss wie jede Griinfliche auch regelméBig
gepflegt und gewartet werden.

Insbesondere in der Anfangsphase ist eine regelméBige
Bewésserung und Unkrautentfernung entscheidend fiir
das Pflanzenwachstum. Diese Arbeiten sollen durch
Fachkréfte ausgefiihrt werden.
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FLACHDACHDAMMUNG

Konstruktionsbeispiele

Die dargestellten Regelaufbauten stellen eine Hilfestellung fur
die Entwicklung objektbezogener L&sungen dar. Es handelt sich
hierbei um Prinzipdarstellungen, die den jeweiligen objektspezi-
fischen Gegebenheiten anzupassen sind. Es sind erhohte Pla-
nungsaufwande und Ausflihrungskontrollen zu bericksichtigen.

Flachdachaufbau auf Tragwerk mit Auflast:

Die Tragkonstruktion liegt warmseitig der Warmedammung und
ist somit nicht feuchtegeféhrdet.

Einstufung in GKO gem. DIN 68800-2 der Dachschalung u. Trag-
konstruktion sowie der Holzwerkstoffplatte in NKL1 ist méglich.

Méglichieeiten der gmges’uahemw@
1. Auflast 2B BeRLESWAD

5. verklebt mit EFIFOAM
=, Mechanische Befestigung

7 6 5 4 3 2 1

g

Die hygrothermische Funktionssicherheit ist von einem erfah-
renen Fachplaner nachzuweisen. Hohe Materialeinbaufeuchten,
ausserplanméssiger Feuchteeintrag (z. B. in Folge von Gewittern
wahrend der Bauphase) und nachtréagliche Durchdringungen der
Luftdichtheitsebene, sowie der oberen Abdichtung, sind zu ver-
meiden.

Broschtire Flachdachsysteme
www.pavatex.de

Nachweisfreie ,,Harte Bedachung“
Beispiel: Flachdach ohne Gefédlleddmmung

1. Begriinung oder Bekiesung oder Plattenbelag
(notwendig fiir die Klassifizierung als "Harte Bedachung")
. Oberlage: SOPREMA Vapro nature
. Unterlage: SOPREMA Vapro stixx 35
. Bitumenvoranstrich: AQUADERE Stick
. Ddmmung: ISOLAIR 160 mm
verklebt mit EFIFOAM-Dammstoffklebeschaum*
. Dampfsperre: SOPREMA Vapro vap
7. Untergrund: Holzmassiv 180 mm oder Holzbalkendecke mit Holzschalung

OB wN

o

* bei lose verlegten Aufbauten unter Auflast oder bei mechanischer
Befestigung kann auf den EFIFOAM-Ddmmstoffklebeschaum und
das Aquadere Stick verzichtet werden.

mittlerer U-Wert 0,191 W/(m2K)
Phasenverschiebung 22,7 Std.
(bei einer Holzmassivdecke)

HARTE BEDACHUNG = Dachkonstruktion (Bauart und verwendete Produkte)
widerstandsfahig gegen Flugfeuer und strahlende Wérme It. Musterbauordnung (MBO) in § 32

Fiir den Nachweis der bauaufsichtlich notwendigen Eigenschaft “Harte Bedachung” muss PAVATEX ISOLAIR in
Kombination mit den SOPREMA Abdichtungsbahnen einer Brandeinwirkung von auBen fiir eine definierte Zeit widerstehen.
Da Flachdécher mit einer extensiven Begriinung in der Regel ohne weitere Priifung als “Harte Bedachung” gelten,

erfiillt ein Griindach mit PAVATEX Flachdachdammplatten diese Anforderung. Wichtig ist jedoch, dass auch die in den
zusténdigen LBO genannten Anforderungen an die Ausfiihrung eingehalten werden, z.B. ein 50 cm breiter Kiesstreifen vor
Dachéffnungen oder eine definierte Mindestdicke der Substratschicht.
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Hinterliiftetes Flachdach:

Zum Schutz der Tragkonstruktion und der Dammung vor tempo-
rar anfallendem Sekundérkondensat ist eine diffusionsoffene Un-
terdeckbahn z.B. PAVATEX ADB notwendig bei Dachneigung >
5°. Die Hinterliftungsregeln sind zu bertcksichtigen (Regelungen

1234567

Aufbauvarianten: Flachdach hinterliiftet

Auflast mit Kies oder Stehfalzblech auf Trennlage
oder Begriinung

Tragschalung: Vollholzschalung

. Hinterliiftung: belifteter Hohlraum

. Unterdeckbahn: PAVATEX ADB Abdeckbahn

. Dd&mmung: ISOLAIR 60 mm

. Ddmmung: PAVAFLEX 200 mm

. Dampfbremsbahn: PAVATEX DB 3,5
Innenverkleidung: Gipsfaserplatte auf Lattung

N U A WN =

fr Metalld&cher nach Klempnerfachregeln oder der DIN 68800-2).
Im Einzelfall ist ein ausreichender BelUftungsquerschnitt in Abhan-
gigkeit der Dacheindeckung zu prufen und mit weiteren Regelwer-
ken abzustimmen.

mittlerer U-Wert 0,174 W/(m2K)
Phasenverschiebung 13,7 Std.

Berechnungsgrundlage: Holzanteil Konstruktion ca. 11,4 % (Sparrenbreite 80, Sparrenachsabstand 700). WICHTIG: Ersetzt nicht die in jedem Einzelfall erforder-
liche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.

o N LI N E- D ETAI LFI N D E R ?ﬁiglﬁl:(g:;?;ﬂe Konstruktionen

Schnell und einfach zum passenden Detail Fiir Flachdécher, Balkone und

Terrassen. Mit praktischen
Downloads: 2D- und 3D-Grafiken,
Produktinformationen und
System-LVs.

www.soprema.de/details

SOPREMA

PAVATEX by Sopreme | Dach-Technik
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Details

Detail 8.1

weltere Deeails tn 2D uw{d =D
finden Ste bm petailfinder
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Attikaausbildung Holzrahmenbau
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Detail 8.2

WandanschluBB Holzrahmenbau

56/ 2E)

yse 0:0:0:0:0:0;0:0:0:4
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Gipskarton oder Gipsfaserplatte
Installationsebene
Konstruktionsholz

0SB 15 mm

Holzrahmen mit PAVAFLEX 200 mm
Rahmenholz 100mm x 200 mm
Rahmenholz 100mm x 100 mm
0SB 15 mm

ISOLAIR 60mm

Systemputz It. Zulassung
Randfixierung

Rahmenholz 100mm x 100mm
Keilbohle

0SB 22 mm mit gefaster Kante
Attikaabdeckung

PIR 60 mm

PIR Keil

SOPREMA Vapro stixx

SOPREMA Vapro nature

ISOLAIR 220mm, 2-lagig
SOPREMA Vapro vap

Kiesstreifen auf Schutzlage 50cm
Dachbegriinung mit 50 mm Substrat
0SB 22mm

Deckenbalken (alternativ Brettstapeldecke)
Traglattung

Gipskarton oder Gipsfaserplatte
SOPREMA Vapro vap

0SB 15mm

Holzrahmen mit PAVAFLEX 200 mm
Rahmenholz 100mm x 200 mm
Deckenbalken (alternativ Brettstapeldecke)
Luftdichter AnschluB

Estrichaufbau

Gipskarton oder Gipsfaserplatte
Randfixierung

Konstruktionsholz

0SB 15mm

Holzrahmen mit PAVAFLEX 200mm
Zementgebundene Faserplatte 12,5 mm eingelassen
ISOLAIR 60mm

Systemputz It. Zulassung

Z-Profil mit Tropfblech

PIR 40mm

SOPREMA Vapro vap

PIR Keil

SOPREMA Vapro stixx

SOPREMA Vapro nature
Dachbegriinung mit 50mm Substrat
Kiesstreifen auf Schutzlage 50cm
ISOLAIR 220mm, 2-lagig

0SB 22mm

Traglattung

Gipskarton oder Gipsfaserplatte


https://www.soprema.de/systeme/detailfinder.html

Detail 8.3

TerassentiranschluBB Holzbau
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Detail 8.4
Rohrduchdringung Holzbau

Detail 8.5
GullyanschluB Holzbau
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SOPREMA

Sparren

Holzschalung
SOPREMA Vapro vap
PAVATEX ISOLAIR
SOPREMA Vapro stixx
SOPREMA Vapro nature
Schutzlage

Drainage

Splittbett

Nutzbelag

Kieswinkel

Drainrinne

Kemmprofil

Bei Anschlussbahnen wird ein Schrégschnitt
empfohlen

Sparren

Holzschalung

SOPREMA Vapro vap

PAVATEX ISOLAIR

SOPREMA Vapro stixx
SOPREMA Vapro nature

ALSAN 770 TX mit ALSAN 110P
Kies auf Schutzlage

Sparren

Holzschalung
SOPREMA Vapro vap
PAVATEX ISOLIAR
SOPREMA Vapro stixx
SOPREMA Vapro nature
Kies auf Schutzlage
Dachablauf
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OBERSTE GESCHOSSDECKE

Naturlich und effizient dammen LA bttt eine

tritcfeste Oberfliche -
kein zuitzlicher

cenboelag erforderiich.

Nicht geddmmte Dachbdden kosten bares Geld! Ohne Dam-
mung der obersten Geschossdecke wird der Dachraum
standig mitgeheizt und auch das Wohnraumklima unter dem
Dachboden leidet unter der fehlenden Dammschicht - im
Winter und im Sommer.

Neben der Verbesserung des Warmeschutzes sollten auch ande-
re wichtige Argumente fiir die DurchfUhrungen von Dammmass-
nahmen zahlen:

e Verwendung von schadstofffreien Materialen.

e FEinsatz von moglichst naturnahen Dammstoffen.

e FEinsatz von Dammstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen.
e Senkung des CO.-AusstoBes Geschossdecke

\/ Ideal geeignet fiir die D&mmung der obersten

Verarbeitungshinweise \/ Decklage ISOLAIR zum Begehen ohne
zusétzlichen Gehbelag

ISOLAIR ist eine druckfeste Dammung die hervorragend flr die

oberste Schicht bei der obersten Geschossdecke geeignet ist. \/ Kombinierbar mit PAVATHERM fiir héhere

Die gute Dammeigenschaft der PAVATHERM kombiniert mit der Wirmeschutzanforderungen

abriebfesten, begehbaren ISOLAIR als Decklage ergibt die idea-

le Losung fur eine einfache und schnelle DAmmung der obersten

Geschossdecke. Hierbei ist zu beachten, dass die Oberfliche EnEV und KfW: Anforderungen U-Wert

als fertiger Oberbelag fiir untergeordnete Nutzungen wie z.B. als

Stauraum vollig ausreichend ist und hier bestens funktioniert. Fiir Altbausanierung (yefee:;rg;t‘)
die Verlegung ist ein vollflachiger Untergrund bzw. mindestens '
eine Sparschalung notwendig. Die Luftdichtigkeit ist bei diesen KfW-
Aufbauten zu berlicksichtigen. Im Neubau (Betondecke) ist ein Bauteile EnEV kfw*  Effizienz- EnEV
Feuchteschutz unter der Dammlage erforderlich. 2014  EnzemaB- payg 55+ 2014/2016
(Anl. 3, Tab. 1) nahmen) (Referenz-  (Anl. 1, Tab. 1)
werte)
Holzfaserdimmung verhindert Feuchtestau U-Wert (W/(m]
Die Natur als Vorbild: PAVATEX-Dammstoffe sind von natur aus Oberste 0.4 014 014 0.15

diffusionsoffen und kénnen Wasserdampfmolekdile transportie- Geschossdecke

ren. Die natlrliche Diffusionsoffenheit bietet bauphysikalische Si-

rran : o : 2 * Stand: Januar 2020; Beim KfW-Effizienzhaus 55 muB gemaB techn. Merkblatt Kf\W neben
cherheit flr dauerhaft funktlonstuchtlge Déammaufbauten. den U-Wert Vorgaben fiir die Geb&udehtlle eine der vorgeschriebenen Anlagentechniken

(Heizung, Warmwasser und Liftung) umgesetzt werden.

Systemkomponenten
PAVATEX PAVATEX PAVATEX
Holzfaser-Dadmmprodukte Dichtsysteme — Bahnen Dichtsysteme — Kleber/Bénder
e ISOLAR

e Untergrundvorbehandlung
e PAVATHERM

Scannen und wichtigste e PAVATEX DB 3,5 e Kleber
Daten der Da&mm- und ) ) e Bander
Dichtprodukte von Technische Werte Seite 16

PAVATEX erhalten!

Um eine hochwertige, mangelfreie und sichere Verarbeitung der PAVATEX Holzfaser-Démmprodukte zu gewéhrleisten, mdssen die "Allgemeinen Hinweise" zum
Transport, zur Lagerung und Verarbeitung auf Seite 14 beachtet werden.
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Konstruktionsbeispiele

Beispielhaft finden Sie hier Konstruktionen als Detailschnitt mit
entsprechender Beschreibung. Kleine Details wie Befestigungs-

mittel sind nicht dargestellt. Die Dacheindeckung ist nur beispiel- Somieren & yprren:
haft gewahlt. Die dargestellten Regelaufbauten stellen eine Hilfe- s Lt 2020 bis 2W
stellung fur die Entwicklung objektbezogener Losungen dar. Es

KEW Forderwnd

handelt sich hierbei um Prinzipdarstellungen, die den jeweils ob- 40%
jektspezifischen Gegebenheiten anzupassen sind.

Konstruktion 1 124567 134567
Massivdecke mit Zementestrich
nicht fir Wohnzwecke geeignet*

. ISOLAR 40 mm
. PAVATHERM 120 mm
. PAVATHERM 2-lagig (2x120 mm )

==
SN =

vorher EnEV KfwW I
2016 Foérderung Nj\ ZR

. Feuchteschutz nach
¥
3'85;3 0’2421 0’149 Z O VA2 PV Erfordernis PAVATEX DB 3,5
W/ (m?K) W/(m?*K) W/(m?K) EnEV 7 Tk § // * 5. Zementestrich
’ 8" 7/, 6. Massivdecke

5,2 Std 1535td. | 22,0 Std UL 8k
: : : : : : e é e i—_é 7. Deckenputz

Konstruktion 2 1245678 1345678
Holzbalkendecke mit Holzwolleleichtbauplatte
nicht fir Wohnzwecke geeignet*
o
o 1. ISOLAR 40 mm
2. PAVATHERM 100 mm
v 3. PAVATHERM 2-lagig (z.B. 100+ 120 mm)
4. PAVATEXDB 3.5
vorher EnEV : KfwW = Dampfbremsbahn
2016 Forderung @ 5. Holzschalung 20 mm
1,225 0,237 0.138 6. Sparren 180mm
' ' ' 7. Holzwolleleichtbauplatte 25 mm
2 2 2
W/ meK) W/ meK) W/ ) 8. Putzmortel 15mm
1. ISOLAR 40 mm
Konstruktion 3 567891011 124 134 2. PAVATHERM 80 mm
Holzbalkendecke mit Fehlboden 3. PAVATHERM 2-lagig (2.B. 80 +100mm)
nicht fir Wohnzwecke geeignet* 4. PAVATEX DB 3'5,
P Dampfbremspapier
5. Holzschalung 20 mm
6. Luftschicht runend 20 mm
7. Bestand:
Steinkohleschlackeschiittung 100 mm
- 8. Holzfehlboden 20 mm
S Hu=d . i CIIEEIEE oz 9. Luftschicht ruhend 40 mm,
2016 Forderung Jooceieseeze: 0 0 -esese a0 e Lattung rechts +links
< & 10. Luftschicht ruhend 24 mm, Lattung
0,731 0,220 0,142 = = A, Skw 1 eiduna:
W/ (m2K) W/ (m3K) W/(mZK) N — Al . Innenverkieidung:

Gipskartonbauplatten 12,5mm

Die tabellierten Kennwerte wurden mit einem Holzanteil der Konstruktion von ca. 14,3 % berechnet. Sie ersetzt nicht die in jedem Einzelfall erforderliche Bestandsauf-
nahme und den bauphysikalischen Nachweis durch den Bauwerksplaner.

*Der Ddmmstoff kann mit einer Nutzlast bis zu 50 kg/m? belastet werden, wenn eine 18 mm esb-Platte (Elka Strong Board) als lastverteilende Platte eingesetzt wird.
Die Statik ist zu beachten.
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DICHTSYSTEME

Produktiibersicht und Anwendungsmatrix

PAVATEX Damm- und Dichtsysteme ermoglichen integrale Sys-
temldsungen aus einer Hand. Daraus ergeben sich multifunktio-
nale und maBgeschneiderte Ddmmsysteme auf Holzfaserbasis
mit optimal abgestimmten Komponenten fUr unterschiedlichste

o
=)
S 1]
g c g £ o &
. - c <3 = F
Technische Werte < ;l(f X % X <
PAVATEX Bahnen & E 5 E 3 E g
Zubehor E 2 > £ E £
a = a > o>
sq-Wert [m] 0.02 0.05
>10
Mindestdachneigung  [°] — (Z'fg;l)
(Blech)
PAVATEX Systemkomponenten
Butylbdnder Acrylatklebebdnder
PAVATAPE = PAVATAPE PAVAFIX SN
PAVATAPE — ‘s PAVAFIX ST
P e Qe

* Weitere Systemkomponenten zur PAVATEX UDB
e UDB QuellschweiBmittel

¢ UDB Pinselflasche

e UDB Manschette

** Weitere Systemkomponenten zur PAVAFLASH

Anforderungen in Neubau und Sanierung. Das klare und schlanke
Sortiment an Dichtprodukten Uberzeugt Verarbeiter, Planer und
Bauherren. Sie erhalten alles aus einer Hand, um luftdicht und
trotzdem diffusionsoffen zu bauen.

c

g SE 8%

0
@ o 5 & = o 3 o 3
a - = LG Qe Qe
L3 X T x 2 X o X o
0 o w & w o w 5 w 5
§58 53 5% 5@ 5@
as5 S5 S 2 S c S €
Sz 2 I & I 4 x5 5
N ®» a0 a [l a0

L
.
i
L
i

0.18 2 0.02 3.5 28
5 — — — —
Untergrund- Abdicht-
Kleber vorbereitung  ungsharz**
PAVACASA
P::I:/ce?); L PAVABOND FUGEN- PAVAPRIM  PAVAFLASH
FULLER
[IE) . -
_ngn- = . |
e ——=TEe e [ ’

boo-

Erfahren Sie mehr zur
einfachen und fachgerechten
PAVAFLASH-Verarbeitung

Verschiedene Vlies: fUr die Flache, Lifterset, Innen und AuBenecken

Pinsel, Rollerblgel mit Fellrollen, Abklebeband, Reiniger usw.
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Dichtsysteme Online
Unsere aktuelle Broschire Dichtsysteme finden Sie unter
www.pavatex.de

|
Loben L SYsten:
; & Duchv .
Dme\abw 0 — k/O’WVb/;‘/Wl/e/wa
TEX-Dichtyyster™ Dimmen &
PAVA A ffusions offenes Bawen:
L L H,o[/uol/vte/s
Butylbénder Acrylatklebebénder Kleber
Anwendungsmatrix
PAVACASA
PAVATAPE PAVATAPE PAVAFIX PAVACOLL PAVABOND
PAVATAPE " Ex 12 PAVAFIX  SNBAND  310/600 310 FUGEN-
FULLER
Verklebung auf/von PAVATEX Holzfaserplatten
PAVATEX Weichfaserplatten geméan
EN 13171 innen und auBen \/* ‘/* ‘/* \/* ‘/ ‘/
Hartfaserplatten im Innenbereich \/ d \/ & \/ \/ \/

Verklebung von PAVATEX Bahnen

Verklebungen von luftdichten Anschliissen, unter Vierwendung von Anpressleisten, mtissen geméB DIN 4108-7 erfolgen.

PAVATEX FBA (Fassadenbahn)

SN

PAVATEX ADB (Unterdeckbahn)

B

PAVATEX DSB 2 (Dachschalungsbahn)
PAVATEX UDB (Unterdachbahn)
PAVATEX LDB 0.02 (Luftdichtbahn)
PAVATEX DB 3.5 (Dampfbremsbahn)

PAVATEX DB 28 (Dampfbremsbahn)

\
<<H B
<<l B
N I N
B BB
N I N

Geeignete Untergriinde
Span-, OSB- und MDF Platten

Holz gehobelt/lackiert

i< B
N
N
N

N SN

Holz roh

N

*
*
*
*

Zementgebundene Spanplatte

*
*

Gipskarton

*

Gipsfaser, Putz, Mortel, Gips

*
*

B

Beton glatt

*
*
*

Beton rauh

NN
NN
NN

*
*
*

Mauerwerk

Stahl und andere Metalle,
korrosionsgeschuitzt

(\
N NN

\
H<B<B<B<HB
H<B<B<BH<EB

B

Kunststoffe (PE, Hart-PVC)

N
N B
N BN

Bitumen
* Untergrund mit PAVAPRIM vorbehandeln

Unsere Klebemittel kénnen auch auf gleichwertigen Bahnen anderer Hersteller zur Anwendung kommen. Im Zweifelsfall sind eigene Klebeversuche durchzufiihren. Die PAVATEX Systemga-
rantie gilt nur, wenn ausschlieBlich PAVATEX Produkte verwendet werden.
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Freibewitterung von PAVATEX-Bahnen

PAVATEX ADB

Geprifte und bewahrte Unterdeckbahn fir

erhohte Anforderungen

+ Wind-, schlagregendicht und wasserabweisend
+ Wechselseitig integrierter Selbstklebestreifen

+ 4 Monate (120 Tage) frei bewitterbar

PAVATEX DSB 2

Robuste und bewéahrte Dachschalungsbahn mit
abriebfester Oberflache

+ Luftdicht und diffusionsoffen

+ Wechselseitig integrierter Selbstklebestreifen
+ 1 Monat (30 Tage) frei bewitterbar

PAVATEX LDB 0.02
Geprifte und bewahrte Luftdichtbahn ideal
fur Dach- und Wandsanierungen

+ Wechselseitig integrierter Selbstklebestreifen mit
markiertem Bereich “Press” flr Verarbeitungssicherheit

+ 1 Woche (7 Tage) frei bewitterbar

PAVATEX UDB

Geprifte und bewahrte Unterdachbahn fir Unterdacher
mit erhdhten Anforderungen

+ Einfach & wirtschaftlich, homogen verschweiBbar

+ Wind-, wasser- und schlagregendicht

+ 3 Monate (90 Tage) frei bewitterbar

PAVATEX FBA

Geprifte und extrem haltbare Fassadenbahn fiir
offene Fassaden bis 30 mm Fugenbreite

+ Hoch UV-bestandig, bestandener 5000h-UV Test
+ Wind-, wasser- und schlagregendicht

+ 3 Monate (90 Tage) frei bewitterbar

PAVATEX Dichtprodukte - Dauerhafte & sichere Abklebung fiir Unterdeckplatten

e

PAVAPRIM |6semittelfreier Primer

PAVAFLASH*

Mindestverarbeitungstemperatur
fur Untergrund und Luft

PAVAPRIM* + PAVATAPE*

Mindestverarbeitungstemperatur
fur Untergrund und Luft

+ PAVATAPE Butylkautschukband | =

N
+

Klebstoff als Haftvermittler

+

PAVACOLL 310/600, l6semittelfreier

PAVATAPE Butylkautschukband

* Verarbeitungstemperatur
Dichtprodukte
+5 bis +40°C

PAVACOLL 310/600* + PAVATAPE*

Mindestverarbeitungstemperatur

fur Untergrund und Luft
ﬁ "
o ‘i
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PAVATEX - Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der
PAVATEX Systeml6sungen sorgen fiir die dauerhafte, sichere
Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebéude-
hiillen - garantiert durch die PAVATEX-Gewaéhrleistung *.

Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen
und erhéht so einmal mehr die Sicherheit fiir Planer, Verar-
beiter und Bauherren.

Vielféltige Leistungen

Die PAVATEX-Gewahrleistung gilt fur alle Abdichtungsfélle rund
um die Gebaudehulle — auch bei technisch anspruchsvollen Lo-
sungen. Dabei stellt PAVATEX im Schadensfall den Ersatz fir die
verwendeten PAVATEX-Baustoffe sicher und Ubernimmt auch
samtliche Kosten flr den Transport und den Austausch der Ma-
terialien. Dies beinhaltet darlber hinaus die Entfernung dazu not-
wendiger Bauteilschichten und deren Wiederherstellung.

Garantierte Dichtigkeit

Die Gewahrleistung bezieht sich auf Verklebungen gemaB nach-
folgender PAVATEX-Anwendungsmatrix. Die Voraussetzung da-
fUr ist die Montage und Verwendung der PAVATEX Produkte und
deren Verklebetechnik nach den jeweils aktuell guiltigen Verarbei-
tungsrichtlinien in den technischen Dokumentationen und dem
Stand der Technik zum Zeitpunkt des Einbaus.

Die Gewéhrleistung erlischt:

¢ wenn Anderungen oder Reparaturen an den gelieferten
Produkten vorgenommen werden, welche von PAVATEX nicht
autorisiert worden sind.

e wenn Mangel entstehen, bei denen nicht umgehend geeig-
nete MaBnahmen zur Schadensminderung getroffen werden.

e wenn Mangel auf Fehler oder Schaden anderer Bestandteile der
Konstruktion, unsachgemaBe Behandlung vor, wéhrend oder
nach dem Einbau oder auf hthere Gewalt zurlickzufihren sind.

e wenn Systemkomponenten oder Bauprodukte trotz erkenn-
barer Méangel eingebaut werden.

e bei Verwendung von systemfremden Produkten, welche nicht
von PAVATEX stammen.

e bei Schaden infolge mangelhafter Wartung, Missachtung der
Verarbeitungsvorschriften, nicht fachgerechter Lagerung oder
Verarbeitung, UbermaBiger Beanspruchung und ungeeigneter
Betriebsmittel.

* Erlduterungen: Die hier behandelte Gewdhrleistung bezieht sich auf die Dau-
erhaftigkeit und Dichtheit unserer Vlerklebungen gem. zugehdriger Anwen-
dungsmatrix auf der Seite 73. Die Gewéhrleistung gilt nach vorgabegemaBer
Lagerung der Produkte, ab dem Zeitpunkt der fach- und systemgerechten
Verarbeitung nach Herstellerangaben, bis zum Ende des Systemeinsatzes
(Ende des Systemeinsatz, Verdnderung seiner anfénglichen Funktion, Umbau
oder Abbruch des Systems).

N

»WARTUNGSARBEITEN AM DACH”

Eine sinnvolle Ergénzung der PAVATEX-Systemgarantie
stellt in diesem Zusammenhang der Abschluss eines
Wartungsvertrages fiir ein ziegelgedecktes Dach mit
einem Fachbetrieb dar. Entsprechend dem aktuellen
ZVDH-Regelwerk sind bei Ziegeleindeckungen regel-
méBige Wartungsarbeiten erforderlich (ZVDH; Fachregeln
fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen
12.2012, Abs.: 1.5). Im Rahmen der orientierenden
Vorgaben des ZVDH (siehe Tabelle unten) und unter
Beriicksichtigung ggf. abweichender Empfehlungen

der Ziegelhersteller, sind diese Wartungsintervalle zu
beachten, um bei einem Schadensfall (z.B. gebrochener
Dachziegel) ein Versagen der PAVATEX-Unterdachplatten
zu vermeiden.

. Wartungs-
Alter des Daches Bereich des Daches 9
Intervall
bis 5 Jahre Deckung keine
Deckung +
ab dem 6. Jahr Stichprobe Befestigung alle 3 Jahre
ab dem 15. Jahr Deckung + Stichprobe alle 2 Jahre
Befestigung und Lattung

nach auBergewdhnli- Deckung + Stichprobe Befesti-
chem Ereignis (Sturm gung und Lattung; Auswirkungen

oberhalb Windstarke 8)  auf die Tragkonstruktion

Objektspezifische Besonderheiten konnen
die Zeitrdume der Wartungsintervalle verkurzen.

schnellstmdglich,
nach Zugang der
Mitteilung

Quelle: Fachregel fiir Dachdeckung mit Dachziegeln und Dachsteinen (12.2012); Tabelle 1.2
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PAVATEX-Rechtshinweise zu bauphysikalischen Berechnungen

Warmeschutz allgemein

Diese Berechnung erfolgte mit einem handelstblichen Berech-
nungsprogramm und dient als Vorlage zum Nachweis des War-
me- und Feuchteschutzes. Sie ersetzt nicht die in jedem Einzel-
fall erforderliche Bestandsaufnahme und den bauphysikalischen
Nachweis durch den Bauwerksplaner.

Diese Berechnung beruht auf den uns zur Verfligung gestellten
Angaben der geplanten Konstruktion (Abmessungen der Bauteile
und zugehorige Baustoffkennwerte). Sie ist nur gultig, wenn die
hierin angegebenen Dadmm- und Dichtprodukte von PAVATEX im
Sinne einer PAVATEX-Systemldsung zur Anwendung kommen.
Bei Verwendung von nicht aufgefuhrten Fremdprodukten muss
die Funktionsfahigkeit der Konstruktion entsprechend nachge-
wiesen werden. Flr alle Abdichtungsfélle rund um die Gebau-
dehllle bietet PAVATEX nun mit ihren leistungsstarken Haft- und
Klebekomponenten die neue PAVATEX-Systemgarantie fUr eine
dauerhafte, sichere Systemdichtheit an.

Feuchteschutz ,,Nachtragliche Dachdammung von auBBen”
Die Beurteilung dieses Bauteils bezieht sich ausschlieBlich auf Dif-
fusionsfeuchte, nicht auf eindringende Feuchte durch Konvektion.
Zusétzliche Feuchteeintrage, wie z.B. durch Witterungseinflisse
oder durch hohe Liefer- bzw. Einbaufeuchte der Baustoffe, sowie
das Nutzerverhalten werden hierbei ebenfalls nicht bertcksichtigt.
Die Holzfeuchte der Sparren darf 20 Gew.-% nicht Uberschreiten.
Die Luftdichtheit der Innenverkleidung/Dampfbremse sowie al-
ler Anschliisse an bestehenden Bauteile und Durchdringungen
ist dauerhaft zu gewahrleisten, im Zweifelsfall zu prifen und ggf.
nachzubessern.

PERSONLICH

Mit Herz und Seele fir die Holzfaser:
Das engagierte PAVATEX-Team steht
Ihnen mit seiner langjahrigen Erfahrung
gern zur Verfugung und berat Sie mit
viel Leidenschaft.

Feuchteschutz ,,Nachtragliche Dachdammung von auBBen
in Verbindung mit der PAVATEX LDB 0.02 Luftdichtbahn”
Die Beurteilung dieses Bauteils bezieht sich ausschlieBlich auf Dif-
fusionsfeuchte, nicht auf eindringende Feuchte durch Konvektion.
Zusétzliche Feuchteeintrage, wie z.B. durch Witterungseinflisse
oder durch hohe Liefer- bzw. Einbaufeuchte der Baustoffe, sowie
das Nutzerverhalten, werden hierbei ebenfalls nicht bertcksichti-
gt. Die Holzfeuchte der Sparren darf 20 Gew.-% nicht Uberschrei-
ten. Die Luftdichtheit der bahnenweise verklebten Luftdichtbahn
LDB 0.02 sowie aller Anschllsse an bestehenden Bauteile und
Durchdringungen ist dauerhaft zu gewahrleisten.

Feuchteschutz ,,Raumseitige Dammung von Wanden”

Die Beurteilung dieses Bauteils bezieht sich ausschlieBlich auf
Diffusionsfeuchte. Zusétzliche Feuchteeintrage wie z.B. durch
Schlagregenbelastung, aufsteigende Feuchte aus dem Unter-
grund, hohe Liefer- bzw. Einbaufeuchte der Baustoffe sowie dem
Nutzerverhalten werden damit nicht bewertet.

BAUEN FUR DIE ZUKUNFT

SOPREMA VON SOLAR IMPULSE AUSGEZEICHNET

Unsere Produkte werden nach zertifizierten Standards bestmdglich energie- und
ressourcenschonend gefertigt. Im Jahr 2019 hat die internationale Stiftung SOLAR
IMPULSE mehreren SOPREMA Ldsungen das Label ,Efficient Solution” verliehen.

Die Auszeichnung erhielten:

e das SOPREMA Produktionswerk in Hof/OberroBbach flir seinen innovativen
Kélteenergiespeicher in Verbindung mit erneuerbarer Energien,

e (kologische PAVATEX Ddmmstoffe und

e das Recyclingwerk SOPRALOOP, in dem erstmals komplexe PET-Abfélle zu
Polyolen aufbereitet werden, die wiederum in der Ddmmstoffproduktion eingesetzt
werden konnen.

www.soprema.de/unternehmen
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Herausgeber:
SOPREMA GmbH, NL Leutkirch

Das Lieferprogramm einschlieBlich aller Texte ist urheberrechtlich
geschitzt. Jede Verwertung auBerhalo der engen Grenzen des
Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der SOPREMA GmbH
unzuldssig und strafbar. Dies gilt insbesondere fir Vervielfaltigungen,
Ubersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Eine Verbindlichkeit der Angaben fiir alle baustellenspezifischen
Besonderheiten kann aus dieser Broschire nicht abgeleitet
werden. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der
Bautechnik sowie der entsprechenden ldnderspezifischen Normen
und Richtlinien sind zusatzlich zu beachten. Anderungen im Rahmen
produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben
vorbehalten. Mit der Herausgabe dieser Druckschrift verlieren
frihere Druckschriften und die darin gemachten Angaben ihre
Giltigkeit.

Wirverweisen auf die Allgemeinen Geschéfts- und Lieferbedingungen
der SOPREMA GmbH. Diese finden Sie unter: www.soprema.de

Stand 15.04.2020

Die aktuell giiltigen Dokumente finden Sie unter:
www.pavatex.de
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